r SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO = SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO7

LT T LT T
No. 13-137647- -00010-0000

34534- -00000-0000

Fecha: 2015-06-11 15:55:33  Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Fecha: 2015 06 11 15:55:33  Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
rraC 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL|
Act 851 DIVISIONAL Folios' 6 Act. 411 PRESENTACION Folios: 6

Industria y Comercio '
SUPERINTENDENCIA

SOLICITUD
PATENTE DE INVENCION

21. EXPEDIENTE No.

54. TITULO: METODO PARA PROPORCIONAR UN MARCADO

SOBRE UN SUSTRATO QUE CONTIENE UNA
RESINA MODIFICADORA

51. CLASIFICACION INTERNACIONAL C09K 19/54

71. SOLICITANTE: SICPA HOLDING SA

DOMICILIO: Prilly, Suiza

74. APODERADO CAROLINA DAZA MONTALVO

22. BOGOTA, D.C.,




bUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO7 —T SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO =]

lIIIIIIIIIIlIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AR AEAAR AR

4--00000-0000 -137647- -00010-0
Fecha: 2015 06 11 15.55,33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Fecha: 2015 06 11 15:55:33 Dep 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 411 PRESENTACION Folios: 6 Act. 851 DIVISIONAL Folios: 6
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CONVERSION, DIVISION Y FUSION DE SOLICITUDES

1. Identificacion del Tramite
[ ] Conversion Division [ ] Fusién
rEstm i
Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad
2: Datos del solicitante

Persona Natural [:I Persona Juridica

SICPA HOLDING SA

Nombre o denominacién / Nombre o razén social
Nombre del representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana l___] Otra [:]

Documento de identificacion: D C.C.D CE. D NIT D Otro  Numero

Nacionalidad/Pais de constituciélL Direccion del titular Ciudad

Suiza Avenue de Florissant 41, CH-1008, Prilly

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las
comunicaciones sean enviadas a través de la direccion de correo electronico

3. Datos del apoderado:
CAROLINA DAZA MONTALVO C.C. 66.783.790 T.P. 141563 CSJ
Apellidos y Nombre Documento de identificacion  Tarjeta profesional
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogota D.C., Colombia Bogota D.C.
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el nimero de su radicacion
o protocolo de poder general
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4. Datos del tramite

CONVERSION DIVISION FUSION
Expediente Expediente Expediente
13-137.647
De: De: De:
A: A 2
5. Comprobante de Pago No. Fecha
6. Anexos
Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o modificacién
Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representacion
Numero de documento que ordena la comision o fusion o division
Documento que contiene la conversion, division o fusion de la solicitud
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético
7. Firma

CAROLINA DAZA MONTALVO

Causdiur Bkg oo

Nombre y apellidos

Firma

C.C. 66.783.790

Tarjeta Profesional T.P. 141563 CSJ
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SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SOLICITUD FASE NACIONAL - PCT

Patente de invencion Patente de Modelo de Utilidad
e %Capitulo I %Capitulo 11
2| DATOS SOLICITUD INTERNACIONAL PCT (86)
Solicitud Internacional No. PCT/EP2011/071936 Fecha 06 de Diciembre de 2011
Publicacion Internacional No. WO 2012/076534 Al Fecha 14 de Junio de 2012

3 I TITULO DE LA INVENCION (200 caracteres o espacios maximos)

METODO PARA PROPORCIONAR UN MARCADO SOBRE UN
SUSTRATO QUE CONTIENE UNA RESINA MODIFICADORA

4| CLASIFICACION INTERNACIONAL (CIP) C09K 19/54

5 l SOLICITANTE (S) [] Esta persona también es inventor, Para datos adicionales utilizar hoja de informacién complementaria

APELLIDOS O RAZON SOCIAL NOMBRE | IDENTIFICACION | TIPO
SICPA HOLDING SA

6 | DATOS DEL SOLICITANTE

DIRECCION: Avenue de Florissant 41, CH-1008, No. TELEFONO:

CIUDAD: Prilly CORREO ELECTRONICO:
PAIS DE RESIDENCIA: Suiza : LUGAR DE CONSTITUCION: Suiza
7| INVENTOR (ES)
APELLIDOS NOMBRES NACIONALIDAD
1.CALLEGARI, Andrea Italiana
2.JAUZEIN, Tristan Francés

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

8| DATOS INVENTOR (ES)

DIRECCION CIUDAD PAIS RESIDENCIA
I. Chemin des Berges 4 CH-1022, Chavannes-Pres-Renens, Suiza
2 Chemin de Montelly 68 CH-1007, Lausanne, Suiza

OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

[[] Los demas solicitantes y/o (demas) inventores se indican en una hoja a continuacion.

9| [J REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

APELLIDOS NOMBRES IDENTIFICACION

DAZA MONTALVO | CAROLINA MERCEDES | C.C. 66.783.790 T.P. 141563 CSJ
DIRECCION  Cra. 11 No. 86 — 53, Piso 6 No. TELEFONO 6181088
CIL{DAD Bogota, D.C. CORREO, N
PA]S Colombia ELECTRONICO notncaciones@ciarkemodet.com.co
10 | DECLARACIONES DE PRIORIDAD st [JNO

(33) PAIS DE ORIGEN CODIGO PAIS (31) NUMERO (32) FECHA AAA/MM/DD
1.Europa EP PCT/EP2010/069038 2010/12/07
2.Estados Unidos de America US 61/420,580 2010/12/07




11 | DECLARACION SOBRE USO DE RECURSOS GENETICOS O BIOLOGICOS
Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de recursos genéticos o biologicos de los que cualquiera de los paises miembros de la
Comunidad Andina es pais de origen.
Ost O NO
Nota: En caso afirmativo deberd anexar copia del contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados, o certificado o nimero de registro,
expedido por la Autoridad competente.

12 | DECLARACION SOBRE USO DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de conocimientos tradicionales de comunidades indigenas, afroamericanas o locales
de paises miembros de la Comunidad Andina.
st [ No
Nota: En caso afirmativo debers anexar la licencia o autorizacion de uso de conocimiento tradicional, o certificado, 0 namero de registro expedido por la
Autoridad competente.

13 REDUCCION DE TASAS

Declaro que carezco de medios econémicos para presentar la solicitud de patente.
st O No

Nota: En caso de ser persona natural y carecer de medios econémicos, y por lo tanto, aplique la reduccién de tasas a que se refiere la resolucion vigente
en tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo la gravedad de juramento.

Micro, pequefias y medianas empresas

Universidades piblicas o privadas

o

Entidades sin animo de lucro

Debe aportar los documentos que se indican en el numeral 17 de anexos

14 | AUTORIZACION DE NOTIFICACION EN LiNEA Ost [dONo
Manifiesto que he leido y entendido perfectamente los términos y condiciones de uso de medios electrénicos para las notificaciones en linea a través de Internet de
los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que deben ser notificados personalmente y, en consecuencia, autorizo el
servicio de notificacion a través de internet.
N° 15-063925 Fecha 03/06/2015
15 MPROBANTE DE PA PA ELECTRONICO
€9 EQ0IAG0 15-065859 10/06/2015
16 | FIRMA DEL APODERADO :
CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 T.P. 141563 CSJ
17 ANEXOS
Documentacién Técnica Documentacién Juridica
Solicitud Internacional en castellano 9.. [XPoderes, si fuera el caso.
10. [XIDocumento que legalmente pruebe la cesion del
1. [ Descripcion N° de folios: 49 inventor al solicitante 0 a su causante.
2. [X Reivindicaciones Ne'Reivindicaciones:20 11. [ Copia del contrato de acceso de recursos genéticos o
3. B DibisiysBipurs NE folios: 7 productos derivados, certificado o nimero de
' )OS y g ’ registro, si fuera el caso.
4. [X Resumen. 12. [ Copia de la licencia o autorizacion de Conocimientos
5. [0 Certificado de depésito de material biologico si fuera el caso. Tradicionales, certificado o numero de registro, si fuera
6. [ Listado de secuencias de nucledtidos y/o aminoécidos en forma digital si fuera el caso. el caso.
7. [ Arte final 12 x 12. 13. Reduccion de tasas
8. [ Anexo formato digital. Micro, pequeias o medinas empresas

[ Copia simple de la declaracion de renta del afio
inmediatamente anterior, o en su defecto prueba documental
idénea.

[] Documento de constancia de cumplimiento con lo
establecido en la ley 905 de 2004,
Universidades piblicas o privadas
[ Copia acto de reconocimiento institucional emitido
por el Ministerio de Educacion
Entidades sin d4nimo de lucro
[ Copia de registro vigente en Camara de comercio.
[ Hoja de informacion complementaria.
[ Otros, especificar
14.  [X] Comprobante de pago de la tasa de presentacion de
la solicitud.
15. [0 Comprobante de pago por reivindicacion de
prioridad,
16.  [] Comprobante de pago de la tasa por concepto de
excedente de palabras en la publicacion.
17. [ Comprobante de pago por reivindicacion adicional a

10.
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[ndustr!:y Comercio TESTIGO DOCUMENTAL F0|i03_L_

SUPERINTENDENCIA

Dependencia Jerarquica:DELG. PROPIEDAD Codigo
INDUSTRIAL 2000
Dependencia Productora: GRUPO DE NUEVAS Caodigo 2020

CREACIONES

p
Tipo de Radicacion: Entrada: X ,/ Salida: © Trasiado: o Convenio: o

Radicador:

Nombre de la Serie / Subserie:
Cadigo:

EXpedlente | Soli:ﬁitante / Qqejoso i Déniénd_ame /
AS- 1245324 -0 -»Drmsnow otros.
42— 43764107

Prueba excluida: QCJ

N°. de Pruebas excluidas: 4

Fecha de emision de la Prueba:

, N°. de bloque: |

Otras specifcacioes:
N°. de rodante: :

N°. de estante:

N°. de archivador;

N°. de entrepafio:

N°. de gaveta:

N°. de caja:

IMPORTANTE:

e El material gréfico o especial que se encuentra dentru o anexc a las unidades documentales o
expedientes, debe extraerse y llevarse a aquella seccion del archivo que se haya dispuesto para
conservar documentos en disti: tos formatos.

e Entiéndase por material gréico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografias,
lustraciones, pictografias, codici:s, prensa, objetos tridimensionales, entie ofros.

Observaciones:

. Unidad de Conservacion
f/ CJ 00/7‘6/6/46 ) o Bolsa
o Qaja
A Archvo en formate AJ| : B
o  Tomo
o  Otro

ﬁoceJaO‘o "7’ C‘arqado =l isteng.
S

Jdﬂ P f,éopone Documental

¥ cDb
o Disquete
o DVD
| o Folleto
i o Periddico
| o  Fiano
o Publicacién Periddica
o USB
o Otro

GDC1-F09 vrt (2014-11-11)

e
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PATEN & ue INVENGION LJ

MODELO DE UTILIDAD L_J Art 33 Decision 486/00

— ~ —_—
[‘) Indicacion que se solicita una patente.
Datos de identificacion del solicitante o de |a

D Descnpmon de la invencign
Dibujos de ser estos pertinentes

Persona que presenta la solicitud

L Comprobante de Pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)
Completa

PATENTE DE INVENCION PCT D MODELO DE UTILIDAD PCT D Art.33 Decisién 486/00, Circular Unica

|
!ndmacnon que se solicita una PCT

—

Copia de la solicitud en espafol

 tal como fue presentada inicialmente (capitulo descriptivo,
reivindicatorio, resumen)

D Dibujos:de ser estos pertinentes

Comprébante de pago de las tasas establecidas (

de ser el caso formato de descuento)

Compléta D - . Incompleta D

DISENO INDUSTRIAL [ (Art. 119 Decision 486/00)

Indicacion que se solicita Dlseﬁo industrial

D Datos de identificacion del sohmtante 0 de la persona que presenta la solicitud
D - Representamon graﬁca y fotograflca del Disefio industrial o muestra del material que incorpora el

diseno

Comprobante de pago de las tasas establecidas

Completa D Incompleta D

‘ ESQUEMA DE TRAZADO ||

(Art. 92 Decision 486/00)

-
D Indicacién que se solicita un esquema de trazado

E_I Datos.de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud

[] Repreééntacién grafica de un'esquema de trazado

D Comprobante de pago de las tasas establecidas

Comble}a D PR Incompleta D

\

P102-F08 (2009-11-18)



METODO PARA PROPORCIONAR UN MARCADO SOBRE UN SUSTRATO
QUE CONTIENE UNA RESINA MODIFICADORA
ANTECEDENTES DE LA INVENCION

1. Campo de la invencién

[0001] La presente invencion se refiere al marcado compuesto a base de precursores de
cristales liquidos nematicos quirales (denominados también colestéricos) y en particular,
un marcado en el que una resina modificadora cambia la posicion de la banda de
reflexion selectiva exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada en el estado de cristal liquido quiral. La invencion también se refiere a un método
para proporcionar un sustrato con el marcado compuesto y a un método para cambiar la
banda de reflexion selectiva exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido

quiral curada colocada sobre un sustrato.

2. Anadlisis de los antecedentes

[0002] La falsificacion no es solo un problema nacional o regional, sino que es un
problema a nivel mundial que afecta tanto a fabricantes como a consumidores. La
falsificacion es un problema significativo con articulos como ropa y relojes, pero se hace
aun mas acuciante cuando afecta a medicinas y farmacos. Cada afio miles de personas en
todo el mundo fallecen debido a farmacos falsificados. La falsificacion también repercute
sobre los ingresos publicos ya que afecta a la recaudacion de impuestos, p. €j., del tabaco
y del alcohol, debido a la existencia de un mercado negro en el que es imposible localizar
y rastrear los productos falsificados (de contrabando, desviados de los canales licitos,

etc.) sin timbres fiscales validos.

[0003] Se han propuesto muchas soluciones para imposibilitar la falsificacion o al menos
para hacer que sea muy dificil y/o costosa, por ejemplo, las soluciones RFID y el uso de

tintas invisibles.

[0004] Mas recientemente, se ha desarrollado un elemento de seguridad que se utiliza

para autentificar un producto genuino tal como un farmaco y para evitar las



falsificaciones. Esta tecnologia se basa en tinta dpticamente variable. Este principio se
basa en la diferencia de color observable de un marcado realizado con tintas Opticamente
variables cuando un envoltorio, documento de seguridad, etc. que lleva el marcado se

mira desde angulos diferentes ("color dependiente del angulo de visualizacion™).

[0005] Las tintas dpticamente variables proporcionan un reconocimiento de primera linea
no solo por parte de una persona sino que también facilitan la lectura con una maquina.
Muchas patentes describen este producto de seguridad, su composicion y su aplicacion.
Un ejemplo de los muchos tipos de tintas Opticamente variables es la clase de compuestos
denominados cristales liquidos colestéricos. Cuando se ilumina con luz blanca, la
estructura de cristal liquido colestérico refleja una luz de cierto color que depende del
material en cuestion, y generalmente varia con el angulo de visualizacion y la
temperatura. EI material colestérico propiamente dicho es incoloro y el color observado
es el resultado de un efecto de reflexion fisica en la estructura helicoidal colestérica que
la composicion de precursor de cristal liquido adopta a una temperatura determinada.
Remitase, p. €j., a J.L. Fergason, Molecular Crystals, Vol. 1, pags. 293-307 (1966), cuyo

contenido completo se incorpora a la presente por referencia.

[0006] EP-A-1 381 520 y EP-A-1 681 586, quedando el contenido de ambas incorporado
en su totalidad a la presente por referencia, describen un marcado birrefringente y un
método para aplicarlo en forma de una capa de cristal liquido con un patron no uniforme
de regiones de espesor diferente. El revestimiento o capa de cristal liquido aplicado puede
proporcionar una imagen oculta sobre un sustrato reflejado; esta imagen es invisible
cuando se visualiza bajo luz no polarizada pero se vuelve visible bajo luz polarizada o

con ayuda de un filtro de polarizacion.

[0007] La Patente de EE. UU. N.° 5.678.863, cuyo contenido se incorpora en su totalidad
a la presente por referencia, describe una forma para identificar documentos valiosos que
incluye una region polimérica o de papel, teniendo dicha region la caracteristica de ser
transparente y translucida. Se aplica un material de cristal liquido a la region para

producir un efecto 6ptico que difiere cuando se visualiza en luz transmitida y reflejada. El



material de cristal liquido estd en forma de liquido a temperatura ambiente y debe estar
contenido en un envase, tal como microcapsulas, para poder utilizarlo en un proceso de
impresion tal como huecograbado, estampado por rodillos, estampacion con pistola

pulverizadora o impresion de inyeccion de tinta.

[0008] EI estado cristalino liquido ordenado depende de la presencia de un agente
dopante quiral. Los cristales liquidos nemaéticos sin agente dopante quiral muestran un
ordenamiento molecular que se caracteriza por su birrefringencia. Se describen polimeros
nematicos en, p. €j., EP-A-0 216 712, EP-A-0 847 432 y la Patente de EE. UU. N.°
6.589.445, quedando el contenido de todas ellas incorporado en su totalidad a la presente

por referencia.

[0009] Como se menciond anteriormente, el elemento de seguridad a base de cristal
liquido proporciona un reconocimiento de primera linea por parte del consumidor y
también de los minoristas y productores de mercancias y articulos. Al igual que para
muchos otros elementos de seguridad que se utilizan en el mercado, siempre existe la
posibilidad de que los falsificadores intenten reproducir estos elementos de seguridad v,
por lo tanto, se consiga engafiar a consumidores y minoristas. En vista de los hechos
anteriores, se sigue necesitando mejorar la seguridad de materiales poliméricos de cristal

liquido a base de precursores de cristal liquido.

[0010] Podria parecer que una forma posible de mejorar el nivel de seguridad de una
pelicula polimérica de cristal liquido quiral seria superponer un cédigo en forma de un
patron, marcas distintivas, un cddigo de barras, etc. sobre la pelicula polimérica de cristal
liquido. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que un falsificador altere el codigo y lo

aplique manualmente sobre la pelicula polimérica de cristal liquido.

[0011] Una segunda forma posible de resolver este problema es insertar el codigo dentro
de la pelicula polimérica de cristal liquido. Por ejemplo, la Patente de EE. UU. N.°
6.207.240, cuyo contenido se incorpora en su totalidad a la presente por referencia,

describe un revestimiento de efecto de un polimero de cristal liquido colestérico (CLCP,



por sus siglas en inglés) con un color de reflexion dependiente del angulo de
visualizacion que comprende ademas pigmentos de tipo absorbente que exhiben un color
de absorcion especifico. Un marcado, tal como un simbolo o un texto, se genera en el
revestimiento de CLCP mediante irradiacion l&ser. La radiacion laser carboniza el
material CLCP en el &rea irradiada. Como resultado de esto, el color del sustrato sobre el
cual se aplica el revestimiento de CLCP o el color de los pigmentos absorbentes
incorporados en el CLCP se vuelve visible en el area irradiada. Sin embargo, el método
requiere laseres muy potentes para carbonizar el material y para hacer los marcados

visibles.

[0012] Otra posibilidad se describe en US 2006/0257633 Al, cuyo contenido se
incorpora a la presente en su totalidad por referencia, la cual no se limita a polimeros de
cristal liquido sino que también se aplica a polimeros en general. EI método consiste en
aplicar una sustancia penetrante a una region predeterminada de la superficie del sustrato
polimérico y poner un fluido supercritico en contacto con la superficie del sustrato
polimérico sobre la cual se ha aplicado la sustancia penetrante para hacer que la sustancia
penetrante penetre en el sustrato polimérico. EI método hace posible modificar
selectivamente (en parte) una porcién de la superficie del polimero. Sin embargo, para
procesos industriales en los que se requiere una velocidad de marcado elevada para un

gran numero de articulos la implementacion del método es compleja y costosa.

[0013] Uno de los inconvenientes de los métodos mencionados anteriormente es la
imposibilidad de modificar la capa polimérica de cristal liquido quiral de forma selectiva
y controlada, y la imposibilidad de crear un marcado o codigo resistente y fiable que sea
dificil o incluso imposible de reproducir y que al mismo tiempo sea compatible con una
linea de produccion (procesos para fabricar articulos tales como pasaportes, envoltorios,

etc.).

COMPENDIO DE LA INVENCION



[0014] La presente invencidn proporciona un sustrato sobre el cual se coloca un marcado
0 capa que comprende una composicion de precursor de cristal liquido quiral curada
(cuando se encuentra en un estado de cristal liquido quiral). La composicion de precursor
de cristal liquido quiral comprende al menos una sal que cambia (normalmente de forma
dependiente de la concentracion) la posicion de una banda de reflexion selectiva (Amax)
exhibida por la composicion curada (en un estado de cristal liquido quiral) en
comparacion con la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por una
composicién curada que no contiene dicha sal (pero que por lo demas es idéntica).
Ademas, se coloca una resina modificadora, preparada a partir de uno 0 mas monoémeros
polimerizables, entre el sustrato y el marcado o capa, y en contacto con el marcado o capa
en una o mas de sus areas. La resina modificadora cambia la posicion de la banda de
reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada que comprende dicha sal (cuando esta en un estado de cristal liquido quiral) sobre
el sustrato en dichas areas. La presente invencion también proporciona un marcado o
capa que es modificada localmente por una resina modificadora como tal (es decir, sin
que haya un sustrato presente). EI término "resina modificadora", tal como se utiliza en la
presente descripcion y en las reivindicaciones adjuntas, incluye resinas curadas como las
que se exponen a continuacién y también incluye resinas acuosas tales como, p. ej.,
resinas de poliamida (por ejemplo, N.° CAS 175893-71-7, N.° CAS 303013-12-9, N.°
CAS 393802-62-5, N.° CAS 122380-38-5, N.° CAS 9003-39-8), resinas alquidicas (p. j.,
de tipo poliéster) y poliacrilatos.

[0015] En un aspecto, la composicion de precursor de cristal liquido quiral puede
comprender (i) uno 0 mas compuestos nematicos A diferentes (p. €j., dos, tres, cuatro,
cinco o0 mas, en particular, al menos dos) y (ii) uno o mas compuestos dopantes quirales
B diferentes (p. €j., dos, tres, cuatro, cinco 0 mas) que son capaces de generar un estado
colestérico de la composicion de precursor de cristal liquido quiral al calentarla. Ademas,
tanto los compuestos nematicos A como los compuestos dopantes quirales B pueden
comprender al menos un compuesto que comprende al menos un grupo polimerizable.
Por ejemplo, todos los compuestos nematicos A y todos los compuestos dopantes quirales
B pueden comprender al menos un grupo polimerizable. Dicho grupo polimerizable
puede, por ejemplo, comprender un grupo que es capaz de participar en una



polimerizacion de radicales libres y, en particular, un enlace carbono-carbono insaturado

(preferentemente activado) tal como, p. €j., un grupo de formula H,C=CH-C(O)-.

[0016] En otro aspecto del sustrato y el marcado de la presente invencion, la composicion
de precursor de cristal liquido quiral puede comprender al menos un compuesto dopante

quiral B de férmula (1):

(M

donde:
Ri1, Rz, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥ Rg denotan cada uno independientemente alquilo C;-Cg y
alcoxi C1-Cg;
A1y A, denotan cada uno independientemente un grupo de formula (i) a (iii):
(i) -[(CH2)y-0].-C(0)-CH=CH;
(if) =C(O)-D1-0O-[(CH;)y-0],-C(0)-CH=CHz;
(iii) ~C(0)-D2-0-[(CH2)y-0],-C(0)-CH=CH_;

D1 denota un grupo de formula

D, denota un grupo de formula



(Rgh
m, n, o, p, g, I, sy tdenotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;
y denota0, 1, 2, 3,4,50 6;

zesigualaOsiyesiguala0,yzesigualalsiyesigualal-6.

[0017] En otro aspecto mas del sustrato y el marcado de la presente invencién, la sal o
sales (p. €j., una, dos, tres 0 méas sales diferentes) que cambian la posicion de la banda de
reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada (independientemente de si el polimero esta presente en un sustrato 0 no) se pueden
seleccionar entre sales metalicas y sales de amonio (preferentemente cuaternario). Por
ejemplo, la sal puede comprender al menos una sal de un metal, tal como un metal
alcalino o alcalinotérreo (p. ej., Li, Na), por ejemplo, una o mas de las siguientes:
perclorato de litio, nitrato de litio, tetrafluoroborato de litio, bromuro de litio, cloruro de
litio, carbonato de sodio, cloruro de sodio y nitrato de sodio; y/o una o mas sales de
amonio (con sustituyentes organicos) tales como sales de tetraalquilamonio, por ejemplo,
una o mas de las siguientes: perclorato de tetrabutilamonio, cloruro de tetrabutilamonio,

tetrafluoroborato de tetrabutilamonio y bromuro de tetrabutilamonio.

[0018] En otro aspecto adicional del sustrato/marcado de la presente invencion, al menos
uno de los mondmeros polimerizables empleados para proporcionar la resina
modificadora que cambia la posicién de la banda de reflexidn selectiva exhibida por la
composicién de precursor de cristal liquido quiral curada puede comprender al menos dos
enlaces carbono-carbono insaturados, y/o al menos uno de los monomeros polimerizables
puede comprender al menos un heteroatomo seleccionado preferentemente entre O, N y
S, en particular, O y/o N. Por ejemplo, al menos uno de los monémeros polimerizables
empleados para proporcionar la resina modificadora puede comprender uno 0 mas grupos
de férmula H,C=CH-C(O)- 0 H,C=C(CH3)-C(O)- (p. €j., uno, dos, tres, cuatro, cinco,

seis 0 méas grupos). Los ejemplos no limitantes de los mondmeros correspondientes



incluyen acrilatos de poliéter, acrilatos de poliéter modificados (tales como, p. e€j.,
acrilatos de poliéter modificados con aminas), acrilatos de poliéster, acrilatos de poliéster
modificados (tales como, p. ej., acrilatos de poliéster modificados con aminas), acrilatos
de poliéster hexafuncionales, acrilatos de poliéster tetrafuncionales, acrilatos de uretano
difuncionales aromaticos, acrilatos de uretano difuncionales alifaticos, acrilatos de
uretano trifuncionales alifaticos, acrilatos de uretano hexafuncionales alifaticos,
monoacrilatos de uretano, diacrilatos alifaticos, acrilatos de epoxi-bisfenol A, acrilatos de
epoxi-bisfenol A modificados, acrilatos de epoxi, acrilatos de epoxi modificados (tales
como, p. ej., acrilatos de epoxi modificados con acidos grasos), oligomeros acrilicos,
oligbmeros de acrilato de hidrocarburos, acrilatos fenolicos etoxilados, diacrilatos
polietilenglicolicos, diacrilatos neopentilglicolicos propoxilados, derivados de bisfenol A
diacrilados, diacrilatos dipropilenglicélicos, diacrilatos hexanodidlicos, diacrilatos
tripropilenglicolicos, tetraacrilatos de poliéter, tetraacrilatos de ditrimetilolpropano,
hexaacrilatos dipentaeritritolicos, mezclas de tri- y tetraacrilatos pentaeritritélicos,
diacrilatos  dipropilenglicdlicos,  diacrilatos  hexanodidlicos, triacrilatos  de
trimetilolpropano etoxilados y diacrilatos tripropilenglicélicos.

[0019] En otro aspecto del sustrato/marcado de la presente invencion, la resina
modificada que cambia la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la
composicion de precursor de cristal liquido quiral curada (que contiene la sal) puede
comprender una resina curada con radiacion, por ejemplo, una resina curada con UV.
Otro tipo de resina que se puede utilizar en la presente invencion son resinas acuosas
tales como resinas de poliamida, por ejemplo, N.° CAS 175893-71-7, N.° CAS 303013-
12-9, N.° CAS 393802-62-5, N.° CAS 122380-38-5 y N.° CAS 9003-39-8.

[0020] En otro aspecto, la resina modificadora puede desplazar la posicion de la banda de
reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada que contiente la sal al menos aproximadamente 5 nm y/o puede desplazar la
posicién hasta longitudes de onda menores, y/o la posicién desplazada de la banda de
reflexion selectiva puede pertenecer al rango visible. A este respecto, cabe destacar que
"desplazar la posicion de la banda de reflexion selectiva”, tal como se utiliza en la

presente y en las reivindicaciones adjuntas, quiere decir desplazar la Ams medida



utilizando un dispositivo espectral analitico que mide la reflectancia de una muestra en el
rango infrarrojo-infrarrojo cercano-visible-UV del espectro tal como el dispositivo

LabSpec Pro fabricado por Analytical Spectral Devices Inc. de Boulder, Colorado.

[0021] En otro aspecto mas, al menos una de las areas del sustrato en las que se encuentra
la resina modificadora pueden estar en forma de al menos uno de los siguientes: una
imagen, una foto, un logo, marcas distintivas y un patron que representa un codigo
seleccionado entre uno o mas de los siguientes: un cédigo de barras unidimensional, un
cédigo de barras unidimensional superpuesto, un codigo de barras bidimensional, un
codigo de barras tridimensional y una matriz de datos, y/o al menos una parte de la
composicion de precursor de cristal liquido quiral curada puede estar en forma de al
menos uno de los siguientes: una imagen, una foto, un logo, marcas distintivas y un
patron que representa un cédigo seleccionado entre uno de los siguientes: un codigo de
barras unidimensional, un cédigo de barras unidimensional superpuesto, un cédigo de

barras bidimensional, un cédigo de barras tridimensional y una matriz de datos.

[0022] En otro aspecto adicional, el sustrato de la presente invencidon puede ser o
comprender al menos uno de los siguientes: una etiqueta, un envoltorio, un cartucho, un
envase 0 una capsula que contiene productos farmacéuticos, productos nutracéuticos,
productos alimenticios o una bebida (tal como, p. €j., café, té, leche, chocolate, etc.), un
billete, una tarjeta de crédito, un sello, un timbre fiscal, un documento de seguridad, un
pasaporte, un documento nacional de identidad, una licencia de conducir, una tarjeta de
acceso, un boleto de transporte, una entrada, un vale, una pelicula de transferencia de
tinta, una pelicula reflectora, un papel de aluminio y un articulo comercial. EI marcado de
acuerdo con la presente invencion también se puede crear sobre un sustrato, tal como, p.
ej., una pelicula u hoja de tereftalato de polietileno (PET) o una poliolefina tal como
polietileno, para transferirlo posteriormente a un sustrato permanente (p. €j., uno de los

sustratos expuestos en la frase anterior).

[0023] La presente invencidén proporciona ademas un método para proporcionar un
marcado sobre un sustrato. EI método comprende aplicar una composicion de precursor
de cristal liquido quiral curable sobre la superficie de un sustrato en el cual se encuentra,

en una o mas areas de su superficie, una resina modificadora preparada a partir de uno o



mas monomeros polimerizables. La composicion de precursor de cristal liquido quiral
curable comprende al menos una sal que cambia la posicion de la banda de reflexién
selectiva exhibida por la composicién de precursor de cristal liquido quiral curada
(cuando se encuentra en un estado de cristal liquido quiral) en comparaciéon con la
posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de
cristal liquido quiral curada que no contiene dicha sal. Ademas, la resina modificadora es
capaz de cambiar la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la
composicién de precursor de cristal liquido quiral curada que contiene la sal sobre el
sustrato en las areas en las que estd presente. La composicion de precursor de cristal
liquido quiral curable se aplica de forma que la composicién cubra al menos una parte de
las areas en las que se encuentra la resina modificadora y también cubra al menos un area
de la superficie del sustrato en la que no se encuentra la resina modificadora. EI método
comprende ademas calentar la composicion de precursor de cristal liquido quiral aplicada
para hacer que pase a un estado de cristal liquido quiral; y curar la composicion en el

estado de cristal liquido quiral (p. €j., con radiacion, por ejemplo con radiacion UV).

[0024] En un aspecto del método de la presente invencion, la composicién de precursor
de cristal liquido quiral se puede calentar hasta una temperatura de aproximadamente 55
°C a aproximadamente 150 °C para hacer que la composicion de precursor de cristal

liquido quiral pase a un estado de cristal liquido quiral.

[0025] En otro aspecto del método, la composicion de precursor de cristal liquido quiral
se puede aplicar sobre el sustrato al menos mediante uno de los siguientes: revestimiento
por pulverizacion, revestimiento con cuchilla, revestimiento con rodillo, revestimiento de
pantalla, revestimiento de cortina, huecograbado, flexografia, serigrafia, tampografia e
impresion de inyeccion de tinta (por ejemplo, impresion de inyeccién de tinta continua,
impresion de inyeccion de tinta con goteo por demanda, impresion con vélvula de
inyeccion), y/o se puede aplicar en forma de al menos uno de los siguientes: una imagen,
una foto, un logo, marcas distintivas y un patron que representa un cédigo seleccionado
entre uno 0 mas de los siguientes: un cddigo de barras unidimensional, un codigo de
barras unidimensional superpuesto, un cddigo de barras bidimensional, un codigo de

barras tridimensional y una matriz de datos.
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[0026] En otro aspecto mas, la resina modificadora puede estar presente en la menos una
de las areas en forma de al menos uno de los siguientes: una imagen, una foto, un logo,
marcas distintivas y un patron que representa un codigo seleccionado entre uno 0 mas de
los siguientes: un cédigo de barras unidimensional, un cédigo de barras unidimensional
superpuesto, un codigo de barras bidimensional, un cédigo de barras tridimensional y una
matriz de datos, y/o se puede proporcionar sobre el sustrato mediante al menos uno de los
siguientes: impresion de inyeccion de tinta continua, impresion de inyeccion de tinta con
goteo por demanda, impresion con valvula de inyeccion, revestimiento por pulverizacion,
flexografia, huecograbado, impresion por transferencia, impresion por transferencia en

seco, impresion tipografica, tampografia y serigrafia.

[0027] En otro aspecto adicional, el sustrato puede ser o comprender al menos uno de los
siguientes: una etiqueta, un envoltorio, un cartucho, un envase o una capsula que contiene
productos farmacéuticos, productos nutracéuticos, productos alimenticios 0 una bebida
(tal como, p. €j., cafe, té, leche, chocolate, etc.), un billete, una tarjeta de crédito, un sello,
un timbre fiscal, un documento de seguridad, un pasaporte, un documento nacional de
identidad, una licencia de conducir, una tarjeta de acceso, un boleto de transporte, una
entrada, un vale, una pelicula de transferencia de tinta, una pelicula reflectora, un papel

de aluminio y un articulo comercial.

[0028] En otro aspecto, la resina modificadora puede ser capaz de desplazar la posicion
de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal
liquido quiral curada (que contiene la sal) sobre el sustrato al menos aproximadamente 5

nm.

[0029] En otro aspecto del método de la presente invencion, la composicién de precursor
de cristal liquido quiral puede comprender (i) uno 0 mas compuestos nematicos A
diferentes (p. €j., dos, tres, cuatro, cinco o mas, en particular, al menos dos) y (ii) uno o
mas compuestos dopantes quirales B diferentes (p. €j., dos, tres, cuatro, cinco o0 mas) que

son capaces de generar un estado colestérico de la composicion de precursor de cristal
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liquido quiral al calentarla. Ademas, tanto los compuestos nematicos A como los
compuestos dopantes quirales B pueden comprender al menos un compuesto que
comprende al menos un grupo polimerizable. Por ejemplo, todos los compuestos
nematicos A y todos los compuestos dopantes quirales B pueden comprender al menos un
grupo polimerizable. Dicho grupo polimerizable puede, por ejemplo, comprender un
grupo que es capaz de participar en una polimerizacion de radicales libres y, en
particular, un enlace carbono-carbono insaturado (preferentemente activado) tal como, p.

ej., un grupo de férmula H,C=CH-C(O)-.

[0030] En otro aspecto del método de la presente invencion, la composicion de precursor
de cristal liquido quiral puede comprender al menos un compuesto dopante quiral B de

férmula (1):

(Rim

(1

donde:
Ri1, R2, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥y Rg denotan cada uno independientemente alquilo C,-Cg y
alcoxi C1-Cs;
A1y A; denotan cada uno independientemente un grupo de formula (i) a (iii):
(i) —=[(CH2)y-O].-C(0)-CH=CH;;
(if) =C(0)-D1-O-[(CH,)y-0],-C(0)-CH=CHy;
(iii) =C(0)-D2-O-[(CH;)y-0],-C(0)-CH=CHy;
D1 denota un grupo de formula
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D, denota un grupo de formula

(Fg)
m, n, o, p, g, I, sy tdenotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;
y denota 0, 1, 2, 3,4,50 6;

zesigualaOsiyesiguala0,yzesigualalsiyesigualal-6.

[0031] En otro aspecto mas del método de la presente invencion, la sal o sales (p. €j., una,
dos, tres 0 mas sales diferentes) que cambian la posicion de la banda de reflexion
selectiva exhibida por el precursor de cristal liquido quiral curada (independientemente
de si el polimero esta presente en un sustrato 0 no) se pueden seleccionar entre sales
metélicas y sales de amonio (preferentemente cuaternario). Por ejemplo, la sal puede
comprender al menos una sal de un metal, tal como un metal alcalino o alcalinotérreo (p.
ej., Li, Na), por ejemplo, una o mas de las siguientes: perclorato de litio, nitrato de litio,
tetrafluoroborato de litio, bromuro de litio, cloruro de litio, carbonato de sodio, cloruro de
sodio y nitrato de sodio; y/o una 0 mas sales de amonio (con sustituyentes organicos)
tales como sales de tetraalquilamonio, por ejemplo, una o mas de las siguientes:
perclorato de tetrabutilamonio, cloruro de tetrabutilamonio, tetrafluoroborato de

tetrabutilamonio y bromuro de tetrabutilamonio.

[0032] En un aspecto, las sales pueden comprender un metal tal como, p. ej., un metal
alcalino y/o un metal alcalinotérreo. Por ejemplo, el metal se puede seleccionar entre uno

0 mas de Li, Na.

13



[0033] En otro aspecto adicional del método de la presente invencién, al menos uno de
los mondmeros polimerizables empleados para proporcionar la resina modificadora que
cambia la posicion de la banda de reflexidn selectiva exhibida por la composicion de
precursor de cristal liquido quiral curada (que contiene la sal) puede comprender al
menos dos enlaces carbono-carbono insaturados, y/o al menos uno de los monémeros
polimerizables puede comprender al menos un heteroatomo seleccionado entre O, Ny S,
en particular, O y/o N. Por ejemplo, al menos uno los mondémeros polimerizables
empleados para proporcionar la resina modificadora puede comprender uno 0 mas grupos
de férmula H,C=CH-C(O)- 0 H,C=C(CH3)-C(O)- (p. €j., uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis 0 méas grupos). Los ejemplos no limitantes de los monomeros correspondientes
incluyen acrilatos de poliéter, acrilatos de poliéter modificados (tales como, p. ej.,
acrilatos de poliéter modificados con aminas), acrilatos de poliéster, acrilatos de poliéster
modificados (tales como, p. ej., acrilatos de poliéster modificados con aminas), acrilatos
de poliéster hexafuncionales, acrilatos de poliester tetrafuncionales, acrilatos de uretano
difuncionales aromaticos, acrilatos de uretano difuncionales alifaticos, acrilatos de
uretano trifuncionales alifaticos, acrilatos de uretano hexafuncionales alifaticos,
monoacrilatos de uretano, diacrilatos alifaticos, acrilatos de epoxi-bisfenol A, acrilatos de
epoxi-bisfenol A modificados, acrilatos de epoxi, acrilatos de epoxi modificados (tales
como, p. €j., acrilatos de epoxi modificados con acidos grasos), oligomeros acrilicos,
oligbmeros de acrilato de hidrocarburos, acrilatos fendlicos etoxilados, diacrilatos
polietilenglicolicos, diacrilatos neopentilglicélicos propoxilados, derivados de bisfenol A
diacrilados, diacrilatos dipropilenglicélicos, diacrilatos hexanodiolicos, diacrilatos
tripropilenglicolicos, tetraacrilatos de poliéter, tetraacrilatos de ditrimetilolpropano,
hexaacrilatos dipentaeritritolicos, mezclas de tri- y tetraacrilatos pentaeritritélicos,
diacrilatos hexanodiolicos, triacrilatos de trimetilolpropano etoxilados y diacrilatos
tripropilenglicolicos. Otro tipo de resina que se puede utilizar en la presente invencion
son resinas acuosas tales como resinas de poliamida, por ejemplo, N.° CAS 175893-71-7,
N.° CAS 303013-12-9, N.° CAS 393802-62-5, N.° CAS 122380-38-5 y N.° CAS 9003-
39-8.

[0034] En otro aspecto del método de la presente invencion, la resina modificadora puede

comprender una resina curada con radiacion, por ejemplo, una resina curada con UV. En
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otro aspecto del método de la presente invencion, la resina modificadora puede
comprender una resina acuosa que se puede secar mediante un método convencional tal

como calor.

[0035] La presente invencion proporciona ademas un sustrato dotado de un marcado,
donde el sustrato se puede obtener mediante el método de la presente invencidn expuesto

anteriormente (incluidos los diferentes aspectos de este).

[0036] La presente invencion también proporciona un método para desplazar la posicion
de una banda de reflexidn selectiva exhibida por un precursor de cristal liquido quiral
preparado a partir de una composicion que comprende (i) uno 0 mas compuestos
nematicos, (ii) uno 0 mas compuestos dopantes quirales que son capaces de generar un
estado colestérico del precursor de cristal liquido quiral y (iii) al menos una sal que
cambia la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicién curada
en comparacion con la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la
composicion curada que no contiene dicha sal. EI método comprende poner en contacto
la composicion de precursor de cristal liquido quiral con una resina modificadora que se
prepara a partir de uno o mas monomeros polimerizables, comprendiendo al menos uno
de los mondémeros un heteroatomo seleccionado entre O, N y S, y que es capaz de
cambiar la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de
precursor de cristal liquido quiral curada. La composicion de precursor de cristal liquido
quiral se calienta a continuacion hasta una temperatura de aproximadamente 55 °C a
aproximadamente 150 °C para hacer que pase a un estado de cristal liquido quiral.

Posteriormente, se cura la composicion de precursor de cristal liquido quiral.

[0037] En un aspecto del método, la posicion de la banda de reflexion selectiva puede
desplazarse al menos aproximadamente 5 nm. Otros aspectos del método tales como, p.
ej., aspectos relacionados con los componentes (i), (ii) y (iii) incluyen los expuestos

anteriormente con respeto al sustrato/marcado de la presente invencion.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
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[0038] La presente invencion se describe con méas detalle en la descripcion detallada
que se presenta mas adelante haciendo referencia a la pluralidad de dibujos a modo de
ejemplos no limitantes de realizaciones ejemplares de la presente invencién y donde:
- La Fig. 1 es un diagrama que muestra la posicion de la banda de reflexion
selectiva (Amax) de una composicion de precursor de cristal liquido quiral curada
adecuada para utilizar en la presente invencion como una funcion de la

concentracion del dopante quiral que contiene, en funcion de la materia seca;

- La Fig. 2 es un diagrama que muestra la posicion de la banda de reflexion
selectiva (Amax) de una composicion de precursor de cristal liquido quiral curada
adecuada para utilizar en la presente invencion como una funcion de los

milimoles de sal por gramo de materia seca;

- La Fig. 3 muestra una fotografia y el diagrama correspondiente que ilustra el
efecto de una primera resina modificadora (curada) sobre la banda de reflexion
selectiva (Amax) de una primera composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada que contiene la sal adecuada para utilizar en la presente invencion

(Ejemplo 1);

- La Fig. 4 muestra una fotografia y el diagrama correspondiente que ilustra el
efecto de una segunda resina modificadora en la posicion de la banda de reflexion
selectiva (Amsx) de la primera composicion de precursor de cristal liquido quiral

curada utilizada en el Ejemplo 1 (Ejemplo 2);

- La Fig. 5 muestra una fotografia y el diagrama correspondiente que ilustra el
efecto de la primera resina modificadora utilizada en el Ejemplo 1 en la posicion
de la banda de reflexion selectiva (Amsx) de una segunda composicion de

precursor de cristal liquido quiral curada que contiene la sal (Ejemplo 3);

- La Fig. 6 muestra una fotografia y el diagrama correspondiente que ilustra el
efecto de la segunda resina modificadora utilizada en el ejemplo 2 en la posicion
de la banda de reflexion selectiva (Amax) de la segunda composicion de precursor

de cristal liquido quiral curada utilizada en el ejemplo 3 (Ejemplo 4);
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- La Fig. 7 muestra un objeto de la presente invencién que utiliza una resina
modificadora para crear un registro perfecto en comparacion con otras tecnologias

existentes.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRESENTE INVENCION

[0039] Los datos que se muestran en la presente son a modo de ejemplo y Unicamente a
efectos de anélisis ilustrativo de las realizaciones de la presente invencion, y se presentan
con el fin de proporcionar la que se considera la descripcion mas util y de facil
comprension de los principios y aspectos conceptuales de la presente invencion. A este
respecto, no se intenta presentar detalles estructurales de la presente invencién con mas
detalle de lo necesario para la comprension fundamental de la presente invencion. En
vista de la descripcion y los dibujos, los expertos en la técnica se daran cuenta de como

llevar a la préactica las diferentes formas de la presente invencion

[0040] EI sustrato que se ha de utilizar en la presente invencion no esta limitado
particularmente y puede ser de varios tipos. El sustrato puede, por ejemplo, comprender o
consistir en (esencialmente) uno o mas de los siguientes: un metal (por ejemplo, en forma
de un envase, tal como una lata, una capsula o un cartucho cerrado, que puede contener
varios articulos, tales como, p. ej., productos nutracéuticos, productos farmacéuticos,
bebidas o productos alimenticios), una tela, un revestimiento y sus equivalentes, vidrio
(por ejemplo, en forma de un envase tal como una botella que puede contener varios
articulos tales como, p. €j., productos nutracéuticos, productos farmacéuticos, bebidas o
productos alimenticios), carton (p. ej., en forma de envoltorio), papel y un material
polimérico tal como, p. ej., PET o polietileno (p. €j., en forma de un envase o como parte
de un documento de seguridad). Cabe destacar que estos materiales utilizados como
sustrato se presentan exclusivamente a modo de ejemplo sin restringir el alcance de la
invencion. En general, cualquier sustrato (que puede que no sea necesariamente plano y
puede que sea irregular) cuya superficie no sea soluble o sea Unicamente un poco soluble
en el o los solventes utilizados en la composicion de precursor polimérica de cristal

liquido quiral es un sustrato adecuado para los fines de la presente invencion.
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[0041] Convenientemente, el sustrato puede tener una superficie o fondo oscuro o negro
sobre el cual la composicidn de precursor se debe aplicar. Sin pretender cefiirse a ninguna
teoria en particular, se cree que, en el caso de un fondo oscuro o negro, la luz transmitida
por el material de cristal liquido colestérico es absorbida en gran parte por el fondo, de
modo que cualquier retrodispersion residual del fondo no altera la percepcion de la
reflexion del propio material de cristal liquido colestérico a simple vista. En cambio, en
un sustrato con una superficie o fondo claro o blanco, el color de la reflexién del material
del cristal liquido colestérico es menos visible en comparacion con un fondo oscuro o
negro, debido a la fuerte retrodispersion del fondo. Sin embargo, incluso en el caso de un
fondo claro o blanco, un material de cristal liquido colestérico se puede reconocer con
ayuda de un filtro de polarizacion circular ya que refleja selectivamente solamente uno de
los dos posibles componentes de la luz polarizada circular de acuerdo con su estructura
helicoidal quiral. El sustrato de acuerdo con la presente invencion puede comprender
ademas elementos de seguridad adicionales tales como pigmentos organicos y/o

inorganicos, tintes, copos, elementos dpticamente variables, pigmentos magnéticos, etc.

[0042] La composicién de precursor de cristal liquido quiral que se utiliza para preparar
el marcado de acuerdo con la presente invencion y que se aplica (p. ej., deposita) sobre al
menos una parte de al menos una superficie del sustrato (y sobre al menos una parte de la
resina modificadora sobre dicha superficie del sustrato) comprende preferentemente una
mezcla de (i) uno 0 mas compuestos nematicos A y (ii) uno o mas compuestos
colestéricos B (es decir, dopantes quirales) (incluido el colesterol) que son capaces de
generar un estado colestérico de la composicion. El paso de hélice del estado colestérico
que se puede obtener depende de la proporcidn relativa entre compuestos nematicos y
colestéricos. Normalmente, la concentracion (total) de los compuestos nematicos A en la
composicién de precursor de cristal liquido quiral que se ha de utilizar en la presente
invencion sera de aproximadamente cuatro a aproximadamente cincuenta veces la
concentracion (total) de los compuestos colestéricos B. Normalmente, una composicion
de precursor de cristal liquido quiral con una alta concentracion de compuestos

colestéricos no es deseable (aunque es posible en muchos casos) ya que los compuestos
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colestéricos tienden a cristalizar lo cual imposibilita la obtencién del estado de cristal

liquido deseado con propiedades Opticas especificas.

[0043] En la técnica existen compuestos nematicos A que son adecuados para utilizar en
la composicion de precursor de cristal liquido quiral; cuando se utilizan solos (es decir,
sin compuestos colestéricos), se ordenan unos respecto a otros en un estado caracterizado
por su birrefringencia. Por ejemplo, en WO 93/22397, WO 95/22586, EP-B-0 847 432,
la Patente de EE. UU. N.° 6,589,445, US 2007/0224341 Al y JP 2009-300662 A se
describen ejemplos no limitantes de compuestos nematicos A que son adecuados para
utilizar en la presente invencion. El contenido de estos documentos se incorpora en su

totalidad por referencia a la presente.

[0044] Un clase preferida de compuestos nematicos que se han de utilizar en la presente
invencion comprende uno 0 mas grupos polimerizables (p. ej., 1, 2 6 3), idénticos o
diferentes, por molécula. Los ejemplos de grupos polimerizables incluyen grupos que son
capaces de participar en una polimerizacion de radicales libres y, en particular, grupos
que comprenden un enlace carbono-carbono doble o triple tales como, p. €j., un resto
acrilato, un resto vinilo o un resto acetilénico. Los grupos polimerizables particularmente

preferidos son restos acrilato.

[0045] Los compuestos nematicos que se han de utilizar en la presente invencion pueden
comprender ademas uno 0 mas grupos aromaticos opcionalmente sustituidos (p. €j., 1, 2,
3, 4, 5 0 6), preferentemente grupos fenilo. Los ejemplos de sustituyentes opcionales de
los grupos aromaticos incluyen los indicados anteriormente en la presente como ejemplos
de grupos sustituyentes en los anillos fenilo de los compuestos dopantes quirales de

férmula () tales como, p. €j., grupos alquilo y alcoxi.

[0046] Los ejemplos de grupos que pueden estar presentes opcionalmente para conectar
los grupos polimerizables y los grupos arilo (p. €j., fenilo) en los compuestos nematicos
A incluyen los que se utilizan en la presente como ejemplos de compuestos dopantes

quirales B de formula (I) (incluidos los de formula (1A) y formula (IB) que se indican a
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continuacion). Por ejemplo, los compuestos nematicos A pueden comprender uno 0 mas
grupos de formulas (i) a (iii) que se mencionan anteriormente como valores de A; y A;
en la formula (1) (y las formulas (IA) y (IB)), normalmente enlazados a grupos fenilo
opcionalmente sustituidos. Los ejemplos no limitantes especificos de compuestos
nematicos que son adecuados para utilizar en la presente invencion se presentan mas

adelante en los Ejemplos.

[0047] Los compuestos colestéricos B (es decir, dopantes quirales) que se han de utilizar

en la presente invencién comprenden preferentemente al menos un grupo polimerizable.

[0048] Tal como se indicé anteriormente, los ejemplos adecuados de los compuestos
dopantes quirales B incluyen los de formula (1):

(M

donde:
Ri1, Rz, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥ Rg denotan cada uno independientemente alquilo C;-Cg y
alcoxi C1-Cs;
A1y A, denotan cada uno independientemente un grupo de formula (i) a (iii):
(i) —=[(CH2)y-O].-C(0)-CH=CH;;
(if) =C(0)-D1-O-[(CH2)y-0],-C(0)-CH=CHjy;
(iii) =C(0)-D2-O-[(CH;)y-0],-C(0)-CH=CHy;

D1 denota un grupo de formula
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D, denota un grupo de formula

(F7 )

(Fg)
m, n, o, p, g, I, sy tdenotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;
y denota 0, 1, 2, 3,4,50 6;

zesigualaOsiyesiguala0,yzesigualalsiyesigualal-6.

[0049] En un aspecto, los compuestos dopantes quirales B pueden comprender uno o0 mas

derivados isomanidicos de formula (1A):
@)
(Ry)m

(R),

(1A)

donde:

Ri1, R2, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥y Rg denotan cada uno independientemente alquilo C,-Cg y
alcoxi C1-Cs;

A1y A; denotan cada uno independientemente un grupo de formula (i) a (iii):

(i) —[(CH2)y-0]z-C(0)-CH=CH;;
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(if) —C(0)-D1-O-[(CH2)y-0]z-C(0)-CH=CHy;
(iif) —C(0)-D2-O-[(CH2)y-0]z-C(0)-CH=CHy;

D1 denota un grupo de formula
(RS)q

(Re)r

D, denota un grupo de formula
(R7)S

(Rg);
m, n, o, p, g, r, sy tdenotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;

y denota 0, 1, 2, 3,4,50 6;

zesigualaOsiyesiguala0,yzesigualalsiyesigualal-6.

[0050] En una realizacion de los compuestos de formula (1A) (y de compuestos de
formula (1)), R1, Rz, R3, R4, Rs, R, R7 ¥y Rg denotan cada uno independientemente
alquilo C1-Cg. En una realizacion alternativa, R1, Rz, R3, R4, Rs, Rg, R7 Yy Rg en la
férmula (1A) (y en la formula (1)) denotan cada uno independientemente alcoxi C;-Cs.

[0051] En otra realizacion de los compuestos de formula (I) y formula (1A), A1 y A;
denotan cada uno independientemente un grupo de férmula —[(CH2),-O].-C(O)-
CH=CH;; Ry, Rz, R3 y R4 denotan cada uno independientemente alquilo C;-Cg; y m, n,
0 y p denotan cada uno independientemente 0, 1 6 2. En otra realizacion mas, A; y Az en
la formula (1) y en la formula (IA) denotan cada uno independientemente un grupo de
formula -[(CH;)y-0],-C(O)-CH=CH,; Ri, Rz, Rz y R4 denotan cada uno
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independientemente alcoxi C1-Cg; y m, n, 0 y p denotan cada uno independientemente 0,
162

[0052] En otra realizacion de los compuestos de formula (1A) (y de formula (1)), A1y A
denotan cada uno independientemente un grupo de formula —C(0O)-D;-O-[(CH2)y-O],-
C(0)-CH=CH: y/o de formula —C(0O)-D,-O-[(CH;)y-0],-C(0)-CH=CH3; y R1, R2, R3,
R4, Rs, Rg, R7 y Rg denotan cada uno independientemente alquilo C;-Cg. En una
realizacion alternativa, A; y A; en la formula (1A) (y en la formula (1)) denotan cada uno
independientemente un grupo de féormula —C(0)-D;-O-[(CH;),-0],-C(0)-CH=CH, y/o
un grupo de formula —C(0)-D,-O-[(CH;),-0],-C(0)-CH=CH3; y Ri, R2, R3, R4, Rs,
Rs, R7 ¥ Rg denotan cada uno independientemente alcoxi C;-Ce.

[0053] En otro aspecto, los compuestos dopantes quirales B pueden comprender uno o

mas derivados isosorbidicos representados por la férmula (IB):
@)
(R

(Ra),

A

1 0

A

(1B)

(Ra),

donde:

Ri1, R2, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥y Rg denotan cada uno independientemente alquilo C,-Cg y
alcoxi C1-Cs;

A1y A; denotan cada uno independientemente un grupo de formula (i) a (iii):
(i) -[(CH2)y-0]z-C(0)-CH=CH;;
(ii) =C(0)-D1-0O-[(CH,)y-0]z-C(0)-CH=CHy;

(iif) —C(0)-D2-O-[(CH2)y-0]z-C(0)-CH=CHy;
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D1 denota un grupo de formula
(RS)q

(Re)r
D, denota un grupo de formula

(R)s

(Re):

m, n, o, p, g, r, sy tdenotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;
ydenota0, 1, 2, 3,4,50 6;

zesigualaOsiyesiguala0,yzesigualalsiyesigualal-6.

[0054] En una realizacion de los compuestos de formula (IB), R1, Rz, R3, R4, Rs, R, R7
y Rg denotan cada uno independientemente alquilo C;-Cg. En una realizacion alternativa,
Ri1, Rz, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥ Rg en la formula (1B) denotan cada uno independientemente

alcoxi C1-Cs.

[0055] En otra realizacion de los compuestos de férmula (IB), A1 y A, denotan cada uno
independientemente un grupo de formula —[(CH>)y-0],-C(O)-CH=CH>; R1, R2, R3 Y Ry
denotan cada uno independientemente alquilo C1-Cs; y m, n, 0 y p denotan cada uno
independientemente 0, 1 6 2. En otra realizacion méas, A; y A, en la formula (IB) denotan
cada uno independientemente un grupo de férmula —[(CH,),-0],-C(0)-CH=CH,; Ry,
R, R3 y R4 denotan cada uno independientemente alcoxi C1-Cg; y m, n, 0 y p denotan

cada uno independientemente 0, 1 6 2.
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[0056] En otra realizacion de los compuestos de formula (IB), A1 y A, denotan cada uno
independientemente un grupo de féormula —C(0)-D;-O-[(CH;),-0],-C(0)-CH=CH, y/o
de formula —-C(0)-D,-O-[(CH;)y-0],-C(0)-CH=CH3; y R1, R2, R3, R4, Rs, Rs, R7 Y Rg
denotan cada uno independientemente alquilo C1-Cg. En una realizacion alternativa, A; y
A, en la formula (IB) denotan cada uno independientemente un grupo de férmula —-C(O)-
D;-O-[(CH;)y-0],-C(0)-CH=CH; y/o un grupo de formula —C(O)-D,-O-[(CH),-O].-
C(0)-CH=CH3; y R1, Ry, R3, R4, Rs, Rg, R7 y Rg denotan cada uno independientemente

alcoxi C1-Cs.

[0057] En una realizacion preferida, los grupos alquilo y alcoxi de Ri, Rz, R3, R4, Rs,
Re, R7 ¥ Rg en las férmulas (1), (IA) y (IB) pueden comprender 3, 4, 6 6 7 atomos de

carbono y, en particular, 4 6 6 a&tomos de carbono.

[0058] Los ejemplos de grupos alquilo que comprenden 3 6 4 atomos de carbono
incluyen isopropilo y butilo. Los ejemplos de grupos alquilo que comprenden 6 6 7
atomos de carbono incluyen hexilo, 2-metilpentilo, 3-metilpentilo, 2,2-dimetilpentilo y

2,3-dimetilpentilo.

[0059] Los ejemplos de grupos alcoxi que comprenden 3 6 4 atomos de carbono incluyen
isopropoxi, but-1-oxi, but-2-oxi y tert-butoxi. Los ejemplos de grupos alcoxi que
comprenden 6 ¢ 7 atomos de carbono incluyen hex-1-oxi, hex-2-oxi, hex-3-oxi, 2-
metilpent-1-oxi, 2-metilpent-2-oxi, 2-metilpent-3-oxi, 2-metilpent-4-oxi, 4-metilpent-1-
oxi, 3-metilpent-1-oxi, 3-metilpent-2-oxi, 3-metilpent-3-oxi, 2,2-dimetilpent-1-oxi, 2,2-
dimetilpent-3-oxi, 2,2-dimetilpent-4-oxi, 4,4-dimetilpent-1-oxi, 2,3-dimetilpent-1-oxi,
2,3-dimetilpent-2-oxi, 2,3-dimetilpent-3-oxi, 2,3-dimetilpent-4-oxi y 3,4-dimetilpent-1-

OXi.
[0060] Los ejemplos especificos no limitantes de compuestos dopantes quirales B de

férmula (1) que se han de utilizar en la presente invencion se proporcionan mas adelante

en los Ejemplos.
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[0061] Los compuestos dopantes quirales B normalmente estardn presentes en una
concentracion total de aproximadamente un 0.1% a aproximadamente un 30% en peso, p.
ej., de aproximadamente un 0.1% a aproximadamente un 25%, o de aproximadamente un
0.1% a aproximadamente un 20% en peso, en funcién del peso total de la composicion.
Por ejemplo, en el caso de la impresion de inyeccion de tinta, los mejores resultados se
obtendran normalmente con concentraciones de un 3% a un 10% en peso, p. €j., de un 5%
a un 8% en peso, en funcién del peso total de la composicion polimérica. Los compuestos
nematicos A normalmente estardn presentes en una concentracion de aproximadamente
un 30% a aproximadamente un 50% en peso, en funcion del peso total de la composicion

polimérica.

[0062] Un componente de la composicion de precursor de cristal liquido quiral que se ha
de utilizar en la presente invencion es una sal y en particular, una sal que es capaz de
cambiar la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de
precursor de cristal liquido quiral curada (en el estado de cristal liquido quiral) en
comparacion con la posicion de la banda de reflexién selectiva exhibida por la
composicion curada sin la sal. En lo que respecta a la banda de reflexion selectiva
exhibida por un cristal liquido quiral, se puede hacer referencia, por ejemplo, a las
explicaciones contenidas en la Patente de EE. UU. N.° 7.742.136 o US 20100025641,

cuyo contenido se incorpora expresamente a la presente en su totalidad por referencia.

[0063] La medida en que se puede desplazar la posicion de la banda de reflexion
selectiva exhibida por una composicién de precursor de cristal liquido quiral curada
determinada debido a la presencia de una sal depende de varios factores tales como el
cation de la sal, el anion de la sal y la concentracion de la sal por gramo de extracto seco,
entre otros. A este respecto, se puede hacer referencia a los Ejemplos que se presentan
maés adelante. Normalmente se prefiere que la sal esté presente en un precursor de cristal
liquido quiral determinado en una concentracién que desplace la posicién de la banda de
reflexion selectiva exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada al menos aproximadamente 5 nm, p. ej., al menos aproximadamente 10 nm, al

menos aproximadamente 20 nm, al menos aproximadamente 30 nm, al menos
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aproximadamente 40 nm o al menos aproximadamente 50 nm. Las concentraciones
(totales) de sal adecuadas suelen estar comprendidas en el rango de aproximadamente un
0.01% a aproximadamente un 10% en peso, p. ej., de aproximadamente un 0.1% a
aproximadamente un 5% en peso, en funcién del contenido de sélidos de la composicion

de precursor de cristal liquido quiral.

[0064] Los ejemplos no limitantes de sales adecuadas incluyen sales que comprenden un
cation metélico (metales de los grupos principales, metales de transicion, lantanidos y
actinidos). Por ejemplo, el metal puede ser un metal alcalino o alcalinotérreo, p. ej., Li,
Na. Otros ejemplos no limitantes de sales adecuadas incluyen sales de amonio
cuaternario tales como sales de tetraalquilamonio. Los ejemplos de aniones adecuados
incluyen iones "normales” tales como, p. €j., haluros (p. €j., fluoruro, cloruro, bromuro,
yoduro), perclorato, nitrato, nitrito, sulfato, sulfonato, sulfito, carbonato, bicarbonato,
cianuro, cianato y tiocianato, asi como también iones complejos tales como, p. ej.,
tetrafluoroborato. Por supuesto, también se pueden utilizar mezclas de dos o mas sales (p.
ej., dos, tres, cuatro o mas sales). Si hay presentes dos 0 mas sales, pueden comprender o

no el mismo cation y/o el mismo anion.

[0065] La resina modificadora que se ha de utilizar en la presente invencion no esta
particularmente limitada, siempre que sea capaz de cambiar la posicion de la banda de
reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido quiral
curada sobre el sustrato en cierta medida. A este respecto, se prefiere que la resina sea
capaz de desplazar la posicion de la banda de reflexion selectiva al menos
aproximadamente 5 nm, p. ej., al menos aproximadamente 10 nm, al menos
aproximadamente 20 nm, al menos aproximadamente 30 nm, al menos aproximadamente
40 nm o al menos aproximadamente 50 nm. Esta capacidad depende de varios factores
tales como los componentes de la composicion de precursor de cristal liquido quiral, por
ejemplo, la o las sales y el o los dopantes quirales comprendidos en esta, y la presencia o
ausencia de grupos funcionales en la resina modificadora (y, por lo tanto, sobre la

superficie de esta), entre otros.
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[0066] Los ejemplos de resinas modificadoras que son adecuadas para utilizar en la
presente invencion incluyen las preparadas a partir de (uno, dos, tres, cuatro 0 mas)
monomeros polimerizables que incluyen uno mas (p. €j., dos o tres) heteroatomos
seleccionados entre, p. ej., O, N 0 S. A este respecto, cabe destacar que los mondémeros
polimerizables no se limitan a los que se pueden polimerizar mediante polimerizacion de
radicales libres. Es mas, estos mondmeros también incluyen, por ejemplo, monémeros
que se pueden polimerizar mediante polimerizacion cationica y/o aniénica, y/o mediante
policondensacion. Por lo tanto, los ejemplos no limitantes de resinas que son adecuadas
para los fines de la presente invencion incluyen resinas organicas tales como
poliacrilatos, polimetacrilatos, éteres polivinilicos, ésteres polivinilicos, poliésteres,
poliéteres, poliamidas, poliuretanos, policarbonatos, polisulfonas, resinas fendlicas,
resinas epoxi y formas mezcladas de estas resinas. También son adecuadas las resinas
inorganicas/organicas tales como siliconas (p. ej., poliorganosiloxanos). Otro tipo
particular de resina que se puede utilizar en la presente invencion son resinas acuosas
tales como resinas de poliamida (por ejemplo, N.° CAS 175893-71-7, N.° CAS 303013-
12-9, N.° CAS 393802-62-5, N.° CAS 122380-38-5 y N.° CAS 9003-39-8).

[0067] Los ejemplos no limitantes de resinas modificadoras que se han de utilizar en la
presente invencion incluyen ademas las que estan preparadas a partir de uno 0 mas
monomeros seleccionados entre acrilatos de poliéter, acrilatos de poliéter modificados
(tales como, p. €j., acrilatos de poliéter modificados con aminas), acrilatos de poliéster,
acrilatos de poliéster modificados (tales como, p. ej., acrilatos de poliéster modificados
con aminas), acrilatos de poliéster hexafuncionales, acrilatos de poliéster
tetrafuncionales, acrilatos de uretano difuncionales aromaticos, acrilatos de uretano
difuncionales alifaticos, acrilatos de uretano trifuncionales alifaticos, acrilatos de uretano
hexafuncionales alifaticos, monoacrilatos de uretano, diacrilatos alifaticos, acrilatos de
epoxi-bisfenol A, acrilatos de epoxi-bisfenol A modificados, acrilatos de epoxi, acrilatos
de epoxi modificados (tales como, p. €j., acrilatos de epoxi modificados con acidos
grasos), oligbmeros acrilicos, oligomeros de acrilato de hidrocarburos, acrilatos fenolicos
etoxilados, diacrilatos polietilenglicélicos, diacrilatos neopentilglicdlicos propoxilados,

derivados de bisfenol A diacrilados, diacrilatos dipropilenglicélicos, diacrilatos
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hexanodidlicos, diacrilatos tripropilenglicdlicos, tetraacrilatos de poliéter, tetraacrilatos
de ditrimetilolpropano, hexaacrilatos dipentaeritritélicos, mezclas de tri- y tetraacrilatos
pentaeritritdlicos, diacrilatos dipropilenglicolicos, diacrilatos hexanodiolicos, triacrilatos
de trimetilolpropano etoxilados y diacrilatos tripropilenglicélicos (opcionalmente

combinados con uno 0 mas mondmeros que son diferentes de los mondmeros anteriores).

[0068] Cabe destacar que una resina modificadora que se ha de utilizar en la presente
invencion no tiene que estar completamente curada (polimerizada) ni seca antes de
ponerla en contacto con una composicion de precursor de cristal liquido quiral, siempre
que sea capaz de soportar los componentes y, en particular, el solvente que puede estar
presente (y que normalmente lo estard) en la composicion de precursor de cristal liquido
quiral (sin curar) (p. €j., que no produzca una disolucion significativa de la resina). El
curado de una resina modificadora que esta curada solo parcialmente se puede completar,
por ejemplo, junto con el curado del precursor de cristal liquido quiral (p. €j., con
radiacion UV).

[0069] Otra gran ventaja, en comparacion con la técnica anterior (como la que se ilustra,
p. €j., en WO 2001/024106, WO 2008/127950, el contenido de ambas se incorpora a la
presente en su totalidad por referencia), es la posibilidad de crear un registro perfecto sin
utilizar técnicas de enmascaramiento. Registro perfecto se refiere a la posibilidad de
disponer, en muy pocos pasos y/o procedimiento(s), de una Unica capa de polimero de
cristal liquido en la que estan presentes dos 0 mas zonas con propiedades de cambio
simultaneo a un color diferente y/o posiciones diferentes de la banda de reflexion
selectiva, y estas zonas pueden ser perfectamente adyacentes, sin que exista separacion ni
solapamiento entre ellas, tal como se muestra en la Fig. 7. Esta ventaja radica en el
hecho de que la composicion de precursor de cristal liquido se aplica en un paso y sus
propiedades son modificadas localmente por la resina modificadora. Para obtener un
resultado similar sin el presente método, se deberian aplicar y curar dos o mas
composiciones de precursor de cristal liquido en pasos sucesivos con muchisima
precisiébn para que cubran regiones adyacentes sin que existan separaciones ni
solapamientos (tal como se muestra en la Fig. 7). El presente método permite crear de

forma sencilla un logo, marcado, cédigo, cdgido de barras, patron o matriz de datos que
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contiene diferente informacion y/o color a la vez. Las posibilidades que ofrece el
presente metodo incluyen utilizar mezclas de resinas modificadoras (p. ej., mezclas de
dos, tres, cuatro o mas resinas modificadoras), tanto en forma de mezclas fisicas curadas
de dos o més resinas modificadoras como en forma de dos o mas resinas modificadoras
diferentes que estan presentes (por separado) en lugares diferentes de la superficie del
sustrato. Como alternativa o ademas, también se pueden utilizar dos 0 mas composiciones
de precursor de cristal liquido quiral diferentes que difieren, por ejemplo, en la
concentracion de sal(es) que contienen y/o se diferencian porque contienen sales
diferentes. Esto hace que existan un gran numero de combinaciones posibles de
composiciones de precursor de cristal liquido quiral y resinas modificadoras que pueden
estar presentes sobre la superficie de un Unico sustrato. Este gran ndmero de
combinaciones posibles ofrece la posibilidad de crear un cédigo y/o marcado especifico
dificil de falsificar, ya que para reproducirlo seria necesario saber la composicion exacta
de la composicion de precursor de cristal liquido quiral, el tipo, la cantidad y la
concentracion de la sal o sales que esta contiene y la naturaleza de la resina o resinas
modificadoras. La incorporacion de elementos de seguridad especificos adicionales, tales
como, p. ej., elementos de seguridad del infrarrojo cercano, infrarrojo y/o UV (conocidos
exclusivamente por el fabricante del marcado), en la composicion de precursor de cristal
liquido y/o en la resina modificadora dificulta aun mas su falsificacion. Por consiguiente,
la presente invencién también contempla y engloba el uso de composiciones de precursor
de cristal liquido quiral y resinas modificadoras que comprenden estos elementos de

seguridad especificos adicionales.

[0070] Ademaés, en algunos casos puede ser deseable revestir de forma deliberada
sustancialmente toda la superficie del sustrato (o al menos su mayor parte) con un primer
material de resina (modificadora) con propiedades modificadoras y después aplicar en
una o mas areas de la superficie revestida de esta forma una segunda resina modificadora
(o incluso dos o més resinas modificadoras en &reas diferentes), donde la primera y la
segunda (y la tercera, etc.) resinas difieren en su capacidad para desplazar la posicion de
la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido

quiral curada (o incluso dos 0 mas composiciones de precursor de cristal liquido quiral
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curadas diferentes).

[0071] También cabe destacar que la presente invencion no se limita al rango visible del
espectro electromagnético. Por ejemplo, una resina modificadora puede desplazar toda o
parte de la banda de reflexion selectiva exhibida por una composicion de precursor de
cristal liquido quiral curada del rango IR al rango visible, o del rango visible al rango

UV, o del rango IR al rango UV.

[0072] La composicion de precursor de cristal liquido quiral se puede aplicar sobre la
superficie del sustrato mediante cualquier método adecuado tal como, por ejemplo,
revestimiento por pulverizacion, revestimiento con cuchilla, revestimiento con rodillo,
revestimiento de pantalla, revestimiento de cortina, huecograbado, flexografia, impresion
por transferencia, impresion por transferencia en seco, impresion tipografica, serigrafia,
tampografia e impresion de inyeccion de tinta (por ejemplo, impresion de inyeccién de
tinta continua, impresion de inyeccion de tinta con goteo por demanda, impresion con
valvula de inyeccion). En una de las realizaciones de la presente invencion, la aplicacion
(p. €j., deposicion) de una composicion para preparar el marcado o capa y/o de una
composicion para preparar la resina modificadora se lleva cabo con una técnica de
impresion tal como, p. ej., impresion de inyeccion de tinta (continua, con goteo por
demanda, etc.), flexografia, tampografia, huecograbado, serigrafia, etc. Por supuesto,
también se pueden emplear otras técnicas de impresion con las que estaran familiarizados
los expertos en la técnica de impresion. En una de las realizaciones preferidas de la
invencidn, se emplea impresién flexografica tanto para aplicar la resina como para aplicar
la composicién de precursor de cristal liquido quiral. En otra realizacion preferida de la
invencion, se emplean técnicas de impresion de inyeccion de tinta tanto para aplicar la
resina modificadora como para aplicar la composicion de precursor de cristal liquido
quiral. También se contempla que se pueden emplear respectivamente dos técnicas
diferentes para aplicar la resina modificadora y la composicion de precursor de cristal
liquido quiral. Las impresoras de inyeccion de tinta industriales que se suelen utilizar en
aplicaciones de numeracion, codificacion y marcado en lineas de acondicionamiento y

prensas de impresion son particularmente adecuadas. Las impresoras de inyeccién de
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tinta preferidas incluyen impresoras de inyeccion de tinta continua con una nica boquilla
(denominadas también impresoras rasterizadoras o con desviacion multinivel) e
impresoras de inyeccion de tinta con goteo por demanda, en particular, impresoras con
valvula de inyeccion. El espesor de la composicion polimérica de cristal liquido aplicada,
después del curado, de acuerdo con las técnicas de aplicacion descritas anteriormente,
normalmente seréd de al menos aproximadamente 1 um, p. €j., al menos aproximadamente
3 um, o al menos aproximadamente 4 um, y normalmente no sera superior a
aproximadamente 20 um, p. ej., no superior a aproximadamente 15 um, no superior a
aproximadamente 10 um o no superior a aproximadamente 6 um. El espesor de la resina
modificadora aplicada, después del curado, de acuerdo con las técnicas de aplicacion
descritas anteriormente, serd normalmente de al menos aproximadamente 1 um, p. €j., al
menos aproximadamente 3 um o al menos aproximadamente 5 um, pero normalmente no

sera superior a aproximadamente 10 pum.

[0073] En particular, si una composicion polimérica que se ha de utilizar en la presente
invencion (es decir, una composicion para preparar un precursor de cristal liquido quiral
0 una composicion para preparar una resina modificadora) se ha de aplicar mediante las
técnicas de impresion indicadas anteriormente, la composicion normalmente
comprendera un solvente para ajustar su viscosidad a un valor que es adecuado para la
técnica de aplicacion (impresion) empleada. Los valores de viscosidad tipicos para tintas
de impresion flexogréfica estan comprendidos en el rango de aproximadamente 40
segundos a aproximadamente 120 segundos utilizando, p. ej., una copa DIN numero 4.
Los expertos en la técnica estaran familiarizados con los solventes adecuados. Los
ejemplos no limitantes de estos incluyen solventes organicos apréticos y ligeramente
polares de baja viscosidad tales como, p. €j., cetona etil metilica (MEK, por sus siglas en
inglés), acetona, ciclohexanona, acetato de etilo, 3-etoxipropionato de etilo y mezclas de

dos 0 mas de estos.

[0074] Ademas, en particular, si una composicion polimérica que se ha de utilizar en la
presente invencion (es decir, una composicion para preparar un precursor de cristal

liquido quiral o una composicion para preparar una resina modificadora) ha de ser
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aplicada mediante impresion de inyeccidn de tinta (continua), la composicion polimérica
normalmente también comprendera al menos un conductor conocido por los expertos en

la técnica.

[0075] Si una composicion de precursor de cristal liquido quiral y/o una composicion
para preparar una resina modificadora que se ha de utilizar en la presente invencion ha de
ser curada/polimerizada con radiacion UV, la composicion también comprenderad al
menos un fotoiniciador. Los ejemplos no limitantes de los numerosos fotoiniciadores
adecuados incluyen a-hidroxicetonas tales como cetona 1-hidroxiciclohexil fenilica y una
mezcla (p. €j., aproximadamente 1:1) de cetona 1-hidroxiciclohexil fenilica y una o mas
de las siguientes: benzofenona, 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-1-propanona y 2-hidroxi-1-[4-
(2-hidroxietoxi)fenil]-2-metil-1-propanona;  glioxilatos de fenilo tales como
metilbenzoilformiato y una mezcla de éster 2-[2-oxo-2-fenilacetoxietoxi]etilico del acido
oxifenilacetico y éster 2-[2-hidroxietoxi]etilico del acido oxifenilacético; cetales bencil
dimetilicos tales como alfa, alfa-dimetoxi-alfa-fenilacetofenona; a-aminocetonas tales
como 2-bencil-2-(dimetilamino)-1-[4-(4-morfolinil)fenil]-1-butanona y 2-metil-1-[4-
(metiltio)fenil]-2-(4-morfolinil)-1-propanona; 6xido de fosfina y derivados del 6xido de
fosfina tales como Oxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; fenilbis(2,4,6-
trimetilbenzoil) suministrado por Ciba; y también derivados de tioxantona tales como
Speedcure ITX (CAS 142770-42-1), Speedcure DETX (CAS 82799-44-8), Speedcure
CPTX (CAS 5495-84-1-2 0 CAS 83846-86-0) suministrados por Lambson.

[0076] Si una composicion polimérica que se ha de utilizar en la presente invencion (es
decir, una composicion para preparar un precursor de cristal liquido quiral o una
composicion para preparar una resina modificadora) se ha de curar mediante un método
diferente de la irradiacion con luz UV como, p. ej., por medio de particulas
hiperenergéticas (p. ej., haces de electrones), rayos X, rayos gamma, etc., obviamente se
puede prescindir del fotoiniciador.

[0077] También puede ser posible o incluso deseable curar, especialmente la

composicion para preparar una resina modificadora, térmicamente. En este caso, la
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composicién normalmente contendrad al menos un iniciador de la polimerziacién térmica
tal como, p. ej., un peroxido o un azocompuesto. Los expertos en la técnica estaran

familiarizados con otros ejemplos de iniciadores de la polimerizacion térmica.

[0078] Una composicion de precursor de cristal liquido quiral y una composicion para
proporcionar una resina modificadora que se han de utilizar en la presente invencion
también pueden comprender diversos componentes opcionales diferentes que son
adecuados y/o deseables para conseguir una propiedad deseada particular de la
composicion y, en general, pueden comprender cualesquiera componentes/sustancias que
no ejerzan un efecto adverso significativo sobre una propiedad requerida de la
composicion. Los ejemplos no limitantes de estos componentes opcionales son resinas,
compuestos silanicos, promotores de adhesion, sensibilizadores para los fotoiniciadores
(si estan presentes), etc. Por ejemplo, especialmente una composicion de precursor de
cristal liquido quiral que se ha de utilizar en la presente invencion puede comprender uno
0 mas compuestos silanicos. Los ejemplos non limitantes de compuestos silanicos
adecuados incluyen opcionalmente silanos polimerizables tales como los de férmula
R1R2R3-Si-Ry4, donde Ry, R, y R3 representan independientemente alcoxi y alcoxialcoxi
con un total de 1 a aproximadamente 6 atomos de carbono, y Ry representa vinilo, alilo,
(alquilo Ci.10), (met)acriloxialquilo (C16) y glicidiloxialquilo (C1¢) tal como, p. €j.,
viniltrietoxisilano, viniltrimetoxisilano, viniltris(2-metoxietoxi)silano, 3-
metacriloxipropiltrimetoxisilano, octiltrietoxisilano y 3-glicidiloxipropiltrietoxisilano de

la familia Dynasylan® suministrados por Evonik.

[0079] La concentracién de los compuestos silanicos, si estan presentes, en la
composicion de precursor de cristal liquido estara comprendida normalmente entre
aproximadamente un 0.5% a aproximadamente un 5% en peso, en funcion del peso total

de la composicion.
[0080] Para incrementar la seguridad del marcado o capa de acuerdo con la presente

invencién, una composicion para preparar una resina modificadora y/o una composicion

para preparar un precursor de cristal liquido quiral que se han de utilizar en la presente
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invencion pueden comprender ademas uno 0 mas pigmentos y/o tintes que absorben en la
region visible o invisible del espectro electromagnético, y/o uno o méas pigmentos y/o
tintes que son luminiscentes, y/o uno 0 mas pigmentos magnéticos. Los ejemplos no
limitantes de pigmentos y/o tintes adecuados que absorben en la region visible o invisible
del espectro electromagnético incluyen derivados de ftalocianina. Los ejemplos no
limitantes de pigmentos y/o tintes lumniscentes adecuados incluyen derivados de
lantanidos. Los ejemplos no limitantes de pigmentos magnéticos adecuados incluyen
particulas de oxidos de metales de transicion tales como 6xidos de hierro y cromo. La
presencia de pigmentos y/o tintes incrementara y reforzara la seguridad del marcado

frente a la falsificacion.

[0081] Tras aplicar (p. €j., depositar) la composicion de precursor de cristal liquido quiral
de acuerdo con la invencion sobre el sustrato, la composicion polimérica pasa a un estado
de cristal liquido quiral con propiedades Opticas especificas. Se sobreentenderd que el
término “propiedades Opticas especificas" se refiere a un estado de cristal liquido con un
paso de hélice especifico que refleja un rango de longitud de onda especifico (banda de
reflexion selectiva). Con este fin, la composicion de precursor de cristal liquido quiral se
calienta, el solvente contenido en la composicion, si esta presente, se evapora y se
produce la promocion del estado de cristal liquido quiral deseado. La temperatura
utilizada para evaporar el solvente y para fomentar la formacion del estado de cristal
liquido depende de los componentes de la composicion de precursor de cristal liquido
quiral y, en muchos casos, variard en el rango de entre aproximadamente 55 °C y
aproximadamente 150 °C, p. ej., entre aproximadamente 55 °C y aproximadamente 100
°C, preferentemente entre aproximadamente 60 °C y aproximadamente 100 °C. Los
ejemplos de fuentes de calor adecuadas incluyen una forma de calentamiento
convencional, tal como una placa calentadora, un horno, una corriente de aire caliente, y
en particular fuentes de radiacién tales como, p. ej., una lampara de IR. El tiempo de
calentamiento requerido depende de varios factores tales como, p. ej., los componentes de
la composicién polimérica, el tipo de dispositivo de calentamiento y la intensidad del
calentamiento (rendimiento energético del dispositivo de calentamiento). En muchos

casos, un tiempo de calentamiento de aproximadamente 0.1 s, aproximadamente 0.5 s 0

35



de aproximadamente 1 s a aproximadamente 30 s, tal como, p. ej., no superior a
aproximadamente 20 s, no superior a aproximadamente 10 s 0 no superior a

aproximadamente 5 s, sera suficiente.

[0082] EI marcado de acuerdo con la presente invencion se obtiene finalmente curando
y/o polimerizando (toda) la composicion en el estado de cristal liquido quiral. La fijacion
o el endurecimiento se llevara a cabo normalmente irradiando con luz UV, que induce la
polimerizacion de los grupos polimerizables que estdn presentes en la composicion

polimérica.

[0083] Por consiguiente, un proceso completo para preparar un marcado de la presente
invencién puede comprender los siguientes pasos:

- aplicar una resina modificadora sobre un sustrato;

- curar y/o secar la resina modificadora aplicada al menos parcialmente, por ejemplo, por

completo;

- aplicar una composicion de precursor de cristal liquido que contiene sal sobre una

porcion del sustrato sobre el cual se encuentra la resina modificadora;

- calentar la composicion de precursor de cristal liquido aplicada para que pase al estado

colestérico;

- curar la composicion de precursor de cristal liquido calentada (y, opcionalmente,
finalizar el curado y/o secado de la resina modificadora) para obtener el marcado de

acuerdo con la presente invencion.

[0084] EI marcado de acuerdo con la presente invencion se puede incorporar, por
ejemplo, en un elemento de seguridad, un elemento de autenticidad, un elemento de

identificacién o un elemento de localizacion o rastreo.

[0085] Se pretende que los siguientes ejemplos ilustren la invencidn sin restringirla.
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EJEMPLOS

Preparacion de una composicién de precursor de cristal liguido quiral

[0086] Se prepar6 una composicion de precursor de cristal liquido quiral (I) como se
indica a continuacion, siendo los porcentajes indicados en peso funcion del peso total de

la composicion:

[0087] Se introdujeron un compuesto dopante quiral B de férmula (I) mostrada
anteriormente (4.75%), un compuesto nematico Al (14%), un compuesto nematico A2
(14%) y ciclohexanona (66.45%) en un matraz que se calentd posteriormente hasta
obtener una solucién. Se afiadieron 2-metil-1[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-ona
(Irgacure 907® de Ciba, fotoiniciador, al 0.6%) e isopropiltioxantona (fotoiniciador, al
0.2%) a la solucion. La mezcla final se agitd hasta que se disolvié completamente para

obtener como resultado la composicion de precursor de cristal liquido quiral (I).

Preparacion de una capa de una composicion de precursor de cristal liguido quiral curada

[0088] La composicion anterior (I) se aplicO como revestimiento a un sustrato (pelicula
de PET transparente, con un espesor de 125 um) y la capa resultante se calentd hasta
aproximadamente 80 °C durante aproximadamente 30 segundos para evaporar el solvente
y para generar una fase de cristal liquido colestérica, es decir, un estado que presenta una
banda de reflexion especifica cuya posicion depende de la concentracion del compuesto
dopante quiral B en la composicion. Posteriormente, la composicion se curd mediante
irradiaciéon con una lampara UV (ldmpara de mercurio de baja presion con una
irradiacion UV de 10 mW/cm?) durante aproximadamente 1 segundo para congelar la
fase de cristal liquido colestérica mediante la copolimerizacion de los grupos
polimerizables de los compuestos Al, A2 y B. Después del curado, la composicion estaba
sustancialmente exenta de solvente (Unicamente estaban presentes cantidades traza de
ciclohexanona) y comprendia los componentes anteriores (en forma polimerizada) en los

siguientes porcentajes en peso, en funcién del peso total de la composicion:
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41.725% de compuesto Al (precursor nematico)
41.725% de compuesto A2 (precursor nematico)
14.16% de compuesto B (dopante quiral)
2.39% de fotoiniciador

[0089] La concentracion de compuesto dopante quiral B en el precursor de cristal liquido
colestérico permite controlar la posicion de la banda de reflexion selectiva y, como
resultado de esto, el color de la capa de precursor de cristal liquido quiral curada. Esto
esta ilustrado por la Fig. 1 que es una representacion grafica de la longitud de onda de la
reflexion normal méxima como una funcién de la concentracién de compuesto dopante
quiral B en la composicion seca. Con un 14.16% de compuesto dopante quiral B, la
longitud de onda de la reflexion normal méxima de la composicién es de
aproximadamente 510 nm, que genera un color azul verdoso de la capa correspondiente.
Tal como se muestra en la Fig. 1, incrementar (reducir) la concentracion de compuesto
dopante quiral B en la composicion produce una disminucion (aumento) de la longitud de

onda de la reflexion normal méxima.

Adicién de sal a la composicion de precursor de cristal liquido quiral

[0090] Se afiadieron dos sales diferentes, es decir, LiCIO4 y LiBr, a la composicién de
precursor de cristal liquido quiral anterior (I). La Fig. 2 ilustra el efecto de la propocion
de los moles de sal respecto a los moles de compuesto dopante quiral B sobre la posicién
de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion curada. Tal como se puede
ver en la Fig. 2, LiClO4 y LiBr ejercen un efecto relativamente fuerte sobre la posicion de
la banda de reflexion selectiva.

Preparacion de combinaciones curadas de precursor de cristal liguido quiral/resina

modificadora
(1) Preparacién de composiciones que contienen sal
[0091] La composicidon anterior (1) se modifico afiadiéndole dos sales diferentes, es decir,

LiCIO, y LiBr, en los siguientes porcentajes en peso (en funcion del peso total del
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solvente que contiene la composicion, estando el porcentaje de solvente que se muestra

anteriormente reducido segun corresponda por el porcentaje de sal afiadida):

Composicion (la): 0.66% de LiClO4

Composicion (Ib): 0.55% de LiBr

[0092] Los porcentajes anteriores reflejan los diferentes pesos moleculares de las sales y
dan como resultado aproximadamente el mismo porcentaje molar de cada sal en las

composiciones (la) y (Ib).

[0093] Ademas, se prepararon las siguientes composiciones para preparar una resina

modificadora (en % en peso, en funcidn del peso total de la composicion):

Composicion (l1a):

65% de cetona etil metilica - solvente

33% de Ebecryl 83 - monomero UV curable, CYTEC
1%  de Irgacure 907 - fotoiniciador, CIBA

0.5% de isopropiltioxantona - fotoiniciador

0.5% de Irgacure 500 - fotoiniciador, CIBA

(Ebecryl 83 es un acrilato multifuncional modificado con amina de baja viscosidad)

Composicion (11b):

65% de cetona etil metilica - solvente

33% de Ebecryl 1608 - monomero UV curable, CYTEC
1%  de Irgacure 907 - fotoiniciador, CIBA

0.5% de isopropiltioxantona - fotoiniciador

0.5% de Irgacure 500 - fotoiniciador, CIBA
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(Ebecryl 1608 es un diacrilato de epoxi-bisfenol A purificado diluido con triacrilato de

glicerol propoxilado)

(2) Procedimiento general para preparar un marcado:
[0094] Utilizando un micropipeta, se deposita una gota de 2 uL de la composicion (Ila) o
(TIb) en una cara del sustrato (pelicula de PET transparente, con un espesor de 125 um).
El sustrato se coloca sobre una placa calentadora (80 °C) para evaporar rapidamente el

solvente que esta presente en la composicion de la resina UV.

[0095] Después de calentar durante aproximadamente 30 segundos, el solvente se
evapora Y la resina depositada se cura utilizando una lampara UV (lampara de mercurio
de baja presién con una irradiacion UV de 10 mW/cm?) durante aproximadamente 1
segundo. A continuacion, se aplica como revestimiento localmente sobre una cara del
sustrato una resina UV curada en una region circular con un didmetro de
aproximadamente 5 a 10 mm dependiendo de la viscosidad de la composicion de la resina
UV.

[0096] Sobre la cara del sustrato sobre la cual esta colocada la resina UV, se aplica una
capa con un espesor de aproximadamente 10 um de una de las composiciones de
precursor de cristal liquido expuestas anteriormente (Composicion (1a) o (Ib)) sobre toda

la superficie del sustrato utilizando un sistema de revestimiento manual.

[0097] Posteriormente, la muestra revestida se coloca rapidamente sobre la placa
calentadora (80 °C) para evaporar el solvente y generar la fase de cristal liquido

colestérica.
[0098] Después de calentar durante aproximadamente 30 segundos, el solvente se

evapora y la composicion de precursor de cristal liquido se cura utilizando una lampara

UV (lampara de mercurio de baja presién con una irradiacién UV de 10 mW/cm?)
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durante aproximadamente 1 segundo. El espesor de la capa polimérica de cristal liquido

colestérico curada de esta forma es de aproximadamente 3.3 pm.

[0099] Se emplearon las siguientes combinaciones de composiciones:
Ejemplo 1: Composiciéon (la)/Composicion (11a) — remitase a la Fig. 3
Ejemplo 2: Composicion (la)/Composicion (11b) — remitase a la Fig. 4
Ejemplo 3: Composicién (Ib)/Composicion (11a) — remitase a la Fig. 5

Ejemplo 4: Composicién (Ib)/Composicion (11b) — remitase a la Fig. 6

[0100] En las Figuras 3 a 6, la fotografia de la parte superior ilustra la muestra de pelicula
de PET real con el area aproximadamente circular sobre la cual se deposito la resina
modificadora preparada a partir de la composicion (lla) o la composicion (I1b) (en la
parte posterior de la muestra hay papel negro que ofrece un fondo oscuro y una mejor
visualizacion de las diferencias de color). El diagrama de debajo de la foto muestra la
reflexion relativa como una funcion de la longitud de onda tanto de la region con la resina
modificadora depositada preparada a partir de la composicion (11a) o la composicion (I1b)
(cubierta por un precursor de cristal liquido quiral curado preparado a partir de la
composicién (la) o la composicion (Ib)) como la regidn en la que solo esta presente el
precursor de cristal liquido quiral curado. La Fig. 7 es un diagrama correspondiente a los

diagramas de las Figuras 3 a 6 (sin fotografia).

[0101] Tal como se puede observar en la Fig. 3 (Ejemplo 1), la posicién de la banda de
reflexion selectiva en la region 2 corresponde a la posicion de la banda de reflexién
selectiva que se podia prever basandose en el diagrama de la Fig. 2 (curva de LiClOy), es
decir, aproximadamente 660 nm. Sin embargo, en la regioén 1 la resina modificadora
subyacente preparada a partir de la composicion (I1a) desplaza significativamente la
posicién de la banda de reflexion selectiva al rango de longitud de onda mas cortas (506
nm), que es aproximadamente el mismo que la posicién de la banda de reflexién selectiva
de la capa preparada a partir de la composicion (la) sin afiadir sal (remitase a la Fig. 1
para una concentracion de dopante quiral de un 14.16% en peso). Por consiguiente, en
este caso la resina modificadora subyacente (preparada a partir de la composicion (11a))
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practicamente cancela el efecto de la presencia de LiClO,4 sobre la posicion de la banda

de reflexion selectiva (color) de la capa de precursor de cristal liquido quiral curada.

[0102] Tal como se puede observar en la Fig. 4 (Ejemplo 2), en comparacién con la Fig.
3 la resina modificadora preparada a partir de la composicion (11a) es mas eficaz que la
resina modificadora preparada a partir de la composicion (Ilb) en términos de sus
propiedades modificadoras, aunque esta Ultima sigue provocando un desplazamiento
considerable de la posicion de la banda de reflexion selectiva de la capa de precursor de

cristal liquido quiral curada (hasta aproximadamente 580 nm).

[0103] En lo que respecta a los Ejemplos 3 y 4, en el caso de la presencia de LiBr la
resina modificadora subyacente preparada a partir de la composicion (l1a) es eficaz en
términos de sus propiedades modificadoras y es mas eficaz en el caso de la presencia de
LiClIO4, pero el primer caso sigue ofreciendo un desplazamiento significativo a
longitudes de onda mas cortas (Fig. 5). Esencialmente lo mismo ocurre con la resina

preparada a partir de la composicién (l1b), remitase a la Fig. 6.

[0104] Los ejemplos anteriores demuestran que la adicion de sal a una composicién de
precursor de cristal liquido quiral se puede utilizar para desplazar la posicion de la banda
de reflexién selectiva del polimero curado correspondiente de una forma controlable, y
que tanto el tipo de sal como su concentracion pueden afectar al efecto de desplazamiento
de una sal (ademas del cambio de la concentracion del dopante quiral). Los ejemplos
anteriores también muestran que el efecto de desplazamiento de la sal se puede invertir
total o parcialmente (de una forma controlable) poniendo en contacto la composicion de
precursor de cristal liquido quiral con una resina curada (acrilato) antes de curar el

precursor de cristal liquido.

[0105] Los siguientes compuestos se pueden emplear, por ejemplo, en los ejemplos
anteriores como compuesto dopante quiral B de formula (1):
bis(4-(4-(acriloiloxi)-3-metoxibenzoiloxi)-3-metoxibenzoato) de  (3R,3aR,6R,6aR)-
hexahidrofuro[3,2-b]furan-3,6-diilo;
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4-(4-(acriloiloxi)benzoiloxi)-3-metoxibenzoato de (3R,3aR,6R,6aR)-6-(4-(4-(acriloiloxi)-
3-metoxibenzoiloxi)-3-metoxibenzoiloxi)-hexahidrofuro[3,2-b]furan-3-ilo;
bis(4-(4-(acriloiloxi)benzoiloxi)benzoato) de (3R,3aR,6R,6aR)-hexahidrofuro[3,2-
b]furan-3,6-diilo;

bis(4-(4-(acriloiloxi)butoxi)benzoato) de (3R,3aR,6R,6aR)-hexahidrofuro[3,2-b]furan-
3,6-diilo;

bis(4-(acriloiloxi)-2-metilbenzoato) de (3R,3aR,6R,6aR)-hexahidrofuro[3,2-b]furan-3,6-
diilo;

bis(4-(4-(acriloiloxi)benzoiloxi)-3-metoxibenzoato) de (3R,3aR,6S,6aR)-
hexahidrofuro[3,2-b]furan-3,6-diilo;
bis(4-(4-(acriloiloxi)-3-metoxibenzoiloxi)benzoato) de (3R,3aR,6R,6aR)-
hexahidrofuro[3,2-b]furan-3,6-diilo;
bis(4-(4-(acriloiloxi)benzoiloxi)-3-metoxibenzoato) de (3R,3aR,6R,6aR)-

hexahidrofuro[3,2-b]furan-3,6-diilo;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
benzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-
metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol,
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-
dimetilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-dimetilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-3-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxi-5-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-3-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
3-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
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2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
3-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}benzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metoxibenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2,5-dimetilbenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-3-metoxibenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metoxibenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxi-5-metilbenzoil]oxi}-2-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-5-metoxi-2-metilbenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
etoxibenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-etoxi-5-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
etoxibenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-etoxi-5-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-5-
etoxi-2-metilbenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-etoxibenzoil]oxi}benzoil)-5-0O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-
metilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-dimetilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
2-metilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-dimetilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-
D-manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
manitol,
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-

manitol;
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2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-metoxibenzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-
D-manitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-metoxibenzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-
D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
benzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-
metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-
dimetilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-dimetilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-3-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxi-5-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-3-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
3-metilbenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol,
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
3-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}benzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
metoxibenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2,5-dimetilbenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-3-metoxibenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
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metoxibenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxi-5-metilbenzoil]oxi}-2-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-
(acriloiloxi)-5-metoxi-2-metilbenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
etoxibenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-etoxi-5-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-
etoxibenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)benzoil]oxi}-2-etoxi-5-metilbenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-5-
etoxi-2-metilbenzoil]oxi}benzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-3-etoxibenzoil]oxi}benzoil)-5-0O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-
metilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-dimetilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-5-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-
2-metilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2,5-dimetilbenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-
D-glucitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
glucitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-metoxibenzoil]oxi}-2-etoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
glucitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-2-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
glucitol;
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-3-metilbenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-
glucitol y
2,5-bis-O-(4-{[4-(acriloiloxi)-2-etoxibenzoil]oxi}-3-metoxibenzoil)-1,4:3,6-dianhidro-D-

glucitol.

[0106] Como compuesto nematico Al en los ejemplos anteriores, se pueden emplear, por
ejemplo, los siguientes compuestos:

éster del acido benzoico y 4-[[[4-[(1-0x0-2-propen-1-il)oxi]butoxi]carbonil]oxi]-1,1'-(2-
metil-1,4-fenileno);

bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil }oxi)benzoato] de 2-metoxibenceno-1,4-diilo;
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4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil }oxi)-2-metilbenzoato de 4-{[4-({[4-
(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)benzoil]oxi}-2-metoxifenilo;
bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-2-metilbenzoato] de 2-metoxibenceno-1,4-
diilo;

bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-2-metilbenzoato] de 2-metilbenceno-1,4-
diilo;

4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil }oxi)-3-metoxibenzoato de 4-{[4-({[4-
(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)benzoil]oxi}-2-metilfenilo;
bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)benzoato] de 2-metilbenceno-1,4-diilo;
bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-3-metoxibenzoato] de 2-metilbenceno-1,4-
diilo;

4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-3,5-dimetoxibenzoato de 4-{[4-({[4-
(acriloiloxi)butoxi]carbonil }oxi)-3-metoxibenzoil]oxi}-2-metilfenilo;
bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-3,5-dimetoxibenzoato] de 2-metilbenceno-
1,4-diilo;

bis[4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-3,5-dimetoxibenzoato] de 2-metoxibenceno-
1,4-diiloy

4-({[4-(acriloiloxi)butoxi]carbonil}oxi)-3,5-dimetoxibenzoato de 4-{[4-({[4-
(acriloiloxi)butoxi]carbonil }oxi)-3-metoxibenzoil]oxi}-2-metoxifenilo.

[0107] Como compuesto nematico A2 en los ejemplos anteriores, se pueden emplear, por
ejemplo, los siguientes compuestos:

bis(4-(4-(acriloiloxi)butoxi)benzoato) de 2-metil-1,4-fenileno;
4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-metilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoil}oxi)-3-
metilfenilo;

4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3-metilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoil}oxi)-3-
metilfenilo;

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-metilbenzoato} de 2-metilbenceno-1,4-diilo;
4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2,5-dimetilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-
metilbenzoil}oxi)-3-metilfenilo;

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2,5-dimetilbenzoato} de 2-metilbenceno-1,4-diilo;
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bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoato} de 2-metilbenceno-1,4-diilo;
4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2,5-dimetilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-
dimetilbenzoil}oxi)-3-metilfenilo;

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-dimetilbenzoato} de 2-metilbenceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-dimetilbenzoato} de 2-metoxibenceno-1,4-diilo;
4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-dimetilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3-
metilbenzoil }oxi)-2-metoxifenilo;

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3-metilbenzoato} de 2-metoxibenceno-1,4-diilo;
4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3-metilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoil}oxi)-3-
metoxifenilo;

4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2,5-dimetilbenzoato de 4-({4-[4-
(acriloiloxi)butoxi]benzoil }oxi)-3-metoxifenilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-metoxibenzoato} de 2-metoxibenceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-dimetoxibenzoato} de 2-metoxibenceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3-metoxibenzoato} de 2-metoxibenceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoato} de 2-etoxibenceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-metilbenzoato} de 2-etoxibenceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoato} de 2-(propan-2-iloxi)benceno-1,4-diilo;
4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-metilbenzoato de 4-({4-[4-(acriloiloxi)butoxi]benzoil}oxi)-2-
(propan-2-iloxi)fenilo;

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2-metilbenzoato} de 2-(propan-2-iloxi)benceno-1,4-diilo;
bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-2,5-dimetilbenzoato} de 2-(propan-2-iloxi)benceno-1,4-
diilo;

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-dimetilbenzoato} de 2-(propan-2-iloxi)benceno-1,4-diilo
y

bis{4-[4-(acriloiloxi)butoxi]-3,5-dimetoxibenzoato} de 2-(propan-2-iloxi)benceno-1,4-
diilo.

[0108] Cabe destacar que los ejemplos anteriores se presentan meramente a efectos

explicativos y no se deben interpretar bajo ningin concepto como limitantes de la

presente invencion. A pesar de que la presente invencidén haya sido descrita haciendo
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referencia a una realizacion ejemplar, se sobreentendera que las palabras que se han
utilizado en la presente son palabras descriptivas e ilustrativas y no limitantes. Se pueden
realizar cambios, que atafien a las reivindicaciones adjuntas, indicadas y modificadas en
la presente, sin alejarse del alcance y la naturaleza de la presente invencion en sus
aspectos. Aunque la presente invencion haya sido descrita en la presente haciendo
referencia a un método, materiales y realizaciones particulares, no se pretende que la
presente invencion se limite a las particularidades descritas en la presente; al contrario, la
presente invencion se extiende a todas las estructuras, métodos y usos funcionalmente

equivalentes tales como los incluidos en el alcance de las reivindicaciones adjuntas.

[0109] EI contenido de la Solicitud Provisional de EE. UU. presentada junto con la
presente y titulada "CONTROL SIMPLIFICADO DE LAS PROPIEDADES DE
CAMBIO DE COLOR DE UN POLIMERO DE CRISTAL LIQUIDO QUIRAL”

(Expediente: V38990) se incorpora a la presente en su totalidad por referencia.
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REIVINDICACIONES:

1. Un método para proporcionar un marcado sobre un sustrato, donde el
método comprende:

@) aplicar una composicion de precursor de cristal liquido quiral
curable sobre la superficie de un sustrato en el que se encuentra, en un area de
su superficie, una resina modificadora preparada a partir de mondmeros
polimerizables seleccionados de acrilatos de polieter, acrilatos de poliéter
modificados, acrilatos de poliéster, acrilatos de poliéster modificados, acrilatos
de poliéster hexafuncionales, acrilatos de poliéster tetrafuncionales, acrilatos de
uretano difiincionales arométicos, acrilatos de uretano difiincionales alifaticos,
acrilatos de uretano trifuncionales alifaticos, acrilatos de uretano
hexafuncionales alifaticos, monoacrilatos de uretano, diacrilatos alifaticos,
acrilatos de epoxi-bisfenol A, acrilatos de epoxi-bisfenol A modificados, acrilatos
de epoxi, acrilatos de epoxi modificados, oligdémeros acrilicos, oligdbmeros de
acrilato de hidrocarburos, acrilatos fenolicos etoxilados, diacrilatos
polietilenglicdlicos, diacrilatos neopentilglicolicos propoxilados, derivados de
bisfenol A diacrilados, diacrilatos dipropilenglicélicos, diacrilatos hexanodidlicos,
diacrilatos tripropilenglicolicos, tetraacrilatos de poliéter, tetraacrilatos de
ditrimetilolpropano, hexaacrilatos dipentaeritritdlicos, mezclas de tri- y
tetraacrilatos  pentaeritritolicos, diacrilatos dipropilenglicélicos, diacrilatos
hexanodidlicos, triacrilatos de trimetilolpropano etoxilados o diacrilatos
tripropilenglicdlicos, de modo que la composicién cubra una parte del area en la
gue se encuentra la resina modificadora y también cubra un area de la superficie
en la que no hay resina modificadora, la composicion de precursor de cristal
liquido quiral que comprende (i) compuestos nematicos A, (i) compuestos
dopantes quirales (B), y (iii) una sal;

(b) calentar la composicion aplicada a una temperatura de 55 °C a 150
°C para hacer que pase a un estado de cristal liquido quiral; y

(© curar la composicion en el estado de cristal liquido quiral;
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y donde la resina modificadora cambia la posicion de la banda de
reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido
quiral curada que comprende la sal sobre el sustrato en un area en la que esta

presente.

2. El método de cualquiera de la reivindicacién 1, donde la composicion se
aplica mediante revestimiento por pulverizacion, revestimiento con cuchilla,
revestimiento con rodillo, revestimiento de pantalla, revestimiento de cortina,
huecograbado, flexografia, serigrafia, tampografia, impresion de inyeccion de
tinta continua, impresion de inyecciéon de tinta con goteo por demanda o

impresion con valvula de inyeccién.

3. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, donde la
composicion se aplica en forma de una imagen, una foto, un logo, marcas
distintivas y un patron que representa un codigo seleccionado entre uno 0 mas
de los siguientes: un cédigo de barras unidimensional, un cédigo de barras
unidimensional superpuesto, un codigo de barras bidimensional, un cédigo de

barras tridimensional o una matriz de datos.

4. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde la resina
modificadora esta presente en un area en forma de una imagen, una foto, un
logo, marcas distintivas y un patron que representa un codigo seleccionado
entre uno 0 mas de los siguientes: un codigo de barras unidimensional, un
cédigo de barras unidimensional superpuesto, un codigo de barras

bidimensional, un cédigo de barras tridimensional o una matriz de datos.

5. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde la resina
modificadora se proporciona sobre el sustrato mediante revestimiento por
pulverizacion, revestimiento con cuchilla, revestimiento con rodillo, revestimiento
de pantalla, revestimiento de cortina, huecograbado, flexografia, impresion por

transferencia, impresion por transferencia en seco, impresion tipografica,
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serigrafia, tampografia, impresion de inyeccion de tinta continua, impresion de

inyeccion de tinta con goteo por demanda o impresion con valvula de inyeccion.

6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el sustrato
es o0 comprende una etiqueta, un envoltorio, un cartucho, un envase o una
capsula que contiene productos alimenticios, bebidas, productos nutracéuticos o
productos farmacéuticos, un billete, una tarjeta de crédito, un sello, un timbre
fiscal, un documento de seguridad, un pasaporte, un documento nacional de
identidad, una licencia de conducir, una tarjeta de acceso, un boleto de
transporte, una entrada, un vale, una pelicula de transferencia de tinta, una

pelicula reflectora, un papel de aluminio o un articulo comercial.

7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde la resina
modificadora desplaza la posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por

la composicion curada que comprende dicha sal sobre el sustrato en 5 nm.

8. El método de la reivindicacion 1, donde la composicion de precursor de

cristal liquido quiral comprende dos compuestos nematicos A.
9. El método de cualquiera de la reivindicacién 1, donde los compuestos
nematicos A comprenden un compuesto que comprende un grupo polimerizable

de formula H,C=CH-C(O)-.

10. ElI método de cualquiera de la reivindicacion 1, donde el compuesto

dopante quiral B es de férmula (1):
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donde:
R1, R2, R3, R4, Rs, Rg, R7 ¥y Rg denotan cada uno independientemente alquilo
C1-Cs y alcoxi C1-Ce;
A1y A, denotan cada uno independientemente un grupo de férmula (i) a (iii):

() -[(CH2)y-0];-C(0)-CH=CH_;
(ii) -C(0)-D1-0O-[(CH2),-0],-C(O)-CH=CH;
(iii) -C(0)-D2-0-[(CH2),-0],-C(0)-CH=CH>;

D; denota un grupo de férmula
(Ralq _/
-
/11,
D, denota un grupo de férmula

(R )

f’f\ \

oS
as
m, n, o, p, q, I, s y t denotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;
y denota O, 1, 2, 3, 4,50 6;

zesigualaOsiyesigualaO,yzesigualalsiyesigual a 1-6.

11. El método de la reivindicacion 1, donde la sal se selecciona entre sales

metalicas y sales de amonio.
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12. El método de la reivindicacién 11, donde la sal comprende perclorato de
litio, nitrato de litio, tetrafluoroborato de litio, bromuro de litio, cloruro de litio,
perclorato de tetrabutilamonio, cloruro de tetrabutilamonio, tetrafluoroborato de
tetrabutilamonio, bromuro de tetrabutilamonio, cabonato de sodio, cloruro de

sodio o nitrato de sodio.

13. El método de la reivindicacion 11, donde la sal comprende una sal

metélica.

14. El método de la reivindicacion 13, donde el metal se selecciona entre

metales alcalinos y alcalinotérreos.

15. El método de la reivindicacion 14, donde el metal se selecciona entre Liy
Na.

16. El método de la reivindicacion 15, donde el metal comprende Li.

17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, donde la resina

modificadora se prepara a partir de monémeros polimerizables.

18. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, donde la resina

modificadora comprende una resina curada con radiacion.

19. El método de la reivindicacion 18, donde la resina modificadora curada

con radiacion comprende una resina curada con UV.

20. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, donde la resina

modificadora comprende una resina acuosa seca.
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RESUMEN

La invencion se refiere a un sustrato sobre el cual se encuentra un marcado o capa que
comprende una composicion de precursor de cristal liquido quiral curada, donde la
composicién de precursor de cristal liquido quiral comprende al menos una sal que
cambia la posicion de una banda de reflexion selectiva exhibida por la composicién
curada en comparacion con una posicion de una banda de reflexion selectiva exhibida por
una composicion curada que no contiene dicha sal y donde una resina modificadora
preparada a partir de uno 0 mas monoémeros polimerizables se dispone entre el sustrato y
el marcado o capa y esta en contacto con el marcado o capa en una 0 mas de sus areas,
cambiando la resina modificadora una posicion de la banda de reflexion selectiva
exhibida por la composicion de precursor de cristal liquido quiral curada que comprende
dicha sal sobre el sustrato en dichas areas.
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Reflezion relativa

: /
45 1 4

15 _J:’_,H_L:l{—-f_ = Uﬁ‘__ e & m;—'—
1 / \
05 / \
D T T T T T T T
400 ] 500 550 600 50 700 750 200

Longitud de onda [nm]

En presencia de la resina modificadora

En ausencia de la resina modificadora

Fig. 5

60



Reflexion relativa

35

25

850

600

Longitud de onda [nm]

En presencia de la resina modificadora

En ausencia de la resina modificadora

Fig. 6

61

800



o
= Wb

Dos pasos:
Froblemas de registro

Con resina:
Registro perfecto

Fig. 7

62



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2

. . RECIBO DE CAJA No. 15 - 0063925
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA Bogota D.C., Junio 03 de 2015 - 10:35:16
RECIBIDO DE : CLARKE MODET NI 830.008.643
*** Soporte del Pago ***
TIPO PAGO BRANCO CUENTA No_PAGO FECHA PAGO VR PAGQO
CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 696840303 02/06/2015 7.689.250.00

*** Conceptos Pagados ™~
CANT. RENTISTICO CONCEPTO Vr.UNDITARIO  Vr.CONCEPTO

1 50005-01-01 SOLICITUDES Z%OESIHWéﬂg%?\JLCS&!IJF B’ILEJEEDE PATENTE 478.000.00 $jggggggg

SON: “CUA/TR?CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _ /
RiTIN . -

Recibo de Caja Aplicado-s! Expediente No.

Seds Cantro: Carrora 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5y 10 Bogota, D.C.- Colombia
Wob: www.sic.gev.co  e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571} 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: {571) 6513240
. dunla 3 de 2015 - 10:35:20




