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REIVINDICACIONES 

 

 

1. Una hoja para aplicación cutánea que comprende una capa de 

soporte elaborada de tela tejida de manera suelta incrustada 

en una capa de elastómero de silicón que incorpora vitamina E 

o un éster de la misma seleccionado del grupo que consiste de 

acetato, n-propionato y linoleato de vitamina E, en donde 

dicha capa de elastómero de silicón tiene un espesor menor de 

o igual a 2.0 mm y dicho elastómero de silicón contiene un 

modificador de elasticidad seleccionado del grupo que 

consiste de triglicérido caprílico/cáprico, triglicérido 

caprílico/cáprico/esteárico y triglicérido caprílico/cáprico 

/mirístico/esteárico. 

2. La hoja de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la tela 

tejida de manera suelta es gasa, particularmente una gasa de 

algodón. 

3. La hoja de acuerdo a la reivindicación 1, en donde el 

éster de vitamina E es acetato de alfa-tocoferilo. 

4. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 3, en donde la vitamina E o éster de la misma está 

contenida en la capa de elastómero de silicón en una cantidad 

comprendida entre 2% y 40% en peso del peso del elastómero de 

silicón. 

5. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 4, en donde la vitamina E o éster de la misma está 



contenida en la capa de elastómero de silicón en una cantidad 

comprendida entre 5% y 30%, en peso del peso del elastómero 

de silicón. 

6. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 5, en donde el triglicérido de ácidos grasos C8-C18 

saturados está contenido en una cantidad de 1-3% en peso del 

peso del elastómero de silicón. 

7. La hoja de acuerdo a la reivindicación 6, en donde el 

triglicérido de ácidos grasos C8-C18 saturados es triglicérido 

caprílico/cáprico. 

8. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 7, en donde la capa de elastómero de silicón tiene un 

espesor de entre 0-2 y 1.5 mm. 

9. La hoja de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 8, en donde el elastómero de silicón es un polisiloxano 

sustituido con vinilo reticulado con un polialquil-

hidrosiloxano. 

10. La hoja de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el 

elastómero de silicón es un copolímero de Bis-Vinil-

Dimeticona/Dimeticona (nomenclatura INCI). 

11. Un proceso para la producción de una hoja para aplicación 

cutánea de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

10, en el cual el elastómero de silicón es un polisiloxano 

sustituido con vinilo reticulado con un polialquil-

hidrosiloxano, proceso que comprende los pasos de: 

 a) dispersar a temperatura ambiente y bajo 



agitación la vitamina E o su éster seleccionado del grupo que 

consiste de acetato, n-propionato y linoleato de vitamina E y 

el triglicérido de ácidos grasos C8-C18 saturados en un 

polisiloxano sustituido con vinilo, en una cantidad igual a 

3.8-84-4% y 2-9-21.1% en peso del polisiloxano sustituido con 

vinilo, 

 b) adicionar, bajo agitación, un polialquil-

hidrosiloxano en una relación en peso con respecto al 

polisiloxano sustituido con vinilo que varía de 0.9:1.0 a 

1.1:1.0, de manera preferente 1:1, obteniendo una dispersión 

homogénea; 

 c) depositar en la capa de soporte elaboradora de 

tela tejida de manera suelta la dispersión homogénea en una 

capa con un espesor de 0.2-2.0 mm y dejándola a temperatura 

ambiente durante un tiempo suficiente para obtener la 

formación de la hoja, preferentemente durante 12-2 horas. 

12. Un proceso para la producción de una hoja para la 

aplicación cutánea que comprende una capa de soporte 

elaborada de tela tejida de manera suelta incrustada en una 

capa de elastómero de silicón que incorpora vitamina E o un 

éster de la misma seleccionado del grupo que consiste de 

acetato, n-propionato y linoleato de vitamina E, en donde la 

capa del elastómero de silicón tiene un espesor menor que o 

igual a 2.0 mm, el elastómero de silicón contiene un 

modificador de elasticidad seleccionado del grupo que 

consiste de triglicérido caprílico/cáprico, triglicérido 



caprílico/cáprico/esteárico y triglicérido caprílico/cáprico 

/mirístico/esteárico, el proceso que comprende los pasos de: 

 a) dispersar a temperatura ambiente y en tanto que 

se agita la vitamina E o su éster y el triglicérido de ácidos 

grasos C8-C18 saturados en un polisiloxano sustituido con 

vinilo, en una cantidad igual a 3.8-84-4% y 2.9-21.1% en peso 

del polisiloxano sustituido con vinilo, 

 b) adicionar, nuevamente en tanto que se agita, un 

polialquil-hidrosiloxano en una relación en peso con respecto 

al polisiloxano sustituido con vinilo que varía de 0.9:1.0 a 

11:.10, preferentemente 1:1, obteniendo una dispersión 

homogénea; 

 c) depositar en la capa de soporte elaborada de 

tela tejida de manera suelta la dispersión homogénea en una 

capa con un espesor de 0.2-2.0 mm y dejándola a temperatura 

ambiente durante un tiempo suficiente para obtener la 

formación de la hoja, preferentemente durante 12-2 horas. 

13. El proceso de acuerdo a la reivindicación 11 o 12, en 

donde el polisiloxano sustituido con vinilo es Bis-Vinil-

Dimeticona y el polialquilhidrosiloxano es hidrógeno-

dimeticona (nomenclatura INCI). 

14. El proceso de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 11 a 13, en donde en el paso a) el acetato 

de vitamina E se dispersa en el polisiloxano sustituido con 

vinilo en una cantidad de entre 7.5-45% en peso del peso del 

polisiloxano sustituido con vinilo. 



15. El proceso de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 11 a 14, en donde la capa de soporte 

elaborada de tela tejida de manera suelta es una gasa de 

algodón. 
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Señor Jefe 
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Referencia:  Solicitud de privilegio para patente de invención  

Título:  Hoja para aplicación cutánea que contiene vitamina E 

o un ester de la misma.     

Solicitante:  Bio.lo.ga. S.R.L.  

Exp. No.:  15-265.540 

Asunto:  Respuesta al requerimiento formulado mediante oficio 

No. 14.642 notificado el 9 de diciembre de 2015. 

 

 

Yo, JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

13.491.525 de Cúcuta y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 99.678 del Consejo Superior 

de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la sociedad Bio.lo.ga. S.R.L., por medio del 

presente escrito me permito dar respuesta al requerimiento de la referencia.  

 

1. Poder 

 

Con el fin de satisfacer lo requerido, adjunto a este memorial encontrarán documento de poder 

debidamente otorgado y cesión de derechos.  

 

2. Reivindicaciones relativas a un uso 

 

Con el objeto de atender a la objeción planteada por su Despacho con respecto al uso en 

las reivindicaciones 19, 20 y 22, dichas reivindicaciones son eliminadas del nuevo capítulo 

de reivindicaciones que presento con este escrito. 

 

3. Excepción a la patentabilidad 

 

De igual manera, se elimina la reivindicación 21 del nuevo capítulo de reivindicaciones. 

 

4. Reivindicaciones 

 

A fin de atender las objeciones planteadas por su Despacho con respecto a las 

reivindicaciones, presento un nuevo capítulo de reivindicaciones en donde se han agregado 

las definiciones necesarias de manera que ahora el nuevo capítulo de reivindicaciones es 

conciso  

 

Habiendo atendido a las objeciones hechas por su Despacho, solicito se continúe con el 

proceso normal de la presente solicitud. 

 

 

 

ANEXOS  

 

1. Documento de Poder y cesión de derechos. 

2. Nuevo capítulo de reivindicaciones 
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NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en la Secretaria de este Despacho y en mi oficina, ubicada en la Calle 

83ª No. 23-90 de esta ciudad.  

 

 

 

Del Señor Jefe,  

 

 

 

Jesús M. Méndez Bermúdez  

C.C. No. 13.491.525 de Cúcuta  

T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J.  
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