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RESUMEN

Un compuesto no tejido elástico termoadherido por alargamiento incluye una capa de 

laminado elástico termoadherido por alargamiento basado en películas perforadas en la 

5 dirección de la máquina que se han hidroenredado por todas sus capas de laminado con una 

capa fibrosa hidrófila. La capa de laminado elástico termoadherido por alargamiento basado 

en películas perforadas incluye una capa de película intermedia elástica posicionada entre 

una o dos capas ineslásticas, cada una de cuyas capas incluye las fibras hidrófilas de la capa 

fibrosa hidrófila. 
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