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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La invención proporciona a bajo costo novedosas mezclas primarias 

5 útiles para la preparación de bitúmenes-polímeros. Para este fin, la mezcla 

primaria de acuerdo con la invención comprende: (a) por lo menos 25 % por 

peso, de preferencia de 25 a 80 % por peso, de polímero, (b) por lo menos 

una resina termoplástica adherente de masa molecular promedio 

comprendida entre 100 y 3 000 g/mol, (c) y/o uno o varios (mono) ésteres 

10 alquílicos -de preferencia metílicos- de ácidos grasos con C16-C18, en 

particular aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de colza, aceite de soya 

y/o aceite de girasol isomerizado o no; el éster (c) necesariamente está 

presente cuando la resina aglutinante (b) tiene un índice de acidez medido 

según la norma NF EN ISO 660 inferior a 50 mg de KOH/g. La invención 

15 también tiene por objeto bitúmenes-polímeros, emulsiones y 

recubrimientos/revestimientos obtenidos a partir de esta mezcla primaria y 

sus procedimientos de preparación.
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