
RESUMEN

Uno de los procesos requeridos para la transformación de un motor diésel para que pueda ser 

usado con gas natural como combustible es la reducción de la relación de compresión, ya que la 

que tiene el motor diésel originalmente es mayor a la requerida para el óptimo funcionamiento 

con el gas natural.

El proceso propuesto consiste en la adición de material en frio a la culata o cabeza de motor a 

través de metalizado o rociado de arco eléctrico o plasma, para formar cámara de combustión en 

la misma. 


