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REIVINDICACIONES 

 

1. Método para producir cemento con un agente de curado integral, que 

comprende las siguientes etapas: 

a. moler de manera conjunta los componentes de un concreto que 5 

comprende cemento, grava, arena y agua, un agente de curado integral 

que contiene fibras de celulosa, 40 a 70% de agua y 30 a 60% de 

contenido en sólidos, ambos porcentajes en peso y aditivos tensioactivos 

que comprenden químicos seleccionados del grupo que consiste de fostato 

de triisobutilo, polipropilenglicol, productos de aceite de silicona y 10 

polidimetilsiloxano y aceites minerales en una cantidad de 0,01 a 1% en 

peso del peso total de los componentes del cemento; y 

b. añadir en húmedo el agente de curado integral en una proporción de 0,05 

a 10% del peso total de los componentes del concreto. 
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2. Método según la reivindicación 1, donde dicho agente de curado integral 

añadido en húmedo se alimenta en una proporción de 1 a 5% del peso total de 

los componentes del cemento.  


