
RESUMEN
Un embudo cargador segmentado (10, 110, 210) comprende dos o más
segmentos de embudo individuales (12, 14, 112, 114, 212, 214), cada uno de los
cuales incluye una superficie guía interior (28, 30, 128, 130). Los dos o más
segmentos de embudo individuales se disponen en relación unos con otros, de
manera que superficies guía interiores de los segmentos de embudo individuales
cooperan para definir un pasaje guía (38, 138, 238) que presenta un eje
longitudinal (L). Se divulgan asimismo un aparato, que comprende el embudo
cargador segmentado, y un proceso para entregar un bulbo (G) de vidrio fundido
de un sistema alimentador de bulbos (64) a un molde esbozador (66) usando un
embudo cargador segmentado.


