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BARRERA PARA LOS ACEITES MINERALES

RESUMEN DEL INVENTO

El presente invento se dirige a una composición de 
revestimiento líquida que comprende por lo menos un ionómero de 
tereftalato que contiene substituyentes aniónicos seleccionados 
de grupos sulfonato, carboxilato y/o  fosfato, en donde el por 
lo menos un ionómero de tereftalato tiene un índice de acidez 
de por lo menos 1 mg de KOH/g de ionómero, por lo menos un 
relleno que contiene carbonato de calcio y un tampón.


