
Eudragst RL 30 D

PSasAcryl

Eudragit RS 30 D

Agua Purificada

11/26

Introducido en un recipiente contenedor 
adecuado

Agregado al recipiente contenedor y 
agitado para formar un vortice (350 rpm)

Agregado al recipiente contenedor 
y agitado por 5 min a 600 rpm

Agregada al recipiente contenedor 
y agitado por 10 min a 600 rpm 
y agitada adicionalmente por 45 min 
a 400 rpm

■
Suspension de recubrimiento | 

acuosa crono-dosificada tamizada • 
a traves de una malla de 250 micras
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