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RESUMEN

Corrientes de hidrocarburos, tales como corrientes de petróleo  crudo, pueden 

tener un arrastre reducido cundo una cantidad efectiva para reducir el arrastre de 

una  composición reductora de arrastre se añade a un hidrocarburo líquido, en 

donde la composición reductora de arrastre incluye un látex reductor de arrastre 

que comprende por lo menos un plastificante en una cantidad efectiva para 

mejorar la capacidad de bombear el látex a una composición o corriente de 

hidrocarburos con flujo asegurado. Las formulaciones de látex son conocidas por 

causar partículas aglomeradas durante las operaciones de bombeo, y las 

partículas duras aglomeradas tienden a taponar las válvulas de verificación en los 

equipos de bomba de inyección, pero la inclusión del por lo menos un 

plastificante reduce o evita dichos problemas.


