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FIGURA 2

(8.2) SEPARACIÓN GAS-LIQUIDO Y DESTILACIÓN DE PRODUCTOS
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PREPARACIÓN 
DEL CATALIZADOR 

(VER FIG. 1)

(9) RECUPERACIÓN 
DE CATALIZADOR

(8.3) COMPRESIÓN DE H2

(7) ACTIVACIÓN <- 
DEL CATALIZADOR

(8.1) REACCIÓN DE HIDROCRAQUEO EN 
LECHO DISPERSO „
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