
Resumen

La presente invención se relaciona con una composición de concreto compuesta por 

geopolímero, agregados pétreos y agua que contiene particularmente ceniza volante clase F 

y silicato de sodio.  Específicamente, la composición comprende al menos 15% de 

geopolímero, hasta un 75% de agregados pétreos de partículas gruesas y finas, y un 10% de 

agua. La composición de concreto de la invención conforma una mezcla para aplicación en 

la industria de la construcción principalmente y corresponde con un material de alta 

resistencia, durabilidad, buen aspecto y de fácil manejo. 
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