
RESUMEN

La invención proporciona un panel de yeso resistente al fuego que comprende una 

composición de yeso fraguado dispuesta entre dos láminas; la composición de 

yeso fraguado comprende una matriz de ensamble de yeso fraguado que se forma 

de una lechada que comprende al menos estuco y agua; la lechada tiene una 

relación de agua con respecto a estuco de alrededor de 0,7 a alrededor de 2,0; la 

lechada comprende una cantidad de 45 g a 910 g por 92.9 m2 de placa de por lo 

menos un agente espumante; la placa de yeso tiene una densidad de 0.38 g/cc a 

0.64 g/cc, y cuando tiene un grosor de alrededor de 15.9 cm, una resistencia a la 

tracción del clavo de al menos 311 Newtons de fuerza como se determina de 

acuerdo con ASTM C473-09, y un índice de resistencia al fuego (FEI) mayor de 52 

minutos.


