
RESUMEN

UN PROCESO PARA PROPORCIONAR UN PRODUCTO DE FIBROCEMENTO

Se proporciona un proceso para proporcionar un producto 

de fibrocemento, donde el proceso comprende los pasos de 

• Proporcionar un producto de fibrocemento no curado;

• Curar dicho producto de fibrocemento no curado;

• Secar dicho producto de fibrocemento curado para obtener 

una humedad de dicho producto de fibrocemento curado que sea 

menor de o igual a aproximadamente un 8% en peso;

• Chorreado abrasivo de al menos parte de la superficie de 

dicho producto de fibrocemento seco.

Figura: 1


