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RESUMEN

Método para colocación de hormigón compactado a rodillo (HCR) sobre una 

subbase para producir un pavimento de hormigón, que comprende: (a) dosificar un 

5 hormigón o ingredientes de hormigón y cargar dicho hormigón o ingredientes de 

hormigón dentro de un camión de transporte de hormigón, (b) añadir al menos un 

agente de peletización al hormigón y esperar de 3 a 15 minutos bajo mezcla constante 

para producir un hormigón peletizado y (c) descargar el hormigón peletizado obtenido 

en la etapa (b) sobre la subbase desde el camión de transporte de hormigón, girando el 

10 tambor del camión de transporte de hormigón.


