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RESUMEN

La presente invención se refiere a un producto de tablero de fibra que 

5 comprende fibras en una cantidad desde 50,0 hasta 99,0 partes en peso (d/d), al 

menos un material que contiene carbonato de calcio en partículas en una cantidad 

desde 1,0 hasta 50,0 partes en peso (d/d), al menos un aglutinante en una 

cantidad desde 0,05 hasta 25,0 partes en peso (d/d), al menos una cera en una 

cantidad desde 0 hasta 5,0 partes en peso (d/d), en donde la suma de las fibras y 

10 al menos un material que contiene carbonato de calcio en partículas es de 100,0 

partes en peso (d/d), un proceso para la fabricación de dicho producto de tablero 

de fibra, así como un uso de al menos un material que contiene carbonato de 

calcio en partículas que tiene un tamaño de partícula medio en peso d50 de 0,5 a 

150,0 µm como reemplazo de fibra en un producto de tablero de fibra, de modo 

15 preferente en un tablero de fibra de alta densidad (HDF), un tablero de fibra de 

densidad media (MDF), un tablero de fibra de baja densidad (LDF) o un tablero de 

partículas. 


