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RESUMEN 

 

La presente invención se refiere a una matriz detectable que comprende un 

sustrato, recubierto con un silano o un siloxano, dicho sustrato comprende una 

pluralidad de superficies de unión neutras, las cuales están en una ubicación 

diferente del sustrato y comprenden una macromolécula comprende un 

monómero, o una combinación de monómeros polimerizados. Además, la 

invención incluye un método de producción de dicha matriz detectable y un 

método de detección libre de rótulo de un analito no rotulado. 


