
RESUMEN

Una placa de acero para latas incluye: igual o menor que 

0,0030% en masa de C; Igual o inferior al 0,02% en masa de 

Si; 0,05% a 0,60% en masa de Mn; Igual o inferior al 0,020% 

en masa de P; Igual o inferior al 0,020% en masa de S; 0,010% 

a 0,100% en masa de Al; 0,0010% a 0,0050% en masa de N; 

0,001% a 0,050% en masa de Nb; y el resto Fe e impurezas 

inevitables, en el que (intensidad de (111) [1-21] 

orientación) / (intensidad de (111) [1-10] orientación)  

0.9, en una dirección de rodadura y dirección 90° de la 

dirección de laminación en un plano horizontal, resistencia a 

la tracción TS  550, y estiramiento hasta El > -0,02 x TS + 

17,5.


