
RESUMEN

ADITIVOS PARA POLÍMEROS QUE REDUCEN EL ROZAMIENTO

Un método para formar una formulación de polímero reductor del rozamiento. El 

método comienza por la formación de un polímero reductor del rozamiento. A 

continuación se incorpora un aditivo de hidrocarburo al polímero reductor del 

rozamiento para formar una formulación de polímero reductor del rozamiento. La 

formulación de polímero reductor del rozamiento se utiliza seguidamente como 

reductor del rozamiento en conducciones de hidrocarburos.


