
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Se describe un proceso para preparar gránulos de 

escoria sólidos de una composición de escoria fundida, que 

comprende: (a) proporcionar la composición de escoria 

fundida; (b) convertir la composición de escoria fundida en 

los gránulos de escoria sólidos en un aparato de dispersión; 

y (c) clasificar los gránulos de escoria sólidos por forma en 

un separador para producir una pluralidad de fracciones que 

tienen esfericidad diferente. Los productos de escoria 

granulares comprenden una o más fracciones de gránulos de 

escoria sólidos producidos por el proceso, e incluyen 

apuntalantes, gránulos para techados, soportes de 

catalizadores, que pueden ser porosos o no porosos y 

recubiertos y no recubiertos.


