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Resumen 

La presente invención corresponde a un dispositivo con cuerpo de cono truncado y una 

varilla para la realización de ensayos de asentamiento en mezclas cementantes, y un 
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	proceso para realización de dicho ensayo. Donde el cuerpo de cono trucado tiene una base 

mayor de diámetro de 135mm, una base menor de diámetro de 68mm y una altura de 

203mm. La varilla es de sección transversal circular con un diámetro de lOmm, una 

longitud de 300mm y punta semiesférica. El proceso comprende las etapas de disponer una 

primera capa de mezcla cementante hasta la mitad del cuerpo, apisonar la primera capa de 

io mezcla cementante adicionada con la varilla, adicionar una segunda capa de mezcla 

cementante, apisonar las segunda capa de mezcla cementante con la varilla, remover el 

material sobrante, remover el cuerpo, y comparar las alturas de la mezcla de cementante y 

la altura del cuerpo. 
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