
Resumen de la invención 

En La presente invención se reivindica un recubrimiento y el procedimiento para modificar Las características de 

la superficie del titanio, revistiendo La misma con una matriz de na'nopartículas de TiO2 en la que se incorporó 

raloxifeno. El recubrimiento se realiza con la técnica denominada electrospray en dos etapas. En la primera 

etapa se realiza una deposición con nanopartículas de TiO2 y se establecen los parámetros para su ubicación 

mediante electrospray sobre el sustrato de titanio. En la segunda etapa se realiza una deposición con Ra baxifeno 

y se establecen los parámetros para su ubicación mediante electrospray sobre el sustrato de titanio modificado 

con la nanoparticulas de Ti02. 

La modificación superficial del titanio se realiza para incrementar su biofuncionalidad de manera que 

simultáneamente se estimule la proliferación osteoblástica y se controle La reabsorción ósea. De esa manera se 

acrecienta, por el uso del biomaterial, La respuesta del tejido óseo en pacientes con osteoporosis que requieren 

implantes o reemplazos articulares de tipo ortopédico. 
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