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PREPARACION DE PIGMENTOS DE OXIDO DE HIERRO ROJOS

La presente invencion se refiere a un procedimiento mejorado para la
preparacion de pigmentos de rojo de 6xido de hierro segun el procedimiento de
Penniman con nitrato (también denominado procedimiento de nitrato o
procedimiento de rojo directo).

Los oxidos de hierro se aplican en muchos campos técnicos. Asi se usan
por ejemplo como pigmentos de color en productos ceramicos, materiales de
construccion, plasticos, pinturas, lacas y papel, sirven como base para distintos
catalizadores o materiales de soporte, pueden adsorber o absorber sustancias
nocivas. Los oOxidos de hierro magnéticos se usan en medios de
almacenamiento magnéticos, toners, ferrofluidos o en aplicaciones médicas
tales como por ejemplo como medio de contraste para la tomografia de
resonancia magnética.

Los 6xidos de hierro pueden obtenerse mediante reacciones acuosas de
precipitacion e hidrolisis de sales de hierro (Ullmann's Encyclopedia of
Industrial Chemistry, VCH Weinheim 2006, capitulo 3.1.1. Iron Oxide Pigments,
pag. 61-67). Los pigmentos de Oxido de hierro a través del proceso de
precipitacion se generan a partir de soluciones de sales de hierro y compuestos
alcalinos en presencia de aire. Mediante control dirigido de la reaccion pueden
prepararse asi también particulas de goetita, magnetita y maghemita finamente
divididas. Los pigmentos rojos preparados mediante este procedimiento
presentan sin embargo una saturacion de color comparativamente baja y se
usan por tanto particularmente en la industria de materiales de construccion.

La preparacion acuosa de hematita finamente dividida, que corresponde
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a la modificacion a-Fe20s, es sin embargo claramente mas costosa. Mediante
uso de una etapa de maduracion puede prepararse hematita, con adicién de un
oxido de hierro finamente dividido de la modificacion maghemita, y-Fe20s, 0
lepidocrocita, y-FeOOH, como germen también mediante una precipitacion
acuosa directa [documentos US 5.421.878; EP0645437; WO 2009/100767].

Otro método para la preparaciéon de pigmentos de rojo de 6xido de hierro
es el denominado proceso Penniman (documentos US 1.327.061; US
1.368.748; US 2.937.927; EP 1106577A: US 6.503.315). A este respecto se
preparan pigmentos de oOxido de hierro debido a que el metal de hierro se
disuelve con adicion de una sal de hierro y de un germen de 6xido de hierro y
se oxida. Asi se ha conocido en SHEN, Qing; SUN, Fengzhi; Wujiyan Gongye
1997, (6), 5 - 6 (CH), Wujiyan Gongye Bianjib, (CA 128:218378n) un
procedimiento, en el que el &cido nitrico diluido actia sobre hierro a
temperatura elevada. Con esto se produce una suspension de germen de
hematita. Esta se convierte de manera en si conocida en una suspension de
pigmento rojo, el pigmento se aisla de esta suspension, en caso deseado, de
manera en si habitual. Los pigmentos rojos preparados mediante este
procedimiento  presentan sin embargo una saturacibn de color
comparativamente baja, que son similares a la saturacion de color de una
norma 130 comercial, y se usan por tanto particularmente en la industria de
materiales de construccion. La norma 130 corresponde al estandar de
referencia comun para mediciones de color de pigmento de 6xido de hierro
Bayferrox® 130.

El documento EP 1106577A divulga una variante del procedimiento de

Penniman que comprende la accion de &cido nitrico diluido sobre hierro a
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temperatura elevada para la generacion de gérmenes, es decir 6xidos de hierro
finamente divididos con un tamafio de particula inferior a o igual a 100 nm. La
reaccion de hierro con acido nitrico es una reaccion compleja y puede conducir
dependiendo de las condiciones de ensayo o bien a una pasivacion del hierro y
con ello a una detencion de la reaccion o a una disolucion del hierro con
formacion de nitrato de hierro disuelto. Los dos modos de reaccién no son
deseables, y la preparacion de hematita finamente dividida se logra sélo en
condiciones de ensayo limitadas. El documento EP 1106577A describe
condiciones de este tipo para la preparacién de hematita finamente dividida. A
este respecto se lleva a reaccion el hierro con &cido nitrico diluido a
temperaturas entre 90 y 99 °C. El documento WO 2013/045608 describe un
procedimiento para la preparacion de pigmentos de rojo de 6xido de hierro, en
el que se mejord la etapa de reacciéon de la preparacién de los gérmenes, es
decir de hematita finamente dividida con un tamafo de particula inferior a o
igual a 100 nm.

El procedimiento de Penniman segun el estado de la técnica se realiza a
escala técnica hasta ahora con medios sencillos. Por ejemplo se realiza la
formacién de pigmento, es decir la reaccion de una suspension de germen de
hematita con hierro con gasificacion con aire, sin mezclado mecéanico o
hidraulico. Sélo la gasificacion con aire conduce en este caso a un fuerte
mezclado de la mezcla de reaccion. El procedimiento de Penniman con acido
nitrico se realiza a escala técnica (mas de 10 m® de volumen de mezcla de
reaccion) segun el estado de la técnica normalmente con volimenes de
gasificacion de 7 a 10 m® por hora y m® de suspension, de manera que en la

mezcla de reaccion se genera una fuerte conveccion y una fuerte formacion de
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burbujas, comparable a una fuerte ebullicion de un liquido, en la superficie de la

mezcla de reaccion. Los pigmentos de hematita preparados segun el

procedimiento de Penniman presentan habitualmente en el denominado testeo
de laca habitual para pigmentos de 6xido de hierro en una resina alquidica de
aceite largo tixotropica (de acuerdo con la norma DIN EN ISO 11664-4:2011-07

y DIN EN ISO 787-25:2007) un valor a* en Purton de >25 unidades de CIELAB.
Estos procedimientos en si eficientes, que permiten una preparacion

directa de Oxidos de hierro rojos de alta calidad con una gran variacion de los

valores de color, presentan sin embargo los siguientes inconvenientes:

1. Emision de oxidos de nitrégeno. Los Oxidos de nitrdgeno pueden ser
toxicos (por ejemplo los gases nitrosos NO, NO:2 y N204, también
designado generalmente como “NOx”), generan humo, destruyen con
radiacion UV la capa de ozono de la atmosfera y son gases de efecto
invernadero. Precisamente el monodxido de dinitrdgeno es un gas de
efecto invernadero mas fuerte aproximadamente en el factor de 300 que
el diéxido de carbono. El monéxido de dinitrdgeno se calcula ademas
entretanto como el agente destructor de ozono mas fuerte. En el
procedimiento de Penniman con &cido nitrico se producen tanto los
gases nitrosos NO y NO2 como también monoxido de dinitrogeno en
cantidades notables.

2. En el procedimiento de Penniman con acido nitrico se generan aguas
residuales que contienen nitrdgeno, que contienen en cantidades
notables nitratos, nitritos y compuestos de amonio.

3. El procedimiento de Penniman con acido nitrico requiere mucha energia,

ya que deben calentarse grandes volumenes de soluciones acuosas a
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temperaturas de 60 °C a 120 °C mediante alimentacion de energia

externa. Adicionalmente, mediante la entrada de gases que contienen

oxigeno como agente de oxidaciobn en la mezcla de reaccion se
descarga energia de la mezcla de reaccion (destilacion de vapor), que
debe alimentarse de nuevo como calor.

Los oxidos de nitrégeno en el sentido de la presente invencion son
compuestos de nitrégeno-oxigeno. A este grupo pertenecen los gases nitrosos
de formula general NOx, pudiendo presentar el nitrogeno distintos numeros de
oxidacion entre +1 y +5. Ejemplos de esto son NO (mondxido de nitrogeno,
namero de oxidacion +2), NO2 (dioxido de nitrégeno, numero de oxidacion +4),
N20s (nimero de oxidacion +5. NO2z se encuentra con su dimero N204 (los dos
namero de oxidacion +IV) en un equilibrio dependiente de la temperatura y
presion. A continuacion debe entenderse por NO2 tanto el propio NO2 como
también su dimero N204. N2O (mondxido de dinitrogeno, gas de la risa, niumero
de oxidacion +1) pertenece también al grupo de los 6xidos de nitrégeno, sin
embargo no se encuentra en los gases nitrosos.

Por tanto existia el objetivo de facilitar un procedimiento eficaz y
compatible con el medio ambiente para la preparacion de pigmentos de rojo de
oxido de hierro, que evitara los inconvenientes mencionados anteriormente,
realizandose por un lado la preparacion de pigmentos de rojo de oxido de
hierro con un amplio espectro de color en alto rendimiento y minimizandose por
otro lado la proporcion de oxidos de nitrégeno emitidos al medioambiente y de
energia emitida al medioambiente, y requiriéndose con ello menos energia para
la preparacion de los pigmentos de rojo de oxido de hierro.

Se encontrd ahora un procedimiento para la preparacion de pigmentos
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de rojo de Oxido de hierro, que consigue este objetivo, asi como se proporcioné
un dispositivo, en el que puede realizarse este procedimiento también a escala
industrial, que comprende al menos la reaccion de

. al menos hierro con

. una suspension acuosa de germen de hematita, que contiene

gérmenes de hematita que presentan un tamafio de particula de
100 nm o menos y una superficie BET especifica de 40 m?/g a
150 m?/g (medida segun la norma DIN 66131), y

. una solucion de nitrato de hierro (Il)

en presencia de al menos un gas que contiene oxigeno a temperaturas
de 70 a 99 °C, generandose una suspension de pigmento de hematita.

En una forma de realizacion se realiza la reacciéon hasta que el pigmento
de hematita presenta el tono de color deseado. El tono de color deseado se
realiza en caso de pigmentos de rojo de 6xido de hierro habitualmente en un
testeo de laca con una resina alquidica de aceite largo tixotrépica (de acuerdo
con las normas DIN EN ISO 11664-4:2011-07 y DIN EN ISO 787-25:2007).
Para la comprobacion de los valores de color de pigmentos de color
inorganicos se dispersa el pigmento en una pasta de aglutinante a base de una
resina alquidica de aceite largo no secante (L64). La pasta pigmentada se unta
en un disco de pastas y a continuacion en comparacion con el pigmento de
referencia se evalGa colorimétricamente. A este respecto se determinan los
indices colorimétricos y diferencias de color en el espacio cromatico CIELAB
aproximadamente uniforme en tono puro de color y aclaramiento. Para el tono
de color del pigmento representan los valores a* y b* en el testeo de laca los

parametros mas adecuados.
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En otra forma de realizacion comprende el procedimiento de acuerdo
con la invencion la separacion del pigmento de hematita de la suspension de
pigmento de hematita segun métodos habituales.

La reaccion de hierro, suspension de germen de hematita y solucion de
nitrato de hierro (Il) en presencia de al menos un gas que contiene oxigeno a
temperaturas de 70 a 99 °C se denomina también formacion de pigmento.

La invencion se refiere ademas a un procedimiento para la preparacion
de pigmentos de rojo de éxido de hierro que comprende al menos la reaccion
de hierro, suspension de germen de hematita, que contiene gérmenes de
hematita que presentan un tamafio de particula de 100 nm o menos y una
superficie BET especifica de 40 m?/g a 150 m?/g (medida segun la norma DIN
66131 ), y solucion de nitrato de hierro (Il) en presencia de al menos un gas que

contiene oxigeno a temperaturas de 70 a 99 °C, caracterizado por que

. se afiade la suspension de germen de hematita a al menos el
hierro, y
. antes de la adicion, tras la adicién o simultaneamente a la adiciéon

de la suspension de germen de hematita se afiade la solucion de
nitrato de hierro (Il) a la mezcla de al menos la suspension de
germen de hematita y hierro de manera que la concentracion de
nitrato de hierro (Il) asciende a de 0,1 a 25 g/l de fase liquida,
preferentemente de 1 a 20 g/l de fase liquida, calculada con
respecto a Fe(NOz)2 anhidro,

generandose una suspension del pigmento de hematita.

En una forma de realizacion se realiza la reaccion hasta que el pigmento

de hematita presente el tono de color deseado.
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En otra forma de realizacion comprende el procedimiento de acuerdo
con la invencion la separacion del pigmento de hematita de la suspension de
pigmento de hematita segun métodos habituales.

Los pigmentos de rojo de Oxido de hierro preparados segun el
procedimiento de acuerdo con la invencion presentan la modificacion de
hematita (a-Fe203) y se denominan por tanto también en relacién con esta
invencion pigmentos de hematita.

La formacién de pigmento de acuerdo con el procedimiento de acuerdo
con la invencion se realiza en una forma de realizacion en un reactor de
acuerdo con la figura 1.

La invencibn comprende ademdas dispositivos adecuados para la
realizacion del procedimiento de acuerdo con la invencion. Estos se explican en
mas detalle a continuacién por medio de la figura 1.

En la figura 1 esta reproducida la representacion de un dispositivo de
acuerdo con la invencion.

En la figura 1 significan:

A gas que contiene oxigeno

Fe hierro

AQ-Fe(NOs3)2 solucion de nitrato de hierro (Il)

S-Fe20s3 suspension de germen de hematita

PAQ-Fe20s3 suspension de pigmento de hematita

H20 agua

NOX flujo de materia que contiene Oxido nitrico (gas de escape

procedente de la preparacion de la suspension de pigmento

de hematita)
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1 reactor para la preparacion de suspension de pigmento de hematita
11  recipiente de reaccion
12 recipiente para hierro
13 unidad de gasificacion
111 entrada para solucién de nitrato de hierro (Il), suspension de germen de

hematita
112 salida para NOX
113 salida para suspension de pigmento de hematita
114 salida para fase liquida
115 entrada para fase liquida
2 dispositivo de agitacion
21 accionamiento
22 conexion entre accionamiento y elemento de agitacion
23  elemento de agitaciéon
31 bomba

El reactor 1 comprende normalmente uno o varios recipientes de
reaccion de materiales, que son estables frente a las materias primas. De
manera sencilla, los recipientes de reaccion pueden ser por ejemplo recipientes
mamposteados o0 enlosados empotrados en la tierra. Los reactores
comprenden por ejemplo también recipientes de vidrio, plasticos resistentes a
acido nitrico, tales como por ejemplo politetrafluoroetileno (PTFE), acero, por
ejemplo acero esmaltado, acero revestido de plastico o lacado, acero
inoxidable con el numero de material 1.44.01. Los recipientes de reaccion
pueden estar abiertos o cerrados. En formas de realizacion preferentes de la

invencion estan los recipientes de reaccion cerrados. Los recipientes de
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reaccion estan construidos normalmente para temperaturas entre 0 y 150 °C y
para presiones de 0,05 MPa (0,05 megapascal corresponden a 0,5 bar) a1 ,5
MPa (1,5 megapascal corresponden a 15 bar).

Una forma de realizacion preferente de un reactor 1 esta reproducida en
la figura 1. El reactor 1 presenta al menos un recipiente de reaccion 11, un
recipiente 12 para hierro, una unidad de gasificacion 13 para el al menos un
gas que contiene oxigeno A, entrada 111 para al menos una solucion de nitrato
de hierro (Il) y suspension de germen de hematita, una salida 112 para un flujo
de materia que contiene oxido nitrico NOX, salida 113 para la suspensiéon de
pigmento de hematita, una salida para la fase liquida 114, una entrada para la
fase liquida 115, un dispositivo de agitacibn 2 que comprende un
accionamiento 21, una conexién entre el accionamiento y el elemento de
agitacion 22, un elemento de agitaciéon 23, y una bomba 31. La salida 114, la
entrada 115 y la bomba 31 estan conectadas entre si a través de un conducto
de modo que la fase liquida pueda transportarse a través de éste en el circuito
fuera del recipiente de reaccién 11 y de nuevo hacia el interior del recipiente de
reaccion 11.

Otra forma de realizacion preferente de un reactor 1 presenta al menos
un recipiente de reaccion 11, recipiente 12 para el hierro, una unidad de
gasificacion 13 para el al menos un gas que contiene oxigeno A, una entrada
111 para al menos la solucion de nitrato de hierro (Il) y la suspension de
germen de hematita, una salida 112 para un flujo de materia que contiene 6xido
nitrico NOX, una salida 113 para la suspension de pigmento de hematita, un
dispositivo de agitacion 2 que comprende un accionamiento 21, una conexion

entre el accionamiento y el elemento de agitacion 22 y un elemento de
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agitacion 23.

Otra forma de realizacion preferente de un reactor 1 presenta al menos
un recipiente de reaccién 11, un recipiente 12 para el hierro, una unidad de
gasificacion 13 para el al menos un gas que contiene oxigeno A, una entrada
111 para al menos la solucién de nitrato de hierro (Il) y la suspension de
germen de hematita, una salida 112 para un flujo de materia que contiene 6xido
nitrico NOX, una salida 113 para la suspension de pigmento de hematita, una
salida para la fase liquida 114, una entrada para la fase liquida 115 y una
bomba 31.

El procedimiento de acuerdo con la invencion se describe a continuacion
detalladamente. Las suspensiones de germen de hematita acuosas usadas en
el procedimiento de acuerdo con la invencion y los gérmenes de hematita
contenidos en las mismas se conocen por el estado de la técnica. Para ello se
remite a la descripcion del estado de la técnica. Los gérmenes de hematita
contenidos en las suspensiones de germen de hematita que contienen agua
comprenden aquellos con un tamafio de particula de 100 nm o0 menos y una
superficie BET especifica de 40 m?/g a 150 m?/g, (medida segln la norma DIN
66131). El criterio del tamafio de particula se cumple entonces cuando al
menos el 90 % de los gérmenes de hematita presenta un tamafo de particula
de 100 nm o menos, de manera especialmente preferente de 30 nm a 90 nm. la
suspension de germen de hematita acuosa usada en el procedimiento de
acuerdo con la invencidon comprende normalmente gérmenes de hematita con
una forma de particula redonda, ovalada o hexagonal. La hematita finamente
dividida presenta normalmente una alta pureza. Como metales extrafios estan

contenidos en la chatarra de hierro usada para la preparacion de la suspension
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de germen de hematita por regla general manganeso, cromo, aluminio, cobre,
niquel, cobalto y/o titanio en las mas diversas concentraciones, que pueden
precipitar en la reaccion con acido nitrico también para dar Oxidos o
oxihidroxidos y pueden incorporarse en la hematita finamente dividida.
Normalmente, los gérmenes de hematita contenidos en la suspension de
germen de hematita que contiene agua presentan un contenido de manganeso
del 0,1 % al 0,7 % en peso, preferentemente del 0,4 % al 0,6 % en peso. Con
gérmenes de esta calidad pueden prepararse pigmentos de 6xido de hierro rojo
de color intenso.

Las soluciones de nitrato de hierro (ll) usadas en el procedimiento de
acuerdo con la invencién se conocen por el estado de la técnica. Para ello se
remite a la descripcion del estado de la técnica. Normalmente, estas soluciones
de nitrato de hierro (Il) presentan concentraciones de 50 a 150 g/l de Fe(NOs3)2
(indicacion de Fe(NOs)2 con respecto a la sustancia anhidro). Ademas del
Fe(NO3)2 pueden contener las soluciones de nitrato de hierro (ll) también
cantidades de 0 a 50 g/l de Fe(NOs)s. Sin embargo, ventajosamente son
posibles cantidades bajas de Fe(NOs3)s.

Como hierro se usa en el procedimiento de acuerdo con la invencion
habitualmente hierro en forma de alambre, chapas, clavos, granulos o virutas
gruesas. A este respecto son las piezas individuales de cualquier forma y
presentan habitualmente un espesor (por ejemplo medido como didmetro de un
alambre o como espesor de una chapa) de aproximadamente 0,1 milimetros
hasta aproximadamente 10 mm milimetros. El tamafio de haces de alambre o
de chapas que se usan en el procedimiento se calcula habitualmente segun

puntos de vista practicables. Asi debe poder llenarse el reactor con esta
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materia prima sin dificultades, lo que se realiza por regla general mediante un
orificio de acceso. Tal hierro se genera entre otras cosas como chatarra, o
como producto secundario en la industria del procesamiento de metales, por
ejemplo chapa para estampar.

El hierro usado en el procedimiento de acuerdo con la invencion
presenta por regla general un contenido de hierro de >90 % en peso. Como
impurezas aparecen en este hierro habitualmente metales extrafios tales como
por ejemplo manganeso, cromo, silicio, niquel, cobre y otros elementos. Puede
usarse sin embargo también sin inconvenientes hierro con un grado de pureza
mas alto. Normalmente se usa hierro en una cantidad entre 20 y 150 g/l con
respecto al volumen de la mezcla de reaccion al inicio de la reaccion de
acuerdo con la invencion. En otra forma de realizacion preferente se distribuye
el hierro, preferentemente en forma de chapas para estampar o alambres, en el
recipiente de hierro sobre su superficie con una densidad aparente preferente
inferior a 2000 kg/m3, de manera especialmente preferente inferior a 1000
kg/m3. La densidad aparente puede realizarse por ejemplo mediante flexion de
chapas al menos de una calidad de hierro y/o mediante colocacién dirigida del
hierro. Esto conduce a que normalmente méas del 90 porciento en volumen del
gas que contiene oxigeno introducido mediante soplado por debajo del
recipiente de hierro pasa por el recipiente de hierro, sin que se acumule el gas
gue contiene oxigeno por debajo del recipiente de hierro.

El recipiente de hierro, por ejemplo recipiente 12, permite un intercambio
de la suspension y el gas por orificios presentes en el recipiente de hierro.
Pueden representar formas de realizacion tipicas del recipiente de hierro bases

de tamiz, bases perforadas o rejillas. En una forma de realizacion, la proporcion
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entre la superficie acumulada de orificios y la superficie total del recipiente
asciende a de 0,1 a 0,9, preferentemente de 0,1 a 0,3. Las perforaciones u
orificios necesarios para el intercambio de suspensién se seleccionan
normalmente de modo que se evite en gran parte caidas del hierro por el
recipiente de hierro. El recipiente de hierro, por ejemplo recipiente 12, puede
corresponder por el diametro al didmetro interno del reactor, por ejemplo al
diametro interno del recipiente de reaccion 11, o también puede disefiarse mas
pequefio. En el dltimo caso se coloca preferentemente de manera lateral en el
dispositivo del recipiente de hierro una pared que evite una caida del hierro.
Esta pared puede ser permeable a la suspension, por ejemplo realizada como
rejilla, o puede ser impermeable a la suspension y por ejemplo corresponder a
la forma de un tubo o de un paralelepipedo abierto por arriba.

En el procedimiento de acuerdo con la invencion se realiza la reaccion
de al menos hierro, suspension de germen de hematita y solucion de nitrato de
hierro (Il) en presencia de al menos un gas que contiene oxigeno a
temperaturas de 70 a 99 °C.

El al menos un gas que contiene oxigeno se selecciona preferentemente
de aire, oxigeno, aire calentado por la temperatura ambiente o aire enriquecido
con vapor de agua.

En una forma de realizacion del procedimiento de acuerdo con la
invencion se dispone hierro y entonces se aflade la suspension de germen de
hematita al hierro. En otra forma de realizacion del procedimiento de acuerdo
con la invencion se dispone una mezcla de hierro y agua y entonces se afiade
la suspension de germen de hematita a la mezcla de hierro y agua. En otra

forma de realizacion puede ascender a este respecto la temperatura de la
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mezcla que resulta de esto en cada caso a de 10 a 99 °C.

En otras formas de realizacion del procedimiento de acuerdo con la
invencion, tras la adicion o simultdneamente a la adicién de la suspensiéon de
germen de hematita se afiade la solucion de nitrato de hierro (Il) a la mezcla de
al menos el hierro y suspension de germen de hematita de manera que la
concentracion de nitrato de hierro (ll) asciende a de 0,1 a 25 g/l de fase liquida,
preferentemente de 1 a 20 g/l de fase liquida, calculada con respecto a
Fe(NOs)2 anhidro. En otra forma de realizacion del procedimiento de acuerdo
con la invencién, antes de la adicion de la suspension de germen de hematita
se afiade la solucién de nitrato de hierro (ll) a al menos el hierro de manera que
la concentracion de nitrato de hierro (ll) asciende a de 0,1 a 25 g/l de fase
liquida, preferentemente de 1 a 20 g/l de fase liquida, calculada con respecto a
Fe(NOs)2 anhidro. En una forma de realizacion preferente asciende a este
respecto la temperatura de la mezcla de reaccion durante la adicion de la
solucién de nitrato de hierro (Il) a de 70 a 99 °C. El contenido de nitrato de
hierro (Il) se determina normalmente de manera indirecta a traves de la
medicion del contenido de hierro () de una muestra de la fase liquida por
medio de una titulacion potenciométrica, de una muestra acidificada con &cido
clorhidrico de la fase liquida con sulfato de cerio (lll). La concentracion maxima
de nitrato de hierro (Il) con respecto a la fase liquida se determina mediante la
velocidad de la adicion de la solucion de nitrato de hierro (Il) a la mezcla de al
menos hierro y suspension de germen de hematita. Durante el procedimiento
de acuerdo con la invencion se consume nitrato de hierro (Il) por la reaccion
con el hierro. En una forma de realizacion preferente se realiza el

procedimiento de acuerdo con la invencion de manera que del 70 % al 100 %,
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mas preferentemente del 80 % al 100 %, de todo el tiempo de reaccion
asciende la concentracion de nitrato de hierro (ll) a de 0,1 a 25 g/l de fase
liquida, preferentemente de 1 a 20 g/l de fase liquida, calculada con respecto a
Fe(NOs3)2 anhidro. En otra forma de realizacion preferente se realiza el
procedimiento de acuerdo con la invencion de manea que del 70 % al 100 %,
mas preferentemente del 80 % al 100 %, del intervalo del tiempo de reaccion
de 0 a 50 horas asciende la concentracion de nitrato de hierro (Il) a de 0,1 a 25
g/l de fase liquida, preferentemente de 1 a 20 g/l de fase liquida, calculada con
respecto a Fe(NOs)2 anhidro. Como inicio del tiempo de reaccion se define de
acuerdo con la invencién el inicio de la adicion de la solucion de nitrato de
hierro (Il) y como fina del tiempo de reaccion la finalizacion de la gasificacion
con el al menos un gas que contiene oxigeno. El inicio de la adicion de la
solucién de nitrato de hierro (ll) se define de acuerdo con la invencion como el
momento en el que se afiadi6 ya el 1 % en peso de toda la cantidad de nitrato
de hierro (Il) a la mezcla de al menos hierro y suspension de germen de
hematita. La finalizacion de la gasificacién con el al menos un gas que contiene
oxigeno se define de acuerdo con la invencion como el momento en el que la
gasificacion con el al menos un gas que contiene oxigeno asciende a por
debajo de 0,1 m3 de volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reaccion /
hora.

Durante el procedimiento de acuerdo con la invencion se forma el
pigmento sobre el germen de hematita contenido en la fase liquida, de manera
gue se genera una suspension de pigmento de hematita, cuyos valores de
color, preferentemente sus valores a* y b* en el testeo de laca, se modifican

durante la reaccidon mediante el tamafio y/o morfologia de particula que se
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modifica durante la formacion de pigmento. Mediante medicién de los valores
de color del pigmento de hematita contenido en la suspensién de pigmento de
hematita se determina el momento en el que se interrumpe el procedimiento de
acuerdo con la invencion. El procedimiento de acuerdo con la invencion se
interrumpe cuando el pigmento de hematita en el testeo de laca presenta el
tono de color deseado, preferentemente los valores a* y b* deseados en el tono
puro de color o en el aclaramiento. Esto se realiza mediante finalizacion de la
gasificacion, eventualmente mediante enfriamiento simultaneo de la mezcla de
reaccion hasta una temperatura por debajo de 70 °C. Los tiempos de reaccién
tipicos para la reaccion de acuerdo con la invencion se encuentran en de 10 a
150 horas, dependiendo del tono de color deseado.

En una forma de realizacion preferente se realiza, tras la reaccion de
acuerdo con la invencion, la separacion del pigmento de hematita de la
suspensiéon de hematita segun métodos habituales, preferentemente mediante
filtracion y/o sedimentacion y/o centrifugacién. Igualmente de manera
preferente se realiza el lavado de la torta de filtro obtenida tras la separacion y
el secado posterior de la torta de filtro. Igualmente de manera preferente, antes
de la separaciéon del pigmento de hematita de la suspensién de pigmento de
hematita se realizan una o varias de tamizado, de manera especialmente
preferente con distintos anchos de malla y con anchos de malla decrecientes.
Esto tiene la ventaja de que debido a ello se separan cuerpos extrafios, por
ejemplo piezas metalicos, de la suspension de pigmento de hematita, que por
el contrario impurificarian el pigmento de hematita.

Para la separacion del pigmento de hematita de la suspension de

pigmento de hematita pueden realizarse todos los procedimientos conocidos
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por el experto, por ejemplo sedimentacion con separacion final de la fase
acuosa o filtracibn a través de prensas de filtro, por ejemplo a través de
prensas de filtro de membrana.

En una forma de realizacion preferente del procedimiento de acuerdo
con la invencion puede afiadirse al menos una sal de sulfato, por ejemplo
sulfato de hierro (Il) y/o un sulfato alcalino o alcalinotérreo, preferentemente
sulfato de hierro (Il) y/o sulfato de sodio, a la suspension de pigmento de
hematita durante o antes del tamizado y/o durante o antes de la separacion.
Esto tiene la ventaja de que se acelera la sedimentacion del pigmento de
hematita a partir de la suspensién de pigmento de hematita. Esto facilita la
siguiente separacion del pigmento de hematita.

Eventualmente se realiza a continuacion al menos un lavado del
sedimento o torta de filtro asi separada. Eventualmente se realiza tras la
separacion y/o el lavado un secado del pigmento de hematita asi separado, por
ejemplo con secadoras de filtro, secadoras de banda, secadoras amasadoras,
secadoras giratorias instantdneas, armarios de secado o secadoras
pulverizadoras. Preferentemente se realiza el secado con secadoras de banda,
secadoras de disco, secadoras amasadoras y/o secadoras pulverizadoras.

Sorprendentemente se encontré que en el procedimiento de acuerdo con
la invencidon, en comparacion con el procedimiento segun el estado de la
técnica en el que se afade la solucion de nitrato de hierro () al inicio de la
formacion de pigmento a la vez, se genera claramente mas pigmento de
hematita por Fe(NO3)2 usado. En el procedimiento de acuerdo con la invencion,
en comparacion con el procedimiento segun el estado de la técnica, procede

una mayor proporcion del Fe3* contenido en el pigmento de hematita del hierro
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y una proporcion menor del Fe** contenido en el pigmento de hematita del
Fe(NOs)2. En el procedimiento de acuerdo con el estado de la técnica, en el
que se afiade la solucion de nitrato de hierro (ll) a la vez a la mezcla de
suspension de germen de hematita, hierro y agua y la cantidad de gasificacion
asciende a por ejemplo 10 m3 de aire / m® de volumen de mezcla de reaccién /
hora, se generan habitualmente 1,7 kg de Fe203 por kg de Fe(NO3)2 0 menos.
Sin embargo si se reduce la cantidad de gasificacién por ejemplo hasta 2 m® de
aire / m3 de volumen de mezcla de reaccién / hora, se forman sélo 0,6 kg de
Fe203 por kg de Fe(NOs)2 o0 menos. Si se realiza la formacion de pigmento de
acuerdo con la invencién con mezclado mecanico y/o hidraulico y una cantidad
de gasificacion de igualmente 2 m® de aire / m® de volumen de mezcla de
reaccion / hora y se afiade a la vez la solucién de nitrato de hierro (Il) al inicio
de la formacion de pigmento, se generan sin embargo 1,2 kg de Fe203 por kg
de Fe(NO3)2 o mas, preferentemente de 1,2 a 2,2 kg de Fe203 por kg de
Fe(NO3)2.

En otra forma de realizacion comprende el procedimiento de acuerdo
con la invencién la reaccién de hierro, suspension de germen de hematita, que
contiene gérmenes de hematita que presentan un tamafio de particula de 100
nm o menos y una superficie BET especifica de 40 m?/g a 150 m?/g (medida
segun la norma DIN 66131), y solucion de nitrato de hierro (Il) en presencia de
al menos un gas que contiene oxigeno a temperaturas de 70 a 99 °C,
caracterizado por que se realiza la reaccion con mezclado de la fase liquida por
medio de mezclado mecanico y/o hidraulico y la gasificacion con al menos un
gas que contiene oxigeno con un volumen de gasificacion de 6 m?3 de volumen

de gas / m® de volumen de mezcla de reaccion / hora o menos,
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preferentemente de 0,2 a 6 m® de volumen de gas / m® de volumen de mezcla
de reaccion / hora, de manera especialmente preferente de 0,2 a 5 m3 de
volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reaccién / hora, de manera muy
especialmente preferente de 0,2 a 3 m® de volumen de gas / m® de volumen de
mezcla de reaccion / hora.

El procedimiento de acuerdo con la invencion se describe en mas detalle
a continuacion. Por mezclado mecanico y/o hidraulico se entiende el mezclado
de la fase liquida por medio de dispositivos adecuados. De acuerdo con la
invencion la fase liquida contiene también sdélidos suspendidos en ésta tal
como los gérmenes de hematita o el pigmento de hematita asi como otros
sélidos, tales como por ejemplo particulas de hierro. En el caso del mezclado
mecanico, los dispositivos adecuados comprenden dispositivos de agitacion,
por ejemplo agitadores axiales, agitadores radiales y agitadores tangenciales.
Los dispositivos de agitacion, tal como el dispositivo de agitacion 2 en la figura
1, presentan al menos un elemento de agitacion, tal como el elemento de
agitacion 23 en la figura 1, por ejemplo hélices, espirales o palas, que generan
una corriente de la fase liquida. Los dispositivos de agitacion presentan
ademas normalmente un accionamiento, tal como el accionamiento 21 en la
figura 1, por ejemplo un motor, y una conexion entre el elemento de agitacion y
el accionamiento 22, por ejemplo un arbol o un acoplamiento magnético.
Dependiendo del tipo de agitador se generan corrientes en direccion radial, es
decir de manera perpendicular al eje del agitador, o en direccion axial, es decir
de manera paralela al eje del agitador, 0 mezclas de las mismas. Por ejemplo,
los agitadores de pala generan preferentemente corrientes radiales, los

agitadores de palas inclinadas y los agitadores de hélice generan corrientes
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axiales. Las corrientes axiales pueden estar dirigidas hacia arriba o hacia
abajo. En el contexto de la presente invencién se prefiere un mezclado
mecanico de la fase liquida, que esté dirigido axialmente de abajo arriba con
respecto al hierro. Debido a ello se garantiza que también se mezcla la fase
liquida que se encuentra en las cavidades de las particulas de hierro, con la
fase liquida que se encuentra fuera de las cavidades de las particulas de
hierro. Preferentemente se encuentra el al menos un elemento de agitacion por
debajo y/o por encima del hierro. Igualmente como agitadores se prefieren
agitadores axiales, de manera especialmente preferente agitadores de palas
inclinadas o agitadores de hélices.

En una forma de realizacién estan presentes, en el caso de elementos
de agitacién que actian radialmente, adicionalmente disruptores de corriente
en el lado interno de la pared del recipiente de reaccion 1. Debido a ello se
evita la rotaciéon conjunta de la fase liquida y la formacién de trombas que se
producen mediante esto.

El grado del mezclado mecéanico se define a través de la velocidad
periférica externa del elemento de agitacion, por ejemplo des elemento de
agitacion 23. Las velocidades periféricas preferentes ascienden a 0,5 - 15 m/s,
medida en el perimetro del circulo que se forma por el diametro del elemento
de agitacion. La entrada de potencia en la fase liquida, que puede deducirse
por medio de la absorcién de potencia del agitador, asciende de acuerdo con la
invencion a de 0,1 a 5 kW por m3® de volumen de mezcla de reaccion,
preferentemente de 0,4 a 3 kW por m?3 de volumen de mezcla de reaccion. La
proporcion del diametro de elemento de agitacion con respecto al diametro

interno del reactor asciende preferentemente a de 0,1 a 0,9. La entrada de
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potencia en la fase liquida se calcula a partir de la absorcion de potencia del
agitador multiplicada por el grado de accion del agitador en porcentaje. Los
grados de accion tipicos de agitadores, que se usan en el procedimiento de
acuerdo con la invencion, se encuentran entre el 70 y el 90 %.

En el contexto de la invencion se prefieren especialmente velocidades
periféricas de 1 a 15 m/s y una entrada de potencia de al menos 0,4 kW/m?3 de
volumen de mezcla de reaccion.

Un mezclado hidraulico se realiza con ayuda de una bomba, por ejemplo
la bomba 31, que extrae la fase liquida del reactor en una salida, por ejemplo la
salida 114, y la alimenta al reactor de nuevo en otro sitio en una entrada, por
ejemplo la entrada 115. En la entrada y salida asi como en toda la mezcla de
reaccion se generan segun esto corrientes. En el contexto de la invencion se
prefieren cantidades de recirculacién por bombeo de 0,1 a 20 voliumenes de
mezcla de reaccién/hora. Por ejemplo asciende la cantidad de recirculacion por
bombeo con 30 m® de volumen de mezcla de reaccién y un valor de 5
voliumenes de mezcla de reaccion / hora a 150 m%hora. En otra forma de
realizacion se prefieren cantidades de recirculacion por bombeo que generen
una velocidad de corriente en la entrada, por ejemplo la entrada 115, de al
menos 0,05 m/s, preferentemente de al menos 0,06 a 15 m/s. Segun esto se
miden las velocidades de corrientes en la entrada directamente en el paso del
conducto, desde el que fluye la fase liquida bombeada en la mezcla de
reaccion hacia el espacio interno del reactor. En otra forma de realizacion esta
dirigida la corriente desde la entrada, por ejemplo la entrada 115, hacia el
recipiente de hierro, por ejemplo el recipiente de hierro 12, preferentemente

esta dirigida desde por debajo del recipiente de hierro hacia el recipiente de
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hierro con una distancia de menos de 2 m, preferentemente menos de 1 m. En
otra forma de realizacion esta realizada la entrada, por ejemplo la entrada 115,
como tuberia o como radiador de dos sustancias o como boquilla.

Ha de mencionarse en este punto que el contexto de la invencion
comprende todas las combinaciones discrecionales y posibles de los intervalos
generales mencionados anteriormente y expuestos a continuacion o
componentes, intervalos de valores 0 parametros de procedimiento
mencionados en intervalos preferentes.

De acuerdo con el procedimiento de acuerdo con la invencion se realiza
la reaccién de al menos hierro, suspensién de germen de hematita y solucion
de nitrato de hierro (ll) de manera que al menos la fase liquida existente
durante la reaccién se mezcla por medio de mezclado mecéanico y/o hidraulico.
Dado que se encuentra hematita suspendida en la fase liquida, se realiza el
mezclado mecénico y/o hidraulico preferentemente de manera que la hematita
suspendida en la fase liquida permanece distribuida de manera uniforme en la
fase liquida y no se acumula en la parte inferior de la fase liquida.

De acuerdo con el procedimiento de acuerdo con la invencién se realiza
la reaccién de al menos hierro, suspensién de germen de hematita y solucion
de nitrato de hierro (Il) de manera que ésta se realiza con una gasificacion con
al menos un gas que contiene oxigeno con un volumen de gasificacion de 6 m?3
de volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reacciéon / hora o menos,
preferentemente de 0,2 a 6 m3 de volumen de gas / m3 de volumen de mezcla
de reaccion / hora, de manera especialmente preferente de 0,2 a 5 m3 de
volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reacciéon / hora, de manera muy

especialmente preferente de 0,2 a 3 m® de volumen de gas / m® de volumen de
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mezcla de reaccion / hora. La mezcla de reaccién comprende de acuerdo con
la invencién todas las materias primas y los productos sélidos, liquidos y
gaseosos que se producen a partir de éstas. Durante la reaccién se produce
también un flujo de materia que contiene 6xido nitrico NOX. En una forma de
realizacion preferente se conduce el flujo de materia que contiene éxido nitrico
NOX fuera del reactor, por ejemplo a través de la salida 112 del reactor 1. El
volumen de mezcla de reaccion se define de acuerdo con la invencion como el
volumen total de las partes constituyentes liquidas y solidas de la mezcla de
reaccion, que se encuentra en un respectivo momento de la reaccién en el
recipiente de reaccion, por ejemplo en el reactor 1. El volumen de mezcla de
reaccion puede determinarse por ejemplo en cualquier momento de la reaccién
a través de una visualizacion del nivel del reactor, en el que se realiza la
reaccion.

La gasificaciébn con al menos un gas que contiene oxigeno se realiza
preferentemente de manera que el al menos un gas que contiene oxigeno se
introduce por debajo del recipiente de hierro, por ejemplo el recipiente 12, en la
fase liquida de la mezcla de reaccion. Preferentemente se usa para la
introduccién del gas una unidad de gasificacion, por ejemplo la unidad de
gasificacion 13, tal como por ejemplo un anillo de gasificacion, boquillas,
radiadores de (dos) sustancias 0 una tuberia dotada de orificios, que se
encuentra dentro de la mezcla de reaccion. Para ello debe presentar el al
menos un gas que contiene oxigeno una presion suficiente para poder actuar
contra la presion hidrostatica de la columna de liquido de la mezcla de
reaccion.

Sorprendentemente se encontré que en el procedimiento de acuerdo con
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la invencién, en comparacion con el procedimiento segun el estado de la
técnica en el que la formacion de pigmento tiene lugar con cantidades de
gasificacion bajas sin mezclado mecénico y/o hidraulico, se genera claramente
mas pigmento de hematita por Fe(NOs). usado. En el procedimiento de
acuerdo con la invencion, en comparacion con el procedimiento segun el
estado de la técnica, una mayor proporcion del Fe3* contenido en el pigmento
de hematita procede del hierro y una menor proporcién del Fe3* contenido en el
pigmento de hematita procede del Fe(NOs)2. En el procedimiento de acuerdo
con el estado de la técnica, en el que se usan las cantidades de gasificacion de
6 m® de volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reaccion / hora de
tiempo de reaccibn o menos, sin embargo no se realiza ningin mezclado
mecanico y/o hidraulico, se generan habitualmente 1,0 kg de Fe203 por kg de
Fe(NOs3)2 o menos. En el procedimiento de acuerdo con la invencion se
generan sin embargo 1,2 kg de Fe:03 por kg de Fe(NOs3)2 o mas,
preferentemente de 1,2 a 2,5 kg de Fe203 por kg de Fe(NOz3)2. Debido a ello se
vuelve el procedimiento mas econdmico, dado que para la preparacion se
requiere menos solucién de nitrato de hierro (Il), que a diferencia del hierro
usado debe prepararse por separado. Ademas, en el procedimiento de acuerdo
con la invencion mediante los volimenes de gasificacion mas bajos en
comparacion con el estado de la técnica se descargan claramente menos
oxidos de nitrégeno en la fase gaseosa. En el procedimiento segun el estado
de la técnica, en el que se usa una alta cantidad de gasificacion superior a 6 m3
de volumen de gas / m3 de volumen de mezcla de reaccién / hora de tiempo de
reaccion de gas que contiene oxigeno, sin embargo no se realiza ningun

mezclado mecanico y/o hidraulico, se emiten normalmente 80 g de gases
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nitrosos como NO y NO:2 (siempre calculado como NO2) por kilogramo de
pigmento generado o mas asi como 40 g de mondxido de dinitrégeno por
kilogramo de pigmento generado o mas de la mezcla de reaccion en el aire
ambiente. Adicionalmente sirven los propios 6xidos de nitrégeno disueltos en la
fase liquida como agentes de oxidacion como el al menos un gas que contiene
oxigeno que oxida hierro para dar Fe®*. Segln esto se reducen los 6xidos de
nitrégeno, en los que el nitrégeno presenta los niumeros de oxidacion +1 a +5, o
bien para dar nitrégeno, es decir para dar N2, que presenta el niumero de
oxidacion 0, o para dar compuestos de amonio, en los que el nitrégeno
presenta el nimero de oxidaciéon -3. Mediante esto se producen en el
procedimiento de acuerdo con la invencion cantidades claramente mas bajas
de Oxidos de nitrégeno y o compuestos de amonio, que deben eliminarse de
manera costosa mediante lavado de gases u otros métodos de purificacién de
gases 0 aguas residuales. Ademas, mediante los volimenes de gasificacion
mas bajos en comparacion con el estado de la técnica se descarga claramente
menos energia desde la mezcla de reaccion calentada hasta de 70 a 99 °C en
la fase gaseosa. Dado que la cantidad de Fe2Os formado por kg de Fe(NOs)2
aumenta claramente con igual cantidad de gasificacion, puede reducirse en
igual medida de manera correspondiente a esto, sin péerdidas de rendimiento de
pigmento de hematita, la cantidad de nitrato de hierro usado en la formacion de
pigmento.

En otra forma de realizacion comprende el procedimiento para la
preparacion de pigmentos de rojo de oOxido de hierro la reaccion de hierro,
suspension de germen de hematita, que contiene gérmenes de hematita que

presentan un tamafio de particula de 100 nm o menos y una superficie BET
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especifica de 40 m?/g a 150 m?/g (medida segun la norma DIN 66131), y

solucion de nitrato de hierro () en presencia de al menos un gas que contiene

oxigeno a temperaturas de 70 a 99 °C, caracterizado por que la reaccion

se realiza con mezclado de la fase liquida por medio de mezclado
mecanico y/o hidraulico y

la gasificacibn con al menos un gas que contiene oxigeno con un
volumen de gasificacién de 6 m® de volumen de gas / m® de volumen de
mezcla de reaccion / hora o menos, preferentemente de 0,2 a 6 m® de
volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reaccion / hora, de
manera especialmente preferente de 0,2 a 5 m® de volumen de gas / m®
de volumen de mezcla de reaccion / hora, de manera muy
especialmente preferente de 0,2 a 3 m® de volumen de gas / m® de
volumen de mezcla de reaccion / hora, y

se aflade la suspension de germen de hematita a al menos el hierro y
antes de la adicion, tras la adicion o simultdneamente a la adicion de la
suspension de germen de hematita se afiade la solucion de nitrato de
hierro (Il) a la mezcla de al menos la suspension de germen de hematita
y hierro de manera que la concentracion de nitrato de hierro (ll) asciende
ade 0,1 a 25 g/ | de fase liquida, preferentemente ade 1 a20 g/ | de

fase liquida, calculada con respecto a Fe(NOs)2 anhidro,

generandose una suspension del pigmento de hematita.

Sorprendentemente se generan en esta forma de realizacion del

procedimiento de acuerdo con la invencion 1,5 kg de Fe203 por kg de Fe(NOs)2

0 mas, preferentemente de 1,8 a 3 kg de Fe203 por kg de Fe(NOs3)2. Ademas se

emiten en esta forma de realizacion normalmente 20 g de gases nitrosos como
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NO y NO2 (siempre calculado como NO2) por kilogramo de pigmento de
hematita generado o menos asi como 20 g de mondxido de dinitrégeno por
kilogramo de pigmento de hematita generado o menos desde la mezcla de
reaccion en el aire ambiente.

Ejiemplos y métodos:

Determinacion por titulacion de hierro (Il) y hierro (Ill):

El contenido de nitrato de hierro (Il) puede determinarse indirectamente
por medio de la medicién del contenido de hierro (Il) a través de una titulacién
potenciométrica de una solucién de muestra acidificada con &cido clorhidrico
con sulfato de cerio (lll).

Medicion de NOx

Se realizaron mediciones de NOx con un analizador de gases PG 250 de
la empresa Horriba, (procedimiento de quimioluminiscencia). Las indicaciones
sobre la formacion de NOx se indicaron en relacion con el rendimiento de
pigmento (calculado como NO2, en g de NO2 / kg de pigmento). Las emisiones
de NOx, que se formaron en la preparacién de las sustancias de partida germen
de hematita y nitrato de hierro, no estan incluidas conjuntamente.

Medicion de N2O

Se realizaron mediciones del gas de la risa por medio de una
determinacion cuantitativa de cromatografia de gases y/o por medio de
medicion de infrarrojo. Las indicaciones sobre la formacion de N20 se indicaron
en relacion con el rendimiento de pigmento (g de N2O/kg de pigmento). Las
emisiones de N20, que se formaron en la preparacion de las sustancias de
partida germen de hematita y nitrato de hierro, no estan incluidas

conjuntamente.
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Ejemplos 1-8:

Los ejemplos 1 a 8 se realizaron en el mismo reactor a escala
comparativa (cantidades de uso de hierro entre 55 y 60 kg), ajustandose las
condiciones idénticas, asi como las proporciones relativas idénticas entre las
cantidades de las materias primas y de los volimenes de las soluciones. El
hierro usado se encuentra generalmente en exceso. Como parametros se
variaron: cantidad de gasificacion por volumen; agitacion: si o no, velocidad de
agitacion, recirculacion por bombeo: si o no, cantidad de recirculacion por
bombeo, velocidad de flujo. Estos parametros estan indicados en la tabla 1
para cada ejemplo.

Una descripcién de ensayo detallada esté indicada a continuacién para
el ejemplo 7.

Se dispusieron 55 kg de chapa de hierro con un espesor de
aproximadamente 1 mm en un reactor de 1 m?, equipado con fondo perforado
(ancho de malla de aprox. 10 mm), anillo de gasificacion (en el fondo del
reactor), recirculacion por bombeo y agitador de palas inclinadas. El anillo de
gasificacion y el agitador estan colocados por debajo del fondo perforado, la
salida de la recirculacién por bombeo lateralmente en el apilamiento de hierro,
la succion de la recirculacion por bombeo en el fondo del reactor. La chapa de
hierro con una densidad aparente de 0,6-0,8 kg/l se distribuyé de manera
uniforme en el fondo perforado. A continuacion se afiadid agua, solucion de
nitrato de hierro (ll) (que corresponde a 25,2 kg de Fe(NOs)2 calculados como
Fe(NO3)2 anhidro, concentracion de Fe(NOs)2 120 g/l,) y suspension de germen
de hematita (que corresponde a 16,1 kg de Fe20s3, concentracion 130 g/l), en

las cantidades de modo que se consiguiera un volumen de mezcla de reaccion
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de 700 litros y la concentracion de germen (calculado como Fe203 anhidro)
ascendiera a 23 g/l y la concentracion de nitrato de hierro (calculado como
Fe(NO3)2 anhidro) ascendiera a 36 g/l. La mezcla se calenté con agitador
conectado (140 rpm, 3,7 m/s, agitador de palas inclinadas, 50 cm de didmetro)
y recirculacion por bombeo conectada hasta 85 °C y tras alcanzar la
temperatura se gasifico6 con 2 m® de aire / volumen de mezcla de reaccion /
hora durante 70 horas, hasta que se consiguié una concentracion de nitrato de
hierro (ll) inferior a 0,1 g/l de mezcla de reaccidn. La agitacion y la recirculacion
por bombeo se continuaron durante toda la duracion de la reaccion. Tras
finalizar la gasificacion se midi6 una concentracion de nitrato de hierro (ll) de
<0,1 g/l de fase liquida. Entonces se filtr6 la mezcla de reaccion a través de
una prensa de filtro y se lavd el pigmento de hematita obtenido con agua. El
pigmento de hematita se sec6 a continuacion a 80 °C hasta obtener una
humedad residual inferior al 5 % en peso. A continuacién se triturd la torta de
filtro secada mecénicamente con un triturador. El pigmento de hematita se
obtuvo asi en forma de polvo en un rendimiento de 67,0 kg. La cantidad de
germen usada como Fe20s3 asciende a 16,1 kg, la cantidad de Fe203 formado
de nuevo (67,0 kg - 16,1 kg) asciende a 50,9 kg. La cantidad de nitrato de
hierro (Il) que ha reaccionado asciende a 25,2 kg. A partir de esto se calcula un
cociente de 50,9 kg/25,2 kg = 2,0 kg de Fe203 por kg de Fe(NO3)a.

En la tabla 1 estan indicados los parametros de procedimiento variados
para los ejemplos 1-3 (ejemplos de comparacién) y ejemplos 4 a 8 (de acuerdo
con la invencion) asi como el cociente a partir de kg de Fe203 por kg de
Fe(NO3)2. En la tabla 2 estan expuestos los resultados para las cantidades de

gases de escape formados NOx y N20.
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Ejemplo

Agitacion

Recirculacion
por bombeo

Cantidad de

gasificacion

por volumen
[M3/m?3/h]

kg de Fe20s
formado /
kg de
Fe(NO3)2
consumido

1 (para la
comparacion)

no

no

0,3

2 (para la
comparacion)

no

no

0,6

3 (para la
comparacion)

no

no

10

1,7

50 RPM
(1,3 m/s de
velocidad
periférica )
(entrada de
potencia
0,19 kW/m3)

no

1,3

80 RPM
(2,2 m/s de
velocidad
periférica )
(entrada de
potencia 0,3
kW/m3)

no

1,5

140 RPM
(3,7 m/s de
velocidad
periférica )
(entrada de
potencia
0,71 KW/m3)

no

1,8

140 RPM
(3,7 m/s de
velocidad
periférica )
(entrada de
potencia
0,71 kW/m3)

12 m3/ h

2,0

no

12 m3/ h

1,4
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Tabla 2:
Ejemplo Cantidad de NO/NOz [calculada | Cantidad de N20 [en
como NO2 en g/kg de pigmento | g/kg de pigmento de
de hematita] hematital]
3 (para la 114 57
comparacion)
7 9 14

Ejemplos 9-12:

Los ejemplos 9 a 12 se realizaron en el mismo reactor en escala
comparable (cantidad de uso de hierro entre 55 y 60 kg), ajustandose las
condiciones idénticas, asi como las proporciones relativas idénticas entre las
cantidades de las materias primas y de los voliumenes de las soluciones. El
hierro usado se encuentra generalmente en exceso. Como pardmetros se
variaron: cantidad de gasificacion por volumen; agitacién: si o no, recirculacion
por bombeo: si 0 no, dosificacién de solucion de nitrato de hierro (Il): si o no,
Estos parametros estan indicados en la tabla 1 para cada ejemplo.

Una descripcién de ensayo detallada esté indicada a continuacién para
el ejemplo 11.

Se dispusieron 55 kg de chapa de hierro con un espesor de
aproximadamente 1 mm en un reactor de 1 m?, equipado con fondo perforado
(ancho de malla de aprox. 10 mm), anillo de gasificacion (en el fondo del
reactor), recirculacion por bombeo y agitador de palas inclinadas. El anillo de
gasificacion y el agitador estan colocados por debajo del fondo perforado, la
salida de la recirculacion por bombeo lateralmente en el apilamiento de hierro,
la succion de la recirculacion por bombeo en el fondo del reactor. La chapa de
hierro se distribuyo de manera uniforme en el fondo perforado. A continuacion

se afadio agua y suspension de germen de hematita (que corresponde a 16,1
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kg de Fe20s3 calculado como Fe203 anhidro) en las cantidades de modo que se
consiguiera un volumen de 490 litros. La mezcla se calentd con agitador
conectado (140 RPM, 3,7 m/s, agitador de palas inclinadas, 50 cm de diametro)
y recirculacion por bombeo conectada (12 m3/m3 de volumen de mezcla de
reaccion/hora) hasta 85 °C y tras conseguir esta temperatura se gasifico con 2
m3 de aire/m3 de volumen de mezcla de reaccién/hora. Tras conseguir la
temperatura de 85 °C se dosificd una solucion de nitrato de hierro (Il) (210
litros, concentracion 120 g/l, calculada con respecto a Fe(NOs)2 anhidro) en el
intervalo de 24 h de manera que la concentracién de Fe(NOs3)2 no sobrepasara
20 g/l de fase liquida hasta el final de la adicion de Fe(NOs)2. El volumen tras
realizar la dosificacién de la solucion de nitrato de hierro () ascendia a 700
litros. Durante la adicion de la solucion de nitrato de hierro (Il) y después
durante otras 46 h se continud la gasificacion, de modo que en total se gasificd
durante 70 h. La agitacion y la recirculacion por bombeo se continuaron durante
toda la duracién de reaccion. Tras 70 h de gasificacion se consiguid una
concentracion de nitrato de hierro (I) de <0, 1 g/l de mezcla de reaccion.
Entonces se filtr6 la mezcla de reaccion a través de una prensa de filtro y el
pigmento de hematita obtenido se lavd con agua. El pigmento de hematita se
seco a continuacion a 80 °C hasta obtener una humedad residual inferior al 5 %
en peso. A continuacion se trituro la torta de filtro secada mecanicamente con
un triturador. El pigmento de hematita se obtuvo asi en forma de polvo en un
rendimiento de 78,9 kg.

La cantidad de germen usada como Fe20s ascendia a 16,1 kg, la
cantidad de Fe203 formado de nuevo (76 kg - 16,1 kg) asciende a 59,9 kg. La

cantidad de nitrato de hierro (Il) que ha reaccionado ascendia a 25,2 kg. A partir
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de esto se calcula un cociente de 59,9 kg/25,2 kg = 2,4 Fe203 por kg de
Fe(NO3)2.
En la tabla 3 estan expuestos los cocientes a partir de kg Fe203 por kg

de Fe(NOs3)2 para los ejemplos 7 asi como los resultados de las cantidades de

gases de escape formados NOx y N20.

Tabla 3
Ejemplo | Dosificacién de nitrato de hierro (Il) | kg de Fe203 formado /
kg de Fe(NOs3)2
consumido
cantidad total se afiadio a la vez,
7 o 2,0
concentracion inicial: 36 g/l
Dosificacién, de modo que la
11 concentracion de nitrato de hierro(ll) se 2,4
encuentra por debajo de 20 g/l
Tabla 4:

Ejemplo | Mezclado Gasificacion | Adicion de | NO/NO: N.O en
por Fe(NO3): calculado | g/kg de
volumen como NO: | pigmento
m3/m3/h en g/kg de

pigmento

3 Ninguno 10 (aire) Completamente | 114 57

en el recipiente

9 Ninguno 10 (aire) Por debajo de | 73 46

20 g/l mediante
adicion lenta
7 Agitador: 140 | 2 (aire) Completamente | 9 14
RPM (3,7 en el recipiente
m/s)
Recirculacién
por bombeo:
12 m%h
11 Agitador: 140 | 2 (aire) Por debajo de |5 10
RPM (3,7 20 g/l mediante
m/s) adicion lenta
Recirculacién
por bombeo:
12 m3/h
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12

Recirculacion
por bombeo:
12 mé/h

6 (aire)

Completamente
en el recipiente

78

44

en el reactor de prueba a una cantidad de recirculacion por bombeo de 17
volimenes de mezcla de reaccion / h y una velocidad de corriente en el puto de
salida de 1,4 m/s. Una cantidad de recirculacién por bombeo de 6 m® hora
corresponde en el reactor de prueba a una cantidad de recirculacion por

bombeo de 8,5 volumenes de mezcla de reaccion / h y una velocidad de

corriente en el puto de salida de 0,7 m/s.

Una cantidad de recirculaciéon por bombeo de 12 m3 / hora corresponde
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la preparacion de pigmentos de hematita, que
comprende al menos la reacciéon de al menos hierro con una suspension
acuosa de germen de hematita, que contiene gérmenes de hematita que
presentan un tamafio de particula de 100 nm o menos y una superficie BET
especifica de 40 m?/g a 150 m?/g (medida segun la norma DIN 66131), y una
solucién de nitrato de hierro (Il) en presencia de al menos un gas que contiene
oxigeno a temperaturas de 70 a 99 °C, generandose una suspension de

pigmento de hematita.

2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado por que la
suspensién de germen de hematita se afiade a al menos el hierro y antes de la
adicion, tras la adicion o simultineamente a la adicion de la suspension de
germen de hematita se afiade la solucién de nitrato de hierro (ll) a la mezcla de
al menos la suspension de germen de hematita y el hierro, de manera que la
concentracion de nitrato de hierro (ll) asciende a de 0,1 a 25 g/l de fase liquida,
preferentemente de 1 a 20 g/l de fase liquida, calculado con respecto a

Fe(NOs)2 anhidro.
3. Procedimiento segun las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que la
reaccion se realiza hasta que el pigmento de hematita presenta el tono de color

deseado.

4. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende
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ademas la separacion del pigmento de hematita de la mezcla de reaccion

segun métodos habituales.

5. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por
que el pigmento de hematita contenido en la suspension de pigmento de

hematita presenta la modificacion a-Fe20s.

6. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por
que se dispone al menos hierro y después se afiade la suspension de germen

de hematita al hierro.

7. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por
que se dispone una mezcla de hierro y después se afiade la suspension de

germen de hematita a la mezcla de hierro.

8. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por
que se afiade en primer lugar la suspension de germen de hematita a al menos
el hierro a una temperatura de 10 a 99 °C y tras finalizar la adicion se afiade la
solucion de nitrato de hierro (Il) a una temperatura de la mezcla de reaccion de

70 a 99 °C.

9. Procedimiento para la preparacion de pigmentos de rojo de Oxido de
hierro que comprende al menos la reaccion de hierro, suspension de germen
de hematita, que contiene gérmenes de hematita que presentan un tamafo de

particula de 100 nm o menos y una superficie BET especifica de 40 m?/g a 150
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m2/g (medida segun la norma DIN 66131 ), y solucién de nitrato de hierro (Il) en

presencia de al menos un gas que contiene oxigeno a temperaturas de 70 a 99

°C, caracterizado por que
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se afiade la suspension de germen de hematita a al menos el hierro, y
antes de la adicion, tras la adicion o simultdneamente a la adicion de la
suspensién de germen de hematita se afiade la solucion de nitrato de
hierro (Il) a la mezcla de al menos la suspension de germen de hematita
y el hierro, de manera que la concentracion de nitrato de hierro (Il)
asciende a de 0,1 a 25 g/l de fase liquida, preferentemente de 1 a 20 g/l
de fase liquida, calculado con respecto a Fe(NO3)2 anhidro, y

se realiza la reaccion con mezclado de la fase liquida por medio de
mezclado mecénico y/o hidraulico, y

una gasificacion con al menos un gas que contiene oxigeno con un
volumen de gasificacién de 6 m® de volumen de gas / m® de volumen de
mezcla de reaccién / hora o menos, preferentemente de 0,2 a 6 m® de
volumen de gas / m® de volumen de mezcla de reaccion / hora, de
manera especialmente preferente de 0,2 a 5 m® de volumen de gas / m®
de volumen de mezcla de reaccion / hora, de manera muy
especialmente preferente de 0,2 a 3 m® de volumen de gas / m® de

volumen de mezcla de reaccion / hora,

generandose una suspension del pigmento de hematita.
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RESUMEN

PREPARACION DE PIGMENTOS DE OXIDO DE HIERRO ROJOS

La presente invencion se refiere a un procedimiento mejorado para la
preparacion de pigmentos de rojo de 6xido de hierro segun el procedimiento de
Penniman con nitrato (también denominado procedimiento de nitrato o

procedimiento de rojo directo).
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