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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a una mezcla de 

polímero que incluye un interpolímero de cloruro de 

5 vinilideno; un interpolímero de etileno-acrilato; y 

opcionalmente uno o más aditivos seleccionados a partir del 

grupo que consiste de estabilizadores, plastificadores, y 

auxiliares de procesamiento. También se proporciona una 

película extrusada y un envase o contenedor el cual incluye 

10 la película.


