
REIVINDICACIONES

1. Placa de yeso que tiene un núcleo con uno o ambos lados cubiertos por una 

tela no tejida, en donde dicha tela no tejida tiene 2 lados, un lado interno, que 

5 está en contacto con el núcleo de yeso, y un lado externo, que no está en 

contacto con el núcleo de yeso, caracterizada porque - el lado interno de la 

tela no tejida comprende un estampado que tiene una rugosidad de 

superficie Ra de 25 a 60 micrómetros; y 

- el lado externo de la tela no tejida tiene una rugosidad de superficie Ra de 

10 entre 5 y 25 micrómetros y en la que dicha tela no tejida se obtiene por un 

procedimiento que comprende hacer un tendido húmedo de una suspensión 

de fibras con una longitud de 0,1 a 4 cm sobre un armado de rejilla formando 

una red y el drenaje de agua de la red para producir dicho estampado, y en 

el que dicho armado de rejilla consta de una primera rejilla base y una 

15 segunda rejilla superpuesta sobre ésta, en donde el número de fibras de 

trama y urdimbre por cm de la primera rejilla base es superior al de la 

segunda rejilla.
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