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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Se integran procesos y sistemas metalúrgicos para 

la atomización de gas de escoria fundida y/o metales 

fundidos de un horno metalúrgico con procesos y equipo de 

5 manipulación de gas residual, de modo que los gases 

residuales se alimentan a la planta de atomización de gas 

para atomizar la escoria fundida y/o metal fundido. El uso 

de gases residuales de subproducto para atomizar escoria 

fundida y/o metales fundidos proporciona diversos 

10 beneficios, incluyendo eliminación de equipo de 

manipulación y tratamiento del gas residual, centralización 

y mejoramiento del calor mediante la atomización para 

mejorar la recuperación de calor, prevención de oxidación 

de productos granulares de atomización, y reducción de 

15 emisiones de CO2. Un proceso para preparar un producto 

granular comprende: alimentar un material fundido y un gas 

residual de subproducto a un aparato de dispersión; y poner 

en contacto el gas con el material fundido en el aparato de 

dispersión, por lo que el material fundido se dispersa y se 

20 solidifica mediante el contacto con el gas para formar el 

producto granular.

 


