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RESUMEN

Una composición de cuidado personal incluye un surfactante; y 

un polímero que comprende un poliuretano modificado 

hidrófobamente, un poliol de poliéter modificado 

hidrófobamente, o una combinación de los mismos; en donde que 

la composición de cuidado personal tiene una viscosidad que 

está en el rango entre aproximadamente 8.000 cP y 

aproximadamente 40.000 cP; y en donde la composición de 

cuidado personal está libre de sulfatos.


