
RESUMEN

La presente invención se refiere a un procedimiento para fabricar un material que 

contiene carbonato de calcio, en donde el procedimiento incluye las etapas de 

secado mecánico, secado térmico y tratamiento del material con un agente 

hidrofobizante. Además, el proceso reclamado permite la provisión de materiales 

de carbonato de calcio con captación de humedad reducida y baja porosidad.


