
RESUMEN

La presente invención está dirigida a un método de producción de lámina de acero 

Fe-Si de grano no orientado. El método comprende las etapas de fundir una 

composición de acero que contiene en porcentaje en peso: C ≤ 0,006; 2,0 ≤ Si ≤ 

5,0; 0,1 ≤ Al ≤ 3,0; 0,1 ≤ Mn ≤ 3,0; N ≤ 0,006; 0,04 ≤ Sn ≤ 0,2; S ≤ 0,005; P ≤ 0,2; 

Ti ≤ 0,01; siendo el resto Fe y otras impurezas inevitables, moldear dicha masa 

fundida en una losa, recalentar dicha losa, laminar en caliente dicha losa, enrollar 

dicho acero laminado en caliente, opcionalmente recocer el acero laminado en 

caliente, recocer y enfriar el acero laminado en frío hasta temperatura ambiente.


