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Resumen

La invención se refiere a un sustrato (10) revestido 

sobre una cara (11) de un laminado de capas delgadas (14) 

con propiedades de reflexión de la radiación infrarroja y/o 

solar que comprende una sola capa funcional metálica (140), 

en particular a base de plata o de aleación metálica que 

contiene plata, y dos revestimientos antireflectantes (120, 

160), dichos revestimientos comprenden cada uno al menos 

una capa dieléctrica (122, 164), estando dicha capa 

funcional (140) dispuesta entre los dos revestimientos 

antireflectantes (120, 160), caracterizado porque al menos 

uno de dichos revestimientos antireflectantes (120, 160) 

comprende una capa intermedia que comprende óxido de zinc y 

de estaño SnxZnyOz con una relación de 0,1 < x/y < 2,4, con 

0,75 (2x + y) < z < 0,95 (2x + y) y presenta un espesor 

físico comprendido entre 2 nm y 25 nm, incluso entre 2 nm y 

12 nm.


