
E tapa de vaciado de horm igón de acabado sobre el sedimento

Etapa de excavación

E tapa de vaciado de horm igón resin ten te al agua sobre el horm igón para cimientos

E tapa de vaciado de horm igón para cimientos sobre el horm igón pobre

E tapa de la  ampliación de la  capacidad de tratamiento del agua para se r  tra tada en  el
espacio de reacción

E tapa de conexión de la  pluralidad de tu b o s de acero para permitir u n a  comunicación

E tapa de instalar verticalmente u n a  pluralidad de tu b o s de acero corrugado en  una 
matriz constan te  para form ar u n  espacio de reacción para el tratamiento del agua a 

tra ta r sobre el horm isón pobre

E tapa de vaciado de horm igón pobre  dentro del espacio excavado formado p o r  la  etapa
de excavación

E tapa para enterrar la  pluralidad de tu b o s de acero corrugado llenando con  sedimento 
sobre el horm igón resis ten te  al agua
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