RESUMEN

La invencidén se refiere a -un vidriado esencialmente
constituido de una ladmina de material polimero transparente de
5 a 25 mm de espesor, y de una lamina de vidrio de espesor
comprendido entre 0,5 y 1,5 mm, pegadas entre si por un
intercalado adhesivo cuya dureza a una temperatura al menos
igual a -5°C es como médximo igual a 70 Shore A, y cuyo espesor
es una funcidén decreciente del espesor de la lamina de vidrio,
siendo un espesor de 2,5mm de intercalado adhesivo suficiente
para un espesor de la lamina de vidrio de 0,55 mm, y un espesor
de 1,25 mm de intercalado adhesivo suficiente para un espesor
de la lémina de wvidrio de 1,25 mm; -la aplicacién de este
vidriado para un vehiculo de transporte terrestre, aéreo o
acuatico, cuya superficie en contacto con la atmésfera exterior

estd constituida de dicha lamina de wvidrio.



