
FIGURAS

Alistamiento de yeso blanco

Alistamiento de caolín blanco

inspección de mezcla 
60 ciclos/minuto durante 5 minutos.

Adición de cemento blanco y mezcla 
60 ciclos/minuto durante 5 minutos.

Alistamiento de aditivos

Mezcla para obtener ef recubrimiento final. 
60 ciclos/minuto, durante 7 minutos.

Transporte y almacenamiento.

Almacenamiento sobre estiba sin contacto de piso y paredes.
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