
RESUMEN

Una placa de yeso comprende una matriz de yeso que tiene partículas de fibras 

aglomeradas incorporadas en ella en una cantidad de al menos 1 %peso en relación al yeso, 

comprendiendo adicionalmente la matriz de yeso un aditivo polimérico, estando el aditivo 

polimérico presente en una cantidad de al menos 1 %peso en relación al yeso.


