
Resumen

Un producto de yeso tiene un primer aditivo polimérico y un segundo aditivo polimérico 

distribuido en él, en donde el primer aditivo polimérico es un polímero sintético y el segundo 

aditivo polimérico es almidón.

Se ha encontrado que la combinación de almidón y un polímero sintético puede dar por 

resultado una o más de las siguientes ventajas en la fabricación y rendimiento de los 

productos de yeso: 

 fuerza incrementada; 

 mayor facilidad de fabricación debido a la fluidez incrementada de lechadas de 

estuco que contienen ambos aditivos; y  

 resistencia incrementada a la expansión higroscópica.


