
REIVINDICACIONES 

 

1. Un panel de yeso que comprende un primer aditivo polimérico y un segundo 

aditivo polimérico distribuido en él, en donde el primer aditivo polimérico es un polímero 

sintético y el segundo aditivo polimérico es almidón; 

el panel de yeso tiene fibras introducidas en él en una cantidad de 2-10 %p con 

relación al yeso; 

en dónde la cantidad total del primer y segundo aditivo polimérico es mayor al 4 %p 

con relación al yeso. 

 

2. Un producto de yeso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el primer aditivo 

polimérico está presente en una cantidad igual a o mayor que el segundo aditivo 

polimérico. 

 

3. Un producto de yeso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la cantidad 

total del primer y segundo aditivo polimérico está en 20 %p o menos con relación al yeso. 

 

4. Un producto de yeso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, en donde el primer aditivo polimérico es acetato de polivinilo. 

 

5. Un producto de yeso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, en donde el segundo aditivo polimérico es almidón. 

 

6. Un producto de yeso de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el almidón es 

almidón etilado. 

 

7. Un producto de yeso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, en donde las fibras son fibras de vidrio. 

 

8. Un producto de yeso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, en donde las fibras están presentes en una cantidad de 3-10 %p con 

relación al yeso. 


