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RESUMEN

La manguera comprende al menos una capa interna (10) y una capa externa (20) hechas de un material 
polimérico elástico; al menos una capa de refuerzo de material textil (30, 40) interpuesta entre dicho al 
menos una capa interna y externa (10, 20). La capa interna (10) y la capa externa (20) son recíprocamente 
acopladas para formar un elemento tubular unitario (50) internamente para el cual la capa de refuerzo textil 
(30, 40) está incrustado. El elemento tubular unitario (50), tiene una elasticidad tal, que se alarga 
automáticamente sobre la presión de trabajo dada por el líquido que fluye a su través para aumentar su 
longitud original y tal para recuperarse automáticamente una vez que la presión de trabajo cesa. La capa de 
refuerzo textil (30, 40) es susceptible de moverse desde una configuración de reposo que tiene cuando la 
presión de trabajo cesa hasta una configuración de trabajo que tiene cuando dicho miembro tubular unitario 
(50) se alarga debido a la presión de trabajo y viceversa.


