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RESUMEN

Se revela una estructura de capas múltiples que 

comprende: a) al menos una capa que comprende un componente 

de poliolefina que comprende i) 60 a 94 por ciento en peso de 

un primer componente seleccionado del grupo que consiste en 

homopolímero de etileno, copolímero de etileno, homopolímero 

de polipropileno, copolímero de polipropileno, y 

combinaciones de los mismos, ii) 0 - 35 por ciento en peso de 

un componente polimérico funcional, y iii) 1 - 35 por ciento 

en peso de un componente compatibilizador que comprende un 

interpolímero funcionalizado de etileno/alfa-olefina anhidro 

y/o de ácido carboxílico que tiene una viscosidad de fusión 

(177º C) menor que, o igual a, 200.000 cP y una densidad de 

0,855 a 0,94 g/cc; b) al menos una capa de ligadura que 

comprende un polímero injertado con anhídrido maleico con un 

índice de fusión de menos de 50 dg/min, en donde la capa de 

ligadura no contiene el componente compatibilizador; y c) al 

menos una capa polar que comprende un polímero polar.


