
RESUMEN

Material lubricante compuesto, aceite de motor, grasa y lubricante, y método de 
producción de material lubricante compuesto, excelente en lubricidad. El material 
lubricante compuesto comprende al menos un material de carbono a base de grafito y/o 
grafito tipo grafeno exfoliado a partir del material de carbono a base de grafito disperso en 
un material base. El material de carbono a base de grafito comprende una capa (3R) de 
grafito romboédrico y una capa (2H)  de grafito hexagonal, en donde una velocidad (3R) 
de la capa (3R) de grafito romboédrico y la capa (2H) de grafito hexagonal basada en un 
método de difracción de rayos X, que se define siguiendo la Ecuación 1 es 31% o más:

 Velocidad (3R) = P3/(P3 + P4) x 100 ∙∙∙∙ Ecuación 1.


