
RESUMEN

Una composición de mezcla de polímeros que comprende el 78-92 

% en peso de un homopolímero o un copolímero de etileno, el 

3-10 % en peso de un homopolímero de poliamida, el 5-10 % en 

peso de polietileno injertado con anhídrido maleico (MAgPE) y 

el 0-2 % en peso de compuesto antiestático sobre el peso total 

de la composición de mezcla de polímeros, en combinación con 

aditivos adecuados.


