
DESCRIPCIÓN 
 

La fórmula consta resumidamente de los siguientes compuestos: Viruta de madera seca (± 

60-90% secado) hidratada con Hidrogenocarbonato de sodio (NaHCO3+H2O); arena de rio, 

arena de playa y arena de mortero seleccionada, combinadas con Óxido de calcio (CaO). 

Proceso de hidratación de la mezcla homogénea con Ácido acético (CH3COOH+H2O) ≤ 

0,2% del compuesto en total; variedad de plantas molidas/pulverizadas con olor de 

aromatizantes naturales (eucalipto, pino, menta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


