
RESUMEN

Se proporcionan métodos para la producción de lactamas a partir de oximas al llevar 

a cabo una transposición de Beckmann utilizando un catalizador aluminofosfato 

poroso jerárquico que tiene redes mesoporosas y microporosas interconectadas. 

Los catalizadores de ejemplo incluyen sitios activos ácidos de Brønsted débiles, 

incluyendo aluminofosfatos que contienen silicio que tienen el código del marco de 

IZA AFI, tales como SAPO-5, CHA, tales como SAPO-34 y FAU, tales como SAPO-

37.


