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RESUMEN

Un panel de yeso conforme con la invención comprende

 Sulfato de calcio dihidrato;

5  Ácido tartárico en una cantidad en el rango de 0,01  a 0,1 % en peso en base 

al peso del sulfato de calcio hemihidrato;

 Un fluidizador en una cantidad de 1,0 a 10,0 kg/m³;

 Almidón en una cantidad de 3,0 a 10,0 kg/m³.

10 Figura: NO


