
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La invención comprende un método. El método 

comprende aplicar una cantidad de una dispersión acuosa de 

partículas de polímero termoplástico a un respaldo primario y 

partes posteriores de bucle de una alfombra encopetada o un 

césped sintético encopetado, en donde las partículas 

termoplásticas tienen un tamaño de partícula promedio de 

menor que 1,000 micrones. El método también comprende 

calentar la dispersión acuosa a una temperatura suficiente 

para remover el agua de la misma, y calentar las partículas 

termoplásticas sobre el respaldo primario y partes 

posteriores de bucle a una temperatura igual o arriba de la 

temperatura de fusión de las partículas termoplásticas. El 

método además comprende permitir que las partículas de 

polímero termoplásticas calentadas se enfríen por abajo de su 

temperatura de fusión mediante lo cual las partes superiores 

de bucle se adhieren al respaldo primario.


