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Resumen

La invención tiene por objeto  un sustrato (30) 

revestido sobre una cara (29) de un laminado de capas 

delgadas (14) que comprende al menos una capa funcional 

metálica (140), dicho laminado comprende por un lado una 

capa terminal (168) que es la capa de laminado más alejada 

de dicha cara (29), que comprende al menos un metal M2, 

siendo este metal un reductor en una cupla óxido/metal que 

presenta un potencial de oxido reducción Y2, y estando dicha 

capa terminal (168) en estado metálico, y por otro lado una 

capa pre terminal (167), que es la capa del laminado situada 

justo por debajo y en contacto con dicha capa terminal (168) 

en dirección a dicha cara (29), que comprende al menos un 

metal M1, siendo este metal un oxidante en una cupla 

óxido/metal que presenta un potencial de oxido reducción Y1, 

y estando dicha capa pre terminal (167) en estado al menos 

parcialmente oxidado, caracterizado por que dicho potencial 

de oxido reducción Y1 es superior a dicho potencial de oxido 

reducción Y2.


