
Resumen

La presente divulgación se relaciona con un método y una 

composición para aumentar la resistencia en seco y/o húmedo 

de un producto de papel. El método comprende la adición a una 

suspensión de pulpa de una composición que comprende al menos 

un polímero con un peso molecular mayor que 0,5 millones de 

dáltones y un agente degradador, y la producción de dicho 

producto de papel. 


