
Resumen

Composición de concreto que comprende, en una mezcla con agua, 

un ligante hidráulico, arena y áridos, caracterizada porque el 

ligante hidráulico comprende un cemento portland de alta 

reactividad y el ligante hidráulico está presente en una 

cantidad de 280-340 kg por metro cúbico de concreto, porque un 

aditivo que reduce la contracción está presente en una cantidad 

de 0-4 l por metro cúbico de concreto y porque está presente 

agua en una cantidad de 140-160 l por metro cúbico de concreto.


