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RESUMEN

Método para producir agregados a partir de mezclas cementosas sin sedimentar, que 
comprende los pasos de (a) añadir al menos un agente de transformación en pellas a una 

5 mezcla cementosa no sedimentada, (b) mezclar constantemente la mezcla del paso (a) en un 
mezclador para producir pellas, (c) descargar las pellas obtenidas en el paso (b) and (d) secar 
las pellas formadas en el paso (c). El agente de transformación en pellas es seleccionado del 
grupo que consiste en celulosa, quitosano, colágeno, poliacrilamida y copolímeros de 
poliacrilamida y poliacrílicos, poliaminas, polivinilalcoholes, polisacáridos, ácido láctico, ácido 

10 metacrílico, metacrilato, hidroxietilo, etilen glicol, óxido de etileno, ácido acrílico, floculantes 
inorgánicos y coagulantes inorgánicos.


