
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Se describe un tejido textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado 

repelente al agua, en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla de un componente 

A, un componente B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reacción 

de un ácido carboxílico alifático con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, 

y - el componente C es un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2; el acabado repelente al 

agua está preferiblemente libre de flúor; adicionalmente, se describe un método para producir el 

tejido textil.


