
RESUMEN

Una mezcla de concreto que comprende arena, agregados finos, aglutinante, fibras, y diversas 
mezclas, que tienen una consistencia de S2 a SF3, una resistencia a la compresión en el rango de 
330 – 80 MPa y una ductilidad representada por los valores fc, ffl, fR1 y fR3, en el que la mezcla de 
concreto contiene por lo menos 390 kg de aglutinante, la mezcla de concreto comprende un volumen 
de pasta de 300 – 600 litros, la mezcla de concreto contiene por lo menos dos sistemas de fibras 
metálicas y un sistema de mezcla general que está compuesto de por lo menos 2 sistemas de 
submezcla.


